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(54) Folienverpackungsbeutel

(57)  Die Erfindung betrifft einen Folienverpackungs-
beutel (1) sowie ein Verfahren zur Herstellung eines Fo-
lienverpackungsbeutels (1). Der Folienverpackungsbeu-
tel (1) weist von einer Folie (2) gebildete Beutelflachen
und eine an einer der Beutelflachen angeordnete Griff-
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schlaufe (4) auf. ErfindungsgemafR weist die Folie (2)
zwei Schlitze (6) auf, wobei die Griffschlaufe (4) aus ei-
nem randseitig von den Schlitzen (6) begrenzten Ab-
schnitt der Folie gebildet ist. Die durch die Griffschlaufe
(4) gebildete Offnung (7) ist an der Beutelinnenseite von
einem Verschlussblatt (8) abgedeckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Folienverpackungs-
beutel mit von einer Folie gebildeten Beutelflachen und
einer Griffschlaufe, die an einer der Beutelflachen ange-
ordnet ist, sowie ein Verfahren zur Herstellung des Foli-
enverpackungsbeutels. Der Folienverpackungsbeutel ist
insbesondere zum Verpacken von schittfahigen Gutern,
wie beispielsweise pelletierte Tiernahrung, Waschmittel,
Katzenstreu, Streusalz oder auch pulvrige oder kérnige
Baumaterialien geeignet. Mit Hilfe der Trageschlaufe
kénnen auch grofle und schwere Verpackungsbeutel
leicht transportiert werden.

[0002] Ein Folienverpackungsbeutel mit den eingangs
beschriebenen Merkmalen ist aus der Druckschrift DE
203 11 386 U1 bekannt. Die Trageschlaufe wird von ei-
nem separaten Griffband gebildet, welches an der Au-
Renflache oder Uber einen Tragerzettel an der Innenfla-
che des Verpackungsbeutels befestigt ist. Bei einer Be-
festigung des Griffoandes an der Innenflache des Ver-
packungsbeutels muss die Kunststofffolie, aus der der
Folienverpackungsbeutel gebildet ist, im Bereich des
Griffbandes eine Zugangséffnung aufweisen, damit die
Griffschlaufe zuganglich ist. Hierbei ist eine genaue Po-
sitionierung des separaten Griffbandes erforderlich. Eine
Ausstanzung oder Perforation zur Erzeugung der Zu-
gangsoffnung muss in einem separaten Verfahrens-
schritt vor der Positionierung des Griffbandes erzeugt
werden.

[0003] Vordiesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, die Herstellung eines Folienverpak-
kungsbeutels mit den eingangs beschriebenen Merkma-
len zu vereinfachen.

[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemay dadurch
gelést, dass die Folie zwei Schlitze aufweist, wobei die
Griffschlaufe aus einem randseitig von den Schlitzen be-
grenzten Abschnitt der Folie gebildet ist, und dass die
durch die Griffschlaufe gebildete Offnung an der Beute-
linnenseite von einem Verschlussblatt abgedeckt ist. Er-
findungsgemaR ist die Griffschlaufe aus der Folie selbst
gebildet, weshalb eine aufwendige Zufiihrung und ge-
naue Positionierung eines die Griffschlaufe bildenden
Folienstreifens nicht erforderlich ist. Die die Griffschlaufe
randseitig begrenzenden Schlitze kénnen bei der Her-
stellung des Folienverpackungsbeutels auf besonders
einfache Weise durch Stanzen, Schneiden oder derglei-
chen erzeugt werden. Durch das Verschlussblatt, wel-
ches die von der Griffschlaufe gebildete Offnung an der
Beutelinnenseite abdeckt, kann auch im Bereich der
Griffschlaufe ein dichter Verschluss des Folienverpak-
kungsbeutels gewahrleistet werden. Das Ver-
schlussblatt kann beispielsweise durch HeilRsiegeln mit
derInnenflache der Folie verbunden sein, wobei fiir einen
dichten Verschluss vorzugsweise eine randseitig umlau-
fende, geschlossene Siegelnaht vorgesehen ist. Die
Schlitze kdnnen in einer besonders leicht zu realisieren-
den Ausfiihrung der Erfindung als gerade, parallel ver-
laufende Linien ausgebildet sein, wobei jedoch auch
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ohne Einschrankung, beispielsweise zur Optimierung
der Traglast, ein bogenférmiger Verlauf vorgesehen wer-
den kann.

[0005] In einer bevorzugten Ausfiihrung der Erfindung
istim Bereich der Griffschlaufe ein Verstarkungsblatt auf
die Innenflache der Folie aufgebracht, wobei die Griff-
schlaufe aus einem randseitig von den Schlitzen be-
grenzten Abschnitt der Folie und des Verstarkungsblat-
tes gebildet ist. Durch das vorzugsweise durch Heillsie-
geln auf der Innenflache der Folie befestigte Verstar-
kungsblatt kann die Belastbarkeit der Griffschlaufe er-
héht werden, so dass auch schwere Folienverpackungs-
beutel sicher transportiert werden kénnen. In einer vor-
teilhaften weiteren Ausgestaltung sind die Schlitze je-
weils zwischen zwei Siegelndhten, mit denen das
Verstarkungsblatt auf die Innenflache der Folie aufgesie-
gelt ist, angeordnet. Eine der Siegelnahte ist dabei der
Griffschlaufe und die andere Siegelnaht dem Bereich zu-
geordnet, der an die durch die Griffschlaufe gebildete
Offnung randseitig angrenzt. Durch die Verbindung ent-
lang der Siegelndhte wird eine gleichmaRige Kraftvertei-
lung zwischen der Folie und dem Verstarkungsblatt er-
reicht.

[0006] Sofernein Verstarkungsblatt vorgesehenist, ist
dieses vorzugsweise durch das Verschlussblatt vollstan-
dig abgedeckt. Durch die vollstandige Uberdeckung
kann ein dichter Verschluss des Folienverpackungsbeu-
tels im Bereich der Griffschlaufe gewahrleistet werden.
Besonders vorteilhaft ist eine Ausgestaltung, bei der das
Verstarkungsblatt von einer umlaufenden, und in sich ge-
schlossenen Siegelnaht umgeben ist.

[0007] Um bei einer Belastung der Griffschlaufe ein
Ausreil3en der Schlitze zu verhindern, sind vorzugsweise
im Bereich der jeweils einander zugeordneten Enden der
Schlitze im Wesentlichen quer zu den Schlitzen verlau-
fende Siegelndhte angeordnet. Die quer zu den Schlitzen
verlaufenden Siegelndhte erstrecken sich zumindest
zwischen den Enden der Schlitze, kdnnen sich aber auch
Uber die gesamte Breite eines optional vorgesehenen
Verstarkungsblattes oder des Verschlussblattes erstrek-
ken. An den quer zu den Schlitzen verlaufenden Siegel-
nahten ist die Folie mit dem Verstarkungsblatt und/oder
dem Verschlussblatt dauerhaft verbunden, wodurch ein
Weiterrei3en der Schlitze Uber diese Siegelnahte hinaus
sicher verhindert wird. Die quer zu den Schlitzen verlau-
fenden Siegelnahte definieren die Enden der Griffschlau-
fe und kénnen gerade oder aber zur Optimierung der
Traglast in einem Bogen verlaufen. So kann beispiels-
weise durch einen konkaven Verlaufderim Wesentlichen
quer zu den Schlitzen verlaufenden Siegelnéhte die Be-
lastung hauptséchlich auf den Bereich zwischen den
Schlitzen verteilt werden, wobei die Gefahr eines Aus-
reiRens der Schlitze auch bei extremen Belastungen ge-
ring ist.

[0008] Die Folie, das Verschlussblatt und, sofern vor-
handen, das Verstarkungsblatt werden vorzugsweise
durch Heisiegeln verbunden. Grundsatzlich ist jedoch
auch ein Verkleben oder eine Kombination von Kleben
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und Heil3siegeln mdglich. Die Folie ist vorzugsweise eine
Verbundfolie mit einer gut siegelbaren Innenflache aus
einem Polyolefin. Geeignet sind beispielsweise Ver-
bundfolien mit einer Aufienflaiche aus Polyethylenter-
ephthalat (PET) und einer Innenflache aus Polyethylen
(PE). Zwischen der Innenflache und der AuBenflache
kénnen ohne Einschrénkung weitere Folienschichten,
beispielsweise zur Erh6hung der Stabilitat und/oder der
Barrierewirkung, angeordnet sein. Auch Verbundmate-
rialien mit Schichten aus unterschiedlichen Polyethylen-
Typen kénnen im Rahmen der Erfindung eingesetzt wer-
den, wobei vorzugsweise die Polymerzusammenset-
zung der Innenflache derart ausgefiihrt ist, dass bei einer
geeigneten Siegeltemperatur nur die Innenflache auf-
schmilzt. Auch das Verschlussblatt und das optional vor-
gesehene Verstarkungsblatt sind bevorzugt als mehr-
schichtige Folien ausgebildet. Geeignet sind beispiels-
weise Verbundmaterialien aus coextrudiertem Polyethy-
len oder mehrlagig laminierte Folienbahnen aus hoch-
dichtem Polyethylen (HDPE). Ein Laminat, bei dem die
einzelnen Folienlagen aus HDPE zun&chst verstreckt
und anschlief3end laminiert werden, ist unter dem Mar-
kennamen Valeron® erhaltlich. Derartige Folien zeich-
nen sich durch eine hohe Zug-, Reifl3- und Durchschlag-
festigkeit aus. Erfindungsgemaf kann auch der gesamte
Folienbeutel aus Polyethylen gefertigt sein und so sehr
leicht recycelt werden.

[0009] Im Rahmen der Erfindung kann die Griffschlau-
fe vollig frei an einer der Beutelflachen angeordnet wer-
den. Besonders vorteilhaft ist eine Ausgestaltung, bei der
der Folienverpackungsbeutel als Seitenfaltenbeutel mit
zwei Frontflachen ausgebildetist, wobei die Griffschlaufe
an einer der die Frontflachen randseitig verbindenden
Seitenfalten angeordnet ist. Durch die Anordnung an der
typischerweise schmalen Seitenfalte kann eine gleich-
maRige Kraftverteilung und eine komfortable Handha-
bung des geflillten Folienverpackungsbeutels erreicht
werden. Die Griffschlaufe ist vor dem Befiillen und Ver-
schlieRen des Seitenfaltenbeutels in der zugeordneten
nach innen gefalteten Seitenfalte verborgen, wodurch
die Maschinengangigkeit und damit auch die Befillung
des Seitenfaltenbeutels erleichtert wird. Des Weiteren
kann durch die durchgehenden, Ublicherweise bedruck-
ten Frontflachen ein sehr hochwertiges Erscheinungsbild
des Folienverpackungsbeutels ermoglicht werden.
[0010] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Folienverpackungsbeutels,
wobei eine flache Folie mit einer siegelbaren Schicht, die
die Innenflache des Beutels bildet, bereitgestellt wird,
wobei zwei Schlitze in der Folie erzeugt werden, die die
seitlichen Rander einer Griffschlaufe bilden, wobei auf
die siegelbare Schicht der Folie ein Verschlussblatt auf-
gesiegelt wird, welches die von der Griffschlaufe gebil-
dete Offnung abdeckt, und wobei nach dem Aufbringen
des Verschlussblattes ein Folienverpackungsbeutel
durch Falten, Siegeln und Zuschneiden der Folie geformt
wird.

[0011] Vorzugsweise wird vor dem Erzeugen der
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Schlitze durch Schneiden oder Stanzen ein Verstér-
kungsblatt auf die siegelbare Schicht des Beutels aufge-
bracht und mit Siegelnahten befestigt. Die Schlitze wer-
den nachfolgend in der Folie und dem Verstarkungsblatt
erzeugt, wobei die Schlitze besonders bevorzugt jeweils
zwischen zwei Siegelnahten gebildet werden.

[0012] Die Erfindung wird im Folgenden anhand einer
lediglich ein Ausflihrungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1  eine perspektivische Ansicht eines erfindungs-
gemalen Folienverpackungsbeutels, der als
Seitenfaltenbeutel ausgefiihrt ist,

Fig.2 eine Detailansicht eines erfindungsgemafien
Folienverpackungsbeutels im Bereich der
Griffschlaufe, und

Fig. 3  ein Verfahren zur Herstellung eines Folienver-
packungsbeutels.

[0013] In Fig. 1 ist ein Folienverpackungsbeutel 1 mit
von einer Folie 2 gebildeten Beutelflachen dargestellt.
Der Folienverpackungsbeutel 1 ist als Seitenfaltenbeutel
mit zwei Frontflachen 3 ausgebildet, wobei eine Giriff-
schlaufe 4 an einer der die Frontflachen 3 randseitig ver-
bindenden Seitenfalten 5 angeordnet ist. Die Griffschlau-
fe 4 ist randseitig von zwei Schlitzen 6 in der Folie 2
begrenzt. Die durch die Griffschlaufe 4 gebildete Offnung
7 ist an der Beutelinnenseite von einem Verschlussblatt
8 abgedeckt. Durch die Anordnung der Griffschlaufe 4
an einer der Seitenfalten 5 kann eine sehr hohe Tragfa-
higkeit erreicht werden. Da die Griffschlaufe 4 an einer
schmalen Seite des Folienverpackungsbeutels 1 ange-
ordnet ist, kann dieser sehr komfortabel und ohne den
Trager zu behindern, gehandhabt werden.

[0014] Fig.2zeigtden Bereich der Griffschlaufe 4 einer
vorteilhaften Ausgestaltung des Folienverpackungsbeu-
tels 1 in einer Detailansicht. Im Bereich der Griffschlaufe
4 ist ein Verstarkungsblatt 9 auf eine Innenflache 10 der
Folie 2 aufgebracht, wobei die Schlitze 6 jeweils zwi-
schen zwei Siegelndhten 11, 11°, mit denen das Verstar-
kungsblatt 9 auf die Innenflache 10 der Folie 2 aufgesie-
gelt ist, in der Folie 2 und dem Verstarkungsblatt 9 an-
geordnet sind. Die Griffschlaufe 4 ist aus einem randsei-
tig von den Schlitzen 6 begrenzten Abschnitt der Folie 2
und des Verstarkungsblattes 9 gebildet. Durch die in
Langsrichtung verlaufenden Siegelndhte 11, 11’ sind die
Folie 2 und das Verstarkungsblatt 9 im Bereich der Griff-
schlaufe 4 und in dem Bereich, der an die durch die Griff-
schlaufe 4 gebildete Offnung 7 anschliet, fest verbun-
den, so dass eine gleichmaRige Verteilung der Traglast
auf die Folie 2 und das Verstarkungsblatt 9 erreicht wird.
Das Verstarkungsblatt 9 ist an der Beutelinnenseite voll-
stdndig von dem Verschlussblatt 8 abgedeckt. Das Ver-
schlussblatt 8 ist mit einer umlaufenden, geschlossenen
Siegelnaht 11 ", die das Verstarkungsblatt 9 umgibt, auf
der Innenflache 10 der Folie 2 verbunden, wodurch ein
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zuverlassiger Verschluss des Folienverpackungsbeutels
1im Bereich der Griffschlaufe 4 gewahrleistet ist. Um ein
Ausrei3en der zwei gerade verlaufenden Schlitze 6 bei
einer Belastung zu vermeiden, sind im Bereich der je-
weils einander zugeordneten Enden der Schlitze 6 im
Wesentlichen quer zu den Schlitzen 6 verlaufende Sie-
gelnahte 11" angeordnet. Die Siegelndhte 11" erstrek-
ken sich jeweils von einem Ende eines Schlitzes 6 zu
dem zugeordneten Ende des anderen Schlitzes 6 und
weisen eine Bogenform auf. Dadurch, dass die im We-
sentlichen quer zu den Schlitzen 6 verlaufenden Siegel-
nahte 11" in Richtung der Griffschlaufe 4 gebogen sind,
wird die Traglast hauptsachlich in dem mittleren Bereich
der Siegelnahte 11" aufgenommen, wodurch die Gefahr
des Ausreif3ens der Griffschlaufe 4 deutlich reduziert ist.
Um bei der Herstellung des Folienverpackungsbeutels 1
eine gute Siegelbarkeit zu gewahrleisten, kann die Folie
2 beispielsweise eine AuRenflache aus Polyethylenter-
ephthalat (PET) und eine hei3siegelbare Innenflache 10
aus Polyethylen (PE) aufweisen. Das Verstarkungsblatt
9 und das Verschlussblatt 8 bestehen vorzugsweise aus
einer mehrlagig coextrudierten Folie aus Polyethylen
oder einer mehrlagig laminierten Folie aus hochdichtem
Polyethylen (HDPE).

[0015] Bei dem erfindungsgemaRen Verfahren zur
Herstellung eines Folienverpackungsbeutels 1 wird eine
flache Folie 2 mit einer siegelbaren Schicht, die die In-
nenflache 10 des Folienverpackungsbeutels 1 bildet, als
Folienbahn bereitgestellt. Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt
der Folienbahn in verschiedenen Verfahrensschritten.
Zunachst wird ein Verstarkungsblatt 9 auf die siegelbare
Schicht der Folie 2 aufgebracht und mit in Laufrichtung
der Folienbahn verlaufenden Siegelnahten 11, 11’ befe-
stigt. Nachfolgend werden zwei Schlitze 6 in der Folie 2
und dem Verstarkungsblatt 9 durch Stanzen oder
Schneiden erzeugt, wobei jeder der Schlitze 6 zwischen
zwei der zuvor erzeugten Siegelnahte 11, 11’ angeordnet
ist. Auf die siegelbare Schicht der Folie 2 wird dann ein
Verschlussblatt 8 aufgesiegelt, welches die von der Griff-
schlaufe 4 gebildete Offnung abdeckt. Im Bereich der
jeweils einander zugeordneten Enden der Schlitze 6 wer-
den quer zu den Schlitzen 6 und der Laufrichtung der
Folienbahn verlaufende Siegelndhte 11" erzeugt. Die
Siegelnaht 11", mit der das Verschlussblatt 8 auf die
Innenflache 10 der Folie 2 aufgesiegelt ist, ist in sich ge-
schlossen und umgibt das Verstarkungsblatt, wodurch
der Folienverpackungsbeutel 1 im Bereich der Griff-
schlaufe 4 dicht verschlossen wird. Nach dem Aufbringen
des Verschlussblattes 8 wird durch Falten, Siegeln und
Zuschneiden der Folie, ein Folienverpackungsbeutel 1
geformt.

Patentanspriiche
1. Folienverpackungsbeutel mit von einer Folie (2) ge-

bildeten Beutelflachen und einer Griffschlaufe (4),
die an einer der Beutelflachen angeordnet ist, da-
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10.

durch gekennzeichnet, dass die Folie (2) zwei
Schlitze (6) aufweist, wobei die Griffschlaufe (4) aus
einem randseitig von den Schlitzen (6) begrenzten
Abschnitt der Folie (2) gebildet ist, und dass die
durch die Griffschlaufe (4) gebildete Offnung (7) an
der Beutelinnenseite von einem Verschlussblatt (8)
abgedeckt ist.

Folienverpackungsbeutel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich der Griff-
schlaufe (4) ein Verstarkungsblatt (9) auf eine Innen-
flache (10) der Folie (2) aufgebracht ist, wobei die
Griffschlaufe (4) aus einem randseitig von den Schilit-
zen (6) begrenzten Abschnitt der Folie (2) und des
Verstarkungsblattes (9) gebildet ist.

Folienverpackungsbeutel nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verstarkungs-
blatt (9) durch Heillsiegeln mit der Innenflache (10)
der Folie (2) verbunden ist.

Folienverpackungsbeutel nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schlitze (6) je-
weils zwischen zwei Siegelnahten (11, 11°), mit de-
nen das Verstarkungsblatt (9) auf die Innenflache
(10) der Folie (2) aufgesiegelt ist, angeordnet sind.

Folienverpackungsbeutel nach einem der Anspri-
che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verschlussblatt (8) das Verstarkungsblatt (9) voll-
sténdig abdeckt.

Folienverpackungsbeutel nach einem der Anspri-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass im Be-
reich der jeweils einander zugeordneten Enden der
Schlitze (6) im Wesentlichen quer zu den Schlitzen
(6) verlaufende Siegelnahte (11") angeordnet sind.

Folienverpackungsbeutel nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die im Wesentlichen
quer zu den Schlitzen (6) verlaufenden Siegelnahte
(11™) eine Bogenform aufweisen.

Folienverpackungsbeutel nach einem der Anspri-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Folienverpackungsbeutel (1) als Seitenfaltenbeutel
mit zwei Frontflachen (3) ausgebildet ist, wobei die
Griffschlaufe (4) an einer der die Frontflache (3)
randseitig verbindenden Seitenfalten (5) angeordnet
ist.

Folienverpackungsbeutel nach einem der Anspri-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Folie (2) eine Verbundfolie mit einer Innenflache (10)
aus Polyethylen (PE) ist.

Verfahren zur Herstellung eines Folienverpackungs-
beutels nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
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wobei eine flache Folie (2) mit einer siegelbaren
Schicht, die die Innenflache (10) des Folienverpak-
kungsbeutels (1) bildet, bereit gestellt wird,

wobei zwei Schlitze (6) in der Folie (2) erzeugt wer-
den, die die seitlichen Rander einer Griffschlaufe (4)
bilden,

wobei auf die siegelbare Schicht der Folie (2) ein
Verschlussblatt (8) aufgesiegelt wird, welches die
von der Griffschlaufe (4) gebildete Offnung (7) ab-
deckt,

und wobei nach dem Aufbringen des Verschlussblat-
tes (8) durch Falten, Siegeln und Zuschneiden der
Folie (2) ein Folienverpackungsbeutel (1) geformt
wird.

Verfahren nach Anspruch 10, wobei vor dem Erzeu-
gen der beiden Schlitze (6) ein Verstarkungsblatt (9)
auf die siegelbare Schicht des Beutels (2) aufge-
bracht und mit Siegelnadhten (11, 11’) verbunden wird
und wobei die Schlitze (6) nachfolgend in der Folie
(2) und dem Verstarkungsblatt (9) erzeugt werden.

Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Schlitze (6)
jeweils durch Stanzen, Schneiden oder dergleichen
zwischen zwei Siegelnahten (11, 11°), mit denen die
Folie (2) und das Verstarkungsblatt (9) verbunden
sind, gebildet werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12, wo-
bei im Bereich der jeweils einander zugeordneten
Enden der Schlitze (6) im Wesentlichen quer zu den
Schlitzen (6) verlaufende Siegelnahte (11") erzeugt
werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 13, wo-
bei der Folienverpackungsbeutel (1) als Seitenfal-
tenbeutel geformt wird.
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