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(54) Fassadenelement und dessen verwendung

(57)  Dievorliegende Erfindung betrifft ein Fassaden-
element (1) mit parallel zueinander verlaufenden Seiten-
kanten (2, 3) der Lange L und parallel zueinander ver-
laufenden Seitenkanten (4, 5) der Breite B umfassend
mehrere Schichten (6, 7, 8, 9), von der wenigstens eine
Beton (6, 7) und wenigstens eine Textilgewebe (8, 9)
enthalt, wobei an wenigstens einer aueren Flache (10)
wenigstens ein Profil (11, 12) mit der maximalen Lénge
L parallel zu den Seitenkanten (2, 3) derart angeordnet
ist, dass die Enden (13, 14, 15, 16) der Profile 11, 12
nicht Gber die Seitenkanten (4, 5) hinausragt und das
Profil kraftschllssig (schubfest) mit dem Betonquer-
schnitt verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein diinnwan-
diges, grof¥formatiges Fassadenelement und dessen
Verwendung.

[0002] Der Begriff Fassade umfasst im Folgenden die
Schauseite bzw. Wand von Gebauden sowie diejenigen
Bauteile, die an der Erzeugung des optischen Eindrucks
beteiligt sind.

[0003] Fassaden von Gebauden werden zum einen
durch die tragende Konstruktion des Gebaudes selbst
gebildet. Beispielhaft seien hier Gebdude mit Sichtmau-
erwerk oder solche mit Betonwanden genannt. Zum an-
deren werden die tragenden Wande von Gebauden
durch vorgehangte Fassaden verkleinert.

[0004] Insbesondere auch dann, wenn die Schauseite
der Gebaude aufgrund ihrer Konstruktion oder durch Al-
terserscheinungen unansehnlich ist bzw. geworden ist,
besteht das Bestreben, den durch diese Gebaude ver-
mittelten optischen Eindruck durch Montage einer vor die
AuRenwandungen des Gebaudes vorgesetzten Fassa-
de zu verbessern.

[0005] Die hierfir vorgesehenen Fassadenelemente
sind in vielfaltiger Bauart und Gestaltung bekannt. Bei-
spielhaft wird auf Nut- und Federprofile aus Holz oder
Kunststoff verwiesen, die meist auf eine grolde, auf die
Gebaudewandung aufgeschraubte Lattenkonstruktion
genagelt oder geschraubt werden.

[0006] Ferner ist bekannt, vorgefertigte, plattenférmi-
ge Betonelemente oder Natursteine direkt an der Gebau-
dewandung oder an einer vertikalen oder horizontalen
Profile fassenden Tragkonstruktion anzubringen. Hierzu
weisen die plattenférmigen Betonelemente regelmafig
Halteelemente auf, die an die Tragkonstruktion derart
angepasst sind, dass sie einen sicheren Halt des Ele-
ments an der Tragkonstruktion sicherstellen.

[0007] Diese Halteelemente werden mit dem platten-
férmigen Betonelement verbunden, welches hierzu mit
Bohrungen versehen ist, in welche an das Halteelement
angepasste Dibel eingesetzt sind.

[0008] Um einen festen Sitz der Halteelemente in dem
plattenférmigen Betonelement zu gewahrleisten, mus-
sen die Betonelemente eine gewisse Mindestdicke ha-
ben.

[0009] DemgemaR ist nach dem Stand der Technik
von einer minimalen Plattendicke von 4 cm auszugehen.
Da das Gewicht des einzelnen Fassadenelements einen
gewissen kritischen Wert nicht Gberschreiten sollte, um
dessen Handhabbarkeit nicht tGber die MaRRen einzu-
schranken, ist das maximale Flachenmald des Betonele-
ments beschrankt. Die Folge hiervon ist ein erhéhter Auf-
wand bei der Herstellung der Fassade sowie ein oft un-
ruhig wirkender optischer Eindruck durch eine Vielzahl
von sich Uber die Schauseite erstreckenden Fugen. Fer-
ner ist nachteilig, dass aufgrund des Erfordernisses des
Bohrens, des anschlieRenden Einsetzens von Diibeln in
die Bohrung und schlief3lich dem Einschrauben der Be-
festigungselemente der mit der Herstellung eines mon-
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tagefertigen Betonelementes verbundene Aufwand hoch
ist.

[0010] Aus der DE 19 16 590 A1 ist ein Verfahren zur
Herstellung hinterlifteter Verfahren bekannt. Bei diesem
werden aus Leichtbetonplatten und mit Abstand montier-
te Verkleidungsplatten an deren den Leichtbetonplatten
zugekehrten Innenseiten Befestigungsmittel ange-
bracht. Zusammensetzung und Material der Leichtbeton-
platten und Verkleidungsplatten werden in dieser Anmel-
dung nicht dargestellt.

[0011] Aus der DE 27 13 090 A1 sind ein Betonwerk-
stein, ein Verfahren zu dessen Herstellung und daraus
hergestellte Betonplatten bzw. - bauteile bekannt. Es
wird ein Zement gebundener Betonwerkstein-Rohblock
beschrieben, welcher mit alkalibestdndigen Glasfaser-
matten in bestimmten Abstédnden bewahrt ist. Nach den
Beispielen wird diese Platte nicht fur Fassadenelemente
eingesetzt. Vielmehr werden Beispiele fir frei tragende
Treppen angefiihrt.

[0012] Aus der DE 30 44 664 A1 ist eine Vorrichtung
zur abnehmbaren Verkleidung von Wand- oder Boden-
flachen mit Fliesen, kleinformatigen Wandbekleidungs-
platten oder dergleichen bekannt. Hierbei werden an ei-
ner Wand oder auf einem Boden befestigbare Befesti-
gungsplatten oder - matten mit Offnungen fiir die Auf-
nahme von Befestigungselementen versehen. An der
Ruckseite oder der Umfangflache von Fliesen oder an-
deren Wandverkleidungsplatten sind Befestigungsele-
mente angebracht, die in die Offnungen der Befesti-
gungsplatten bzw. - matten einzusetzen sind. Bei den
verwendeten Platten handelt es sich um gro3e Formate
von etwa 1 gm Flache. Die Befestigungselemente wer-
den in einer an der Ruckseite der Fliesen angeordneten
Vertiefung befestigt. Als Beispiel fiir eine Befestigungsart
wird das Verkleben angefiihrt.

[0013] Ausder DE 34 42 183 A1 ist ein Plattensystem
mit wenigstens einer Platte aus Zement gebundenem
Material bekannt, die wenigstens an ihrer von einer er-
sten Oberflachenseite gebildeten AulRenflache mit einer
Oberflache aus Waschbeton versehen ist. Die Platten
weisen an ihrer parallel zur AufRenflache verlaufenden
Innenflache wenigstens ein Kupplungsstlck auf, mit wel-
chem jeweils ein Ende eines Verbindungsstiicks zu ei-
nem Plattensystem verbindbar ist.

[0014] AusderDE 4035281 A1isteine Montagewand
bekannt. Diese weist ein aus Standern aufgebautes
Standerwerk auf, an dem grof¥flachige Beplankungen
angebracht sind. Diese weisen eine mit Fliesen belegten
Betonkern auf. Mit Hilfe von Verbindungselementen kén-
nen die Beplankungen mit den Standern und unterein-
ander verbunden werden.

[0015] AusderDE 19848 154 A1 istein Verkleidungs-
bauteil fir AuBenfassaden bekannt. Dies ist aus homo-
genem, mineralischem, porosiertem Leichtbetonmateri-
al aufgebaut. Der Grundkoérper des Verkleidungsbauteils
weist zudem eine mit dem Grundkdrper verklebte Armie-
rungsschicht zur mechanischen Stabilisierung auf. Hier-
fur wird ein Glasfasergewebe auf den Grundkorper be-
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festigt. In die Armierungsschicht werden Verankerungs-
elemente in Form von Stahlplatten oder Laschen einge-
lassen. Die Verankerungselemente ragen seitlich tber
den Rand der Platten hinaus und kénnen daher zum Ein-
héngen eines Kranhakens verwendet werden.

[0016] Des W eiteren sind in dieser Patentschrift Her-
stellungsvarianten aus bestimmten vorgeformten BI6k-
ken beschrieben. Hierflir wird beispielsweise ein mehr-
schichtiger Block aus Beton und dazwischen gelagerten
Armierungen hergestellt. Aus diesem Block wird durch
Sagen eine Mehrzahl von Fassadenelementen herge-
stellt. Und zwar wird quer zur Schichtung der Armierun-
gen gesagt. Zur weiteren Stabilisierung kdnnen auf die
auBeren Flachen noch zusatzliche Armierungsschichten
aufgebracht werden.

[0017] Aus der DE 37 03 350 A1 ist eine hinterliiftete
Fassade mit einzelnen Verkleidungselementen bekannt.
Diese Elemente sind aus einer rlickseitigen Trager-
schicht aus glasfaserverstarktem Beton sowie hierauf
Uber Kleber oder Mértelschicht aufgebrachte Klinkerplat-
ten aufgebaut. Die Tragerschicht ist in einen Rahmen in
Form eines Winkelprofils eingebracht. Woraus dieses
Winkelprofil besteht wird nicht dargestellt. Ebenso ist
nicht dargestellt, wie die Glasfaserverstarkung aussieht.
[0018] Aus der EP 11 64 227 A1 sind Vorrichtungen
zur Befestigung von Betonelementen bekannt. Nach die-
ser Anmeldung sind an der Grundflache Profile ange-
bracht. Jedoch sind diese Profile nicht mit ihrer Grund-
flache auf den AuRenflachen der Fassadenelemente an-
gebracht, sondern die Schenkel ragen in die Flachen hin-
ein. Die aufgebrachten Profile erfiillen alleine den Zweck
von Trag- bzw. Aufhangevorrichtungen. Der Zweck der
Stabilisierung steht hier nicht im Vordergrund. Demzu-
folge sind auch weitere Armierungen in den Platten nicht
vorgesehen.

[0019] Aus der DE 299 06 465 ist eine Aufhangung fur
Fassadenplatten an Gebduden bekannt. Diese Fassa-
denplatten bestehen aus einer auftenseitigen Dekor-und
innenseitigen Tragerplatte und sind in Form einer Ver-
bundplatte ausgebildet. Die verschiedenen Platten sind
mittels eines Bindemittels flachig miteinander verbunden
und kénnen aus verschiedenen Materialien bestehen. In
der Tragerplatte sind Verankerungselemente angeord-
net. In diesen Verankerungselementen ist jeweils eine
Bohrung ausgebildet, in die jeweils ein Befestigungsele-
ment zur Verbindung des jeweiligen Verankerungsele-
mentes mit einer Agraffe eingefuhrt ist. FUr die Trager-
platten wird ein faserverstérkter Leichtbeton verwendet.
Bevorzugt werden hierbei anorganische Fasern einge-
setzt.

[0020] Aus der DE 299 16 530 U1 ist der Einsatz von
vorgehangten, hinterlifteten Fassadenplatten aus ein-
schichtigen, unbewahrten Betonwerksteinen zur un-
sichtbaren Befestigung bekannt. Hierfur wird ein Beton-
werkstein eingesetzt, der eine maximale Starke von 20
mm aufweist.

[0021] Befestigungsvorrichtungen fir Fassadensyste-
me sind ferner aus der US 20010011443 A1 bekannt.
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Hierfir werden spezielle Kupplungsvorrichtungen ver-
wendet. Paneele mit &hnlichen Kupplungsvorrichtungen
sind auch aus der US 005398473 A1 bekannt.

[0022] Ausder WO 2004/059103 A1 ist schlieRlich ein
plattenférmiges Fassadenelement, welches im Wesent-
lichen aus Beton besteht, bekannt. Dieses Element weist
eine Bewahrungseinlage aus einem Fasergewebe oder
einem Fasergelege auf. In das Element ist ein Halte-
element einbetoniert. Dieses Element umfasst eine ein-
laminierte Gewindehiilse und hierein eingeschraubte
Kopfschrauben.

[0023] Die beschriebenen Systeme weisen Nachteile
auf. Insbesondere kénnen grofRflachige Abmessungen
mit diesem System immer noch nicht umgesetzt werden.
Denn insbesondere ist die Stabilitét der faserbewahrten
Betonplatten in der angestrebten gewichtsmaRigen
Leichtigkeit noch nicht zu verwirklichen.

[0024] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, die beschriebenen Nachteile des Standes der Tech-
nik zu tberwinden und insbesondere Fassadenelemente
mit groRflachiger Abmessung und geringem Gewicht bei
gleichzeitig optimierter Stabilitét zur Verfigung zu stel-
len.

[0025] Diese Aufgabe wird durch ein Fassadenele-
ment mit parallel zueinander verlaufenden Seitenkanten
der Lange L und parallel zueinander verlaufenden Sei-
tenkanten der Breite Bumfassend aus Beton bestehende
Schichten, in denen Schichten aus Textil- oder Glasfa-
sergewerben oder Textil- und Glasfasergeweben einge-
lagert sind, wobei auf wenigstens einer dulReren Flache
wenigstens ein Profil mit der maximalen Lange L parallel
zu den Seitenkanten derart angeordnet ist, dass die En-
den der Profilen nicht iiber die Seitenkanten hinausragen
und dieses Profil kraftschlliissig mit dem Beton verbun-
den ist.

[0026] GroRflachig im Sinne der Erfindung bedeutet,
dass die Lange ca. 2.400 mm und die Breite ca. 1.200
mm betragt. Vorzugsweise liegt die Lange der erfin-
dungsgeméafien Fassadenelemente zwischen 600 und
3.600 mm und die maximale Breite zwischen 300 und
1.800 mm, besonders bevorzugtzwischen 300 und 2.400
mm Lange und 300 und 1.200 mm Breite.

[0027] Geringes Gewicht im Sinne der Erfindung be-
deutet, dass das Flachengewicht vorzugsweite zwischen
0,5 und 1,0 kN je Quadratmeter insbesondere bei ca.
0,75 kN je Quadratmeter liegt.

[0028] Optimierte Stabilitdt im Sinne der Erfindung be-
deutet, dass das diinnwandige grof¥flachige Fassaden-
element fir Windlasten in einer Gebaudehdhe von bis
zu 100 m ausreichend stabil ist.

[0029] Die erfindungsgemallen Fassadenelemente
weisen als Material im wesentlichen Beton aus. Erfin-
dungsgemaR sind die Elemente demgemaR derart auf-
gebaut, dass sie aus Beton bestehende Schichten auf-
weisen, in denen Schichten aus Textil- oder Glasfaser-
gewebe oder Textil- und Glasfasergewebe eingelagert
sind. Vorzugsweise sind die Fassadenelemente aus we-
nigstens zwei Schichten aufgebaut. Besonders bevor-
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zugt st die Einlagerung von zwei Schichten dieser Textil-
und/oder Glasfasergewebe in das im Wesentlichen aus
Beton bestehende Fassadenelement.

[0030] Als Textiigewebe kommen insbesondere Glas-
faser- oder Kohlefasergelege zur Anwendung. Erfin-
dungsgemal besonders bevorzugt sind aus alkaliresi-
stenten Glasfasern bestehende Gewebe. Die bevorzug-
te Maschenweite des Gewebes betragt 10 x 10 mm bis
30 x 30 mm, vorzugsweise ca. 20 mm x 20 mm. Das
Flachengewicht der Textilbelege liegt bei mindestens
100 g/mZ2, vorzugsweise zwischen 100 und 300 je m2
[0031] Die Dicke der Fassadenelemente liegt zwi-
schen 20 und 40 mm, vorzugsweise 25 bis 35 mm, be-
sonders bevorzugt bei ca. 30 mm. Bevorzugt sind ca. 30
mm Dicke, vorzugsweise bei Kantenlédngenvon ca. 2.400
mm x 1.200 mm. Das bevorzugte Gewicht des Fassa-
denelementes betragt damit ca. 2,10 kN.

[0032] Die erfindungsgemalen Fassadenelemente
sind bei einer optimal diinnen Schichtdicke besonders
grol¥flachig. Fassadenelemente aus Betonwerkstoffen
oder Naturstein mit vergleichbarer Dicke kdnnen nach
dem bisherigen Stand der Technik lediglich bis zu einer
maximalen Flache von ca. 1 m2 hergest ellt werden. Die
erfindungsgemalen Fassadenelemente weisen hinge-
gen Flachen von bis zu 3 m2, vorzugsweise bis zu 2,88
m2 auf.

[0033] Die AulRenflachen des Fassadenelements be-
stehen vorzugsweise aus Beton. D.h., die AuRRenflachen
sind vorzugsweise so gestaltet, dass sie eine ausrei-
chende Glatte und Stabilitdt aufweisen, um eine kraft-
schllssige Verbindung der an der AuRenflache angeord-
neten Profile zu ermdglichen. Kraftschlissig im Sinne
der Erfindung heilt, dass die Profile flachig auf die Au-
Renflachen aufgebracht werden.

[0034] Die an der auBeren Flache angebrachten Pro-
file sind vorzugsweise so angeordnet, dass sie nur die
der Sichtseite abgewandte Flache beaufschlagt ist. Als
Material fir die Profile kommen nicht rostende bzw. nicht
korrodierende Materialien in Betracht.

[0035] Vorzugsweise wird als Material Metall einge-
setzt. Hochst bevorzugt sind Stahlprofile aus nicht ro-
stendem austenitischen Chrom-Nickel-Stahlen. Die Pro-
file kdnnen erfindungsgemal vorzugsweise aus 2 bis 4
mm, vorzugsweise ca. 3 mm starken Blechen gekantet
werden.

[0036] Erfindungsgemal sind die Profile derart aus-
gestaltet, dass sie eine optimierte Auflageflache zur Au-
Renflaiche des Fassadenelements aufweisen. Demge-
mal kdnnen z.B. Flachprofile zum Einsatz kommen. Je-
doch kann durch andere Ausformungen der Profile eine
erhdhte Stabilitat erreicht werden. Die Auflageflachen
des Profils haben eine Gréfe von mindestens 30 mm.
Vorzugsweise liegt die Breite der Auflageflachen bei 30
bis 50 mm.

[0037] Erfindungsgemal ist es besonders bevorzugt,
U-férmige Profile einzusetzen.

Die Breite solcher Profile betragt vorzugsweise 30 mm,
insbesondere 30 bis 50 mm. Die Héhe der Profile liegt
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bei 40 bis 60 mm, vorzugsweise bei ca. 40 mm.

[0038] Ebenso kdnnen Profile mit anderen Quer-
schnittsformen zur Anwendung kommen, wie Winkelpro-
file, Z-Profile, C-Profile oder T-Profile, wobei die Aufla-
geflachen die oben angegebenen Werte aufweisen soll-
ten.

[0039] Die Profile werden kraftschliissig, vorzugswei-
se schubfest mit der Betonplatte verbunden, so dass ein
tragender Verbundquerschnitt entsteht. Die Kraftschliis-
sigkeit lasst sich erfindungsgemaf dadurch herstellen,
dass die Profile flachig auf den AuRenflachen aufliegen.
Sofern keine Flachprofile verwendet werden, ist demge-
maf dafiir Sorge zu tragen, dass die Profile ausreichend
breite Auflageflachen aufweisen. Diese Flachen sollten
die oben angegebenen Werte aufweisen.

[0040] Die Grundflachen der U-Profile werden z. B.
derart flachig auf die Fassadenelementflaichen aufge-
bracht, dass der Schenkel senkrecht von der Fassaden-
flache absteht. Grundséatzlich kommen alle Formen der
Befestigung in Betracht. D. h. die Profile kénnen aufge-
klebt oder aufgeschraubt werden. Bevorzugt ist jedoch
eine Anbringung mittels einbetonierter Dubel. Besonders
bevorzugt werden gestanzte Schubdiibel. Diese Dibel
werden insbesondere bis zu einer maximalen Tiefe von
ca. 20 mm in den Beton eingefiihrt.

[0041] Vorzugsweise liegt die Diibeltiefe zwischen 10
und 20 mm.
[0042] Die von der Flache des Fassadenelements ab-

weisenden Schenkel des U-Profils weisen vorzugsweise
Befestigungsvorrichtungen auf. Hierbei handelt es sich
um Befestigungselemente, die zur Anordnung des Fas-
sadenelements an der Wandflache dienen. In einer be-
vorzugten Ausflihrungsform weisen die Schenkel des U-
Profils Bohrlécher auf, in die die Fassadenelemente mit-
einander verbunden werden kdnnen. Beispielsweise
kann dies durch Einsetzen von in die Bohrlécher einge-
setzten stabférmigen Elementen, z.B. Dornen oder Ge-
windebolzen, erfolgen.

[0043] Die Bohrldcher dienen ferner der Anordnung
von Verbindungselementen flr die Anbringung der Fas-
sadenelemente auf der Flache einer Fassade.

[0044] Die Verbindungselemente fiir die Verbindung
der Platten untereinander und die Verbindungselemente
fur die Anbringung der Fassadenelemente an der Flache
einer Fassade kénnen zu einem Teil zusammengesetzt
sein. Erfindungsgemaf wird in einer bevorzugten Aus-
fihrungsform demgemaf an den Bohrléchern der U-for-
migen Profilschenkel sowohl das Verbindungselement
fur die Verbindung der Platten untereinander als auch
das Verbindungselement fur die Anbringung an der Fas-
sadenflache angeschraubt.

[0045] Die Verbindungselemente fiir die Anbringung
der Fassadenelemente an der Fassadenflache sind in
Dubel, welche in den Verankerungsgrund der Fassaden
eingelassen sind, einbringbar.

[0046] Die erfindungsgeméafle Konstruktion ermdg-
licht grolRformatige Fassadenelemente mit Abmessun-
gen 600 bis 3.600 mm x 300 bis 1.800 mm insbesondere
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von 600 bis 2.400 mm x 300 bis 1.200 mm, bevorzugt
von 2.400 x 1.200 mm Kantenlange.

[0047] Die betreffenden Fassadenelemente weisen
die Vorteile eines besonders leicht gewichtigen faserbe-
wéahrten Betons auf, haben aber eine erhohte Stabilitat.
Die an der Riickseite der Fassadenelemente angebrach-
ten Stahlprofile verleihen dem System eine hohe Stabi-
litdt, da die Stahlprofile mit dem Beton durch die kraft-
schllssige Verbindung einen Verbundquerschnitt bilden.
Die Tragféahigkeit des Systems betragt ein Mehrfaches
einer Betonplatte ohne aussteifende Stahlprofile. Auf-
grund dieser Eigenschaften kdnnen die erfindungsgema-
Ren Fassadenelemente fiir groBe Gebaudehdhen, ins-
besondere bis zu 100 m Hohe eingesetzt werden.
[0048] Im Folgenden wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die Abbildungen naher beschrieben.

Figur 1  zeigt die erfindungsgeméafien Fassadenele-
mente in der Ansicht und im Schnitt in Form
einer stehenden Aufhangung.

Figur2 zeigt eine liegende Aufhdngung im Verti-
kalschnitt.

Figur 3  zeigt eine stehende Aufhdngung im Verti-
kalschnitt.

Figur4  zeigtdie Ansichteinerliegenden Aufhadngung.

Figur 5  zeigt im Horizontalschnitt eine liegende Auf-
hangung.

Figur 6  zeigt im Horizontalschnitt eine stehende Auf-
hangung.

Figur 7  zeigt im Detail eine Verbundfuge.

[0049] Aus den Figuren ist ersichtlich, dass die erfin-

dungsgemale Vorrichtung sowohl in Form einer stehen-
den als auch einer liegenden Aufhdngung verwendet
wird. In beiden Fallen weist das erfindungsgemafe Fas-
sadenelement dieselben Vorteile beztglich der Stabilitat
auf. Zugleich ist die Aufthdngung leicht justierbar.
[0050] In der stehenden Aufhdngung gemaf Figur 1
wird auf die Flache 10 des Fassadenelements das Profil
11 und 12 aufgebracht. An den Enden 13, 14, 15, 16 der
Profile sind die Befestigungselemente 27 zu erkennen.
Die Profile 11 und 12 sind mit der Lange L parallel zu
den Seitenkanten 2 und 3 der Fassadenflache angeord-
net. Die Fassadenelementlange L entspricht der Lange
L der Profile 11 und 12. In den Schnitten A-A und B-B ist
die Anbringung des erfindungsgeméafen Fassadenele-
ments 1 an der Wand 20 zu erkennen.

[0051] In der Figur 2 sind die einzelnen Schichten ei-
nes erfindungsgemaf eingesetzten Faserelements ge-
kennzeichnet. Hierbei handelt es sich um einen textilbe-
wahrten Beton, welcher aus zwei Lagen eines Glasfa-
sergewebes einer Maschenweite von 20 x 20 mm be-
steht. In dem Beispiel gemaf Fig. 2 weist das Fassaden-
element mithin die Textillagen 8 und 9 sowie den Beton
6 auf. In das Fassadenelement sind die Dlbel 26 einge-
lassen. Diese dienen der Befestigung des Profils 11 bzw.
12. Die abstehenden Schenkel 22 des Profils 11, 12 wei-
sen Bohrlécher 23 mit Hilsen 25, vorzugsweise aus
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Kunststoff auf. In diese ist der Dorn 18 eingelassen. An
dem Dorn 18 ist wiederum das Befestigungselement 19
angeordnet. Dieses Befestigungselement kann seiner-
seits in den Dibel 21 in der Fassade 20 eingelassen
werden.

[0052] Figur 3 zeigt entsprechend der Figur 2 Details
einer stehenden Aufhdngung im vertikalen Schnitt. Ent-
sprechend sind die Details des textilbewahrten Faserele-
ments 1 aus Beton 6, 7 und Textilgewebe 8, 9 sowie das
an der Flache 10 angeordnete U-Profil 11 mit Befesti-
gungsvorrichtungen 19 fiir die Anbringung in der Fassa-
de 20 zu erkennen. Der Dorn 18 ist hierbei in dem Bohr-
loch 23 und der Kunststoffhiilse 25 angeordnet.

[0053] Figur 4 entspricht im Wesentlichen Figur 1 mit
der Variante, dass es sich nicht um eine stehende, son-
dern eine liegende Aufhdngung handelt. Demgemaf
sind die Befestigungsvorrichtungen 27 nicht an den En-
den 13, 14, 16 und 15 der Profile 11, 12, sondern an
statisch sinnvollen Stellen der Profile 11, 12 angeordnet.
[0054] Figur 5 zeigt ein Befestigungsdetail einer lie-
genden Aufhangung. Zu erkennen ist der textilbewahrte
Beton mit den Betonlagen 6 und 7 sowie den Textillagen
8 und 9. Ferner ist das U-Profil 11 dargestellt, in welches
Uber das Bohrloch 23 ein Dorn 18 zur Verbindung der
Fassadenelemente untereinander eingelassen ist. Zu-
gleich ist an dem Dorn 18 das Befestigungselement 19
mit Stahlkonsole 24 angeordnet, welches in dem Veran-
kerungsgrund 20 d. h. die Fassadenflache 20 mittels des
Duiibels 21 eingelassen ist. Figur 6 zeigt, dass der Fig. 5
entsprechende Details fiir den Beispielsfall einer stehen-
den Aufhéngung.

[0055] In Fig. 7 ist schlieRlich im Detail eine Verbund-
fuge dargestellt. Zu erkennen ist der gestanzte Schub-
dibel 26, welcher in den textilbewahrten Beton des Fas-
sadenelements 1 mit den Betonschichten 6 und 7 sowie
Textilschichten 8 und 9 eingelassen ist. Uber diesen Di-
bel 26 ist das U-Profil 11 mit dem Fassadenelement 1
verbunden.

Patentanspriiche

1. Fassadenelement (1) mit parallel zueinander verlau-
fenden Seitenkanten (2, 3) der Lange L und parallel
zueinander verlaufenden Seitenkanten (4, 5) der
Breite B umfassend aus Beton (6,7) bestehende
Schichten, in denen Schichten (8,9) aus Textil- oder
Glasfasergewerben oder Textil- und Glasfaserge-
weben eingelagert sind, wobei auf wenigstens einer
auBeren Flache (10) wenigstens ein Profil (11, 12)
mit der maximalen Lange L parallel zu den Seiten-
kanten (2, 3) derart angeordnet ist, dass die Enden
der Profilen (13, 14, 15, 16) nicht Uber die Seiten-
kanten (4, 5) hinausragen und dieses Profil kraft-
schliissig mit dem Beton verbunden ist.

2. Fassadenelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwei Schichten (8,9) aus Tex-
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til- und/oder Glasfasergewebe eingelagert sind.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Glasfaser und/oder Textilgewebe eine Maschenwei-
te von 10 x 10 bis 30 x 30 mm aufweist.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Profil aus korrosionsbestéandigem Material besteht.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Profil (11, 12) aus Metall besteht.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Profil (11, 12) aus Stahl besteht.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Profil (11, 12) U-férmig ausgestaltet ist.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass es ei-
ne Vorrichtung zur Anordnung eines Befestigungs-
elements (19) zur Anordnung des Fassadenele-
ments (1) an einer Wandflache (20) aufweist.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Profil (11, 12) in wenigstens einem Profilschenkel
ein Bohrloch (23) aufweist.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass in
dem Bohrloch (23) ein Element (18) zur Verbindung
der Fassadenelemente (1) miteinander eingeordnet
ist.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Befestigungselement (19) und das Verbindungsele-
ment (18) zu einer Einheit zusammengefligt sind.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass es ei-
ne Kantenlange von 600 bis 3.600 x 300 bis 1.800
mm aufweist.

Fassadenelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche dadurch gekennzeichnet, dass das
Befestigungselement (19) in einen in der Wandfla-
che (20) eingelassenen Diibel (21) formschlissig
einbringbar ist.

Verwendung des Verfahrenelements nach einem
dervorhergehenden Anspriiche zur Verkleidung von
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Wandflachen.

10
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