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(54) Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von wasserdichten Betonierfugen in

Schlitzwéanden
(57)  Die Erfindung beschreibt eine Vorrichtung und

ein Verfahren zur Herstellung von wasserdichten Ar-
beitsfugen bei Schlitzwanden mit Hilfe von einer spezi-
ellen Abschalbohle. Die Abschalbohle besteht aus ket-
tenférmig miteinander verbundenen Bohlensegmenten
und ist sicher und einfach auszubauen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt eine einfach ausbau-
bare Abschalbohle zur Herstellung von wasserdichten
Betonierfugen in Schlitzwanden.

[0002] Urspriinglich wurden Betonierfugen in Schlitz-
wanden so hergestellt, dass vor dem Betonieren Rohre
in die Schlitzwand eingehangt wurden, welche nach dem
Betonieren bzw. dem Ansteifen des Beton wieder her-
ausgezogen bzw. gedreht wurden.

Der Einsatz von Dichtungsbandern zur Erhéhung der Fu-
gendichtigkeit war mit den Rohren nicht méglich und so
werden heute im Fugenbereich verlorene Fertigteile oder
wiedergewinnbare, bohlendhnliche Konstruktionen aus
Stahl verwendet. Diese Abschalbohlen haben Ausspa-
rungen, in denen Dichtungsbander eingebaut werden,
die sich Uber die ganze Tiefe der Betonierfuge erstrek-
ken. Die Hélfte des Fugenbandes schaut aus der Bohle
heraus und wird einbetoniert.

Nach dem Aushub des Anschlussschlitzes wird die Ab-
schalbohle gelést und die zweite Halfte des Fugenban-
des wird aus der Aussparung herausgezogen und reicht
in den suspensionsgefullten Schlitz hinein. Dort wird das
freie Ende anschlieRend einbetoniert.

[0003] Abschalbohlen nach dem Stand der Technik
bestehen aus wenigen langen Elementen, die biegesteif
miteinander verbunden sind. Die biegesteife Verbindung
ist notwendig, da die Bohlen in der Regel dadurch vom
Beton geldst werden, dass an der Luftseite schwere Rutt-
ler aufgesetzt werden, welche den Verbund der Bohle
zum erharteten Beton zerstdren missen. Die Ruattler mit
der erforderlichen groRen Riittelenergie sind teuer und
zudem kann das Freirttteln der Bohlen einen langeren
Zeitraum beanspruchen.

Die Konstruktion von Abschalsystemen nach dem Stand
der Technik ist so, dass auf eine nur wenige Zentimeter
starke Stahlplatte ein spundwandahnliches Profil ge-
schweilt ist. Diese Abschalsysteme besitzen somit ins-
besondere an den Randern, wo sie gegenuber der
Schlitzwandwandung abdichten sollen, eine nur geringe
Bauho6he von wenigen Zentimetern. Da die Bohle immer
kleiner als die Schlitzwandbreite sein muss und insbe-
sonders bei rolligen Béden mit starkeren Ausbriichen in
der Wandflache zu rechnen ist, lauft beim Betonieren
Beton um die Bohle herum. Dies hat zur Folge, dass die
sog. Flachfugenbohlen beim Betonieren auf dem ganzen
Umfang einbetoniert sind und so mitunter sehr schwer
zu I6sen sind.

[0004] In diesen Fallen werden besondere Meil3el mit
Klammern eingesetzt, welche die seitlich vorstehenden
Bleche umfassen. Wie mit einem Keil werden die Bohlen
von oben beginnend vom Beton abgeldst. Das ist eine
langwierige und mit viel Verschlei verbundene Arbeit.

[0005] Umdem Umlaufvon Beton entgegen zu wirken,
fullt man deshalb hinter die Bohlen wahrend des Beto-
niervorgangs lagenweise einen groben Kies ein. Dies
wiederum kann dazu fiihren, dass der Kies aufgrund von
Ausbruchen in der Wandflache auch in Wandbereiche
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der spateren Wand lauft und dort Kiesnester verursacht.
[0006] Da Flachbohlen beim Aushub starken Biege-
beanspruchungen ausgesetzt sind, werden sie moglichst
lang und in einem Stlick hergestellt. StoRstellen sind auf-
wendig und sehr teuer, da sie die Biegebeanspruchun-
gen voll aufnehmen mussen.

Zudem missen sie vor Zutritt von Zementleim geschtzt
werden, da man sie sonst nicht mehr I6sen kann.
Verliertman so eine lange Bohle, soist es ein erheblicher
finanzieller Verlust.

[0007] Eine weitere Mdglichkeit zur Herstellung be-
steht im Einsatz von verlorenen Fertigteilen. Solche Fer-
tigteile bestehen in der Regel aus stark bewehrtem Stahl-
beton. Das hohe Gewicht, die Transportkosten, der Auf-
wand beim Koppeln einzelner Elemente machenas Ver-
fahren gegeniiber immer wieder verwendbaren Ab-
schalbohlen sehr teuer.

[0008] Die Erfindung hat die Aufgabe, einen einfachen
und sicheren Ausbau von Abschalbohlen zu gewahrlei-
sten. Zudem soll das System fiir unterschiedliche Schlitz-
langen mit geringfligigen Verdnderungen einsetzbar
sein. Zudem soll mit der Erfindung vermieden werden,
dass ein Abschalelement mit seiner gesamten Lange
verloren geht. Eine weitere Aufgabe besteht darin, dass
man mdglichst wenig Energie einsetzen muss, um die
Verbundkrafte zwischen Abschalelement und verharte-
ten Beton zu Uberwinden.

[0009] Die Erfindung I8st die Aufgabe entsprechend
den Merkmalen der Patentanspriiche.

[0010] Der Grundgedanke der erfindungsgemafen
Vorrichtung besteht darin, dass das Abschalsystem nicht
aus langen Bohlenelementen besteht, die biegesteif mit-
einander verbunden sind, sondern aus kurzen Bohlen-
segmenten besteht, die wie eine Kette aneinander ge-
reiht sind.

[0011] Im Kontaktbereich sind benachbarte Bohlen-
segmente so miteinander verbunden, dass siech zumin-
destum eine quer zur Schlitzwandebene liegende Achse
um einen Winkel o. gegeneinander verdrehen kénnen.
Die Verbindung ist so gestaltet, dass die Drehung alleine
oder zusatzlich mit einer VergréRerung des Abstandes
der beiden Kontaktflachen zwischen den Bohlenseg-
menten erfolgen kann.

Zudem koénnen die Verbindungsmittel, mit denen zwei
benachbarte Bohlensegmente miteinander verbunden
sind, Zugkrafte Ubertragen.

[0012] Die Erfindung und das erfindungsgemafie Ver-
fahren wird anhand der Figuren erlautert.

Figur 1 zeigtein Abschalelement, welches aus einzelnen
Bohlensegmenten 1 besteht.

Die Bohlensegmente 1 sind in diesem Ausfuhrungsbei-
spiel Uber Seile 5 miteinander verbunden, welche durch
das Innere der Bohlensegmente 1 gefiihrt sind.

Die Bohlensegmente 1 enthalten Aussparungen 6 fiir Fu-
genbéander.

Figur 1 zeigt die erfindungsgeméafRe Vorrichtung nach
dem Zusammenfligen und vor dem Einbau in den Schlitz.
[0013] Figur 2 zeigt einen suspensionsgefiillten
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Schlitz 24 mit Leitwanden 22, in welchen ein erfindungs-
gemales Abschalelement eingehéngtist. In diesem dar-
gestellten Zustand ist zwischen den einzelnen Bohlen-
segmenten 1 kraftschliissiger Kontakt hergestellt. In die-
sem Falle ist dies durch Anspannen von Seilen 5 erfolgt,
die gegen einen quer liegenden Abfangbalken 20 ge-
spannt sind. Der Balken liegt auf den Leitwanden 22 auf.
Diese zusammengespannten Bohlensegmente 1 bilden
eine steife lange Abschalvorrichtung, welche mdglichst
nahe am gewachsenen Boden des Schlitzendes 23 an-
geordnet ist.

[0014] Figur 3 zeigt ein einzelnes Bohlensegment 1
mit der Ausflihrungsvariante, dass die Verbindungsmittel
der einzelnen Bohlenelemente aus Seilen 5 bestehen.
[0015] Figur 4 zeigt einen horizontalen Schnitt durch
ein Ausflihrungsbeispiel, wie in Figur 3 dargestelit.
[0016] Figur 4a zeigt einen horizontalen Schnitt durch
eine spezielle erfindungsgemafle Ausfiihrungsvariante,
bei der die Seitenwangen 11 konisch ausgebildet sind.
[0017] Figur5zeigteinenvertikalen Schnittdurch eine
erfindungsgemale Vorrichtung, wie sie nach dem Beto-
nieren der Nachbarlamelle 13 wieder ausgebaut wird.
[0018] Figur 6 zeigt eine Ausfiihrungsvariante, bei der
die einzelnen Bohlensegmente 1 mit unterschiedlichen
Laschen-Bolzensystemen miteinander verbunden sind.
[0019] Die kettenartige Verbindung kann einmal wie
ein reines Gelenk sein, d. h. benachbarte Bohlenseg-
mente 1 kénnen sich um einen im Wesentlichen gemein-
samen Drehpunkt gegeneinander um einen Winkel o
verdrehen. o ist der Winkel, um den sich das einzelne
Bohlensegment 1 aus der Achse 29 des gesamten Ab-
schalelements herausdreht.

In einer weiteren Variante kann die Drehung um einen
Winkel oo noch dadurch erganzt werden, dass der Ab-
stand 8 zwischen den Bohlensegmenten 1 zusatzlich
vergroert wird. Die Drehachse 19, verlauft bevorzugter
Weise quer zur Schlitzwandebene. Zum spateren Losen
der Bohle ist eine Bewegung der einzelnen Bohlenseg-
mente um diese Achse am wirksamsten.

Eine mogliche Drehbeweglichkeit in andere Richtungen
kann bei gewissen Ausbausituationen zuséatzliche Vor-
teile bringen, z. B. wenn der Schlitz nichtin einer geraden
Ebene verlauft.

In einem bevorzugten Ausflihrungsbeispiel ist der Kon-
taktbereich 2 zwischen zwei benachbarten Bohlenseg-
menten 1 so ausgebildet, dass sich besondere Kontakt-
flachen 15 ergeben.

Damit sich zum Ausbau ein Drehwinkel oo um die Achse
19 ergeben kann, eignen sich konvex und konkav zuein-
ander passende Flachen besonders gut.

Eine bevorzugte Form der Krimmungslinie ist der Kreis.
[0020] Die gekrimmten, zueinander passenden Fla-
chen haben den Vorteil, dass sie Teile eines Drehgelen-
kes ausbilden, entlang deren Beriihrflachen sich zwei
benachbarte Bohlensegmente 1 gleitend bewegen bzw.
drehen kdnnen.

Die Konvex- bzw. Konkav-Form hat weiterhin den Vorteil,
dass die einzelnen Bohlensegmente 1 weitgehend in ei-
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ner Linie Ubereinander angeordnet sind.

Waéren die einzelnen Bohlensegmente 1 in ihrer Achse
seitlich versetzt, so ergébe sich eine unregelmaRige
Wandoberflache, gegen die betoniert wiirde.

Zudem bestiinde die Gefahr, dass das Fugenband nicht
mehr auf der vollen Lange zur Halfte in der Aussparung
6 zu liegen kédme. So wurde die Funktion des Fugenban-
des wesentlich negativ beeinflusst.

Prinzipiell ist jedoch die konvexe oder konkave Ausbil-
dung der Kontaktflachen 15 nicht verfahrensbestim-
mend. Die Kontaktflaichen 15 kdnnten auch ebene Fla-
chen sein. In diesem Fall wéare es aber zweckmafig, ge-
sonderte Zentriervorrichtungen vorzusehen, damit sich
die Kontaktflachen 15 nicht gegeneinander verschieben.
Die Zentrierung kénnte beispielsweise durch Nut- und
Federsysteme erfolgen oder durch Noppen und zugeho-
rige Ausnehmungen in den Oberflachen.

[0021] Von Bedeutung ist; dass die Kontaktflachen 15
so ausgebildet werden, dass wahrend des Betoniervor-
gangs kein Beton bzw. keine Feinteile aus dem Beton in
die Kontaktbereiche zwischen den einzelnen Bohlenseg-
menten 1 geraten.

Insbesondere sollte der Beton nicht zwischen den ein-
zelnen Bohlensegmenten 1 hindurch in den Bereich zwi-
schen gewachsenem Boden 23 und Hinterkante der Ab-
schalvorrichtung gelangen.

[0022] Die Kontaktflachen 15 dienen gleichzeitig zur
Aufnahme von flachenhaften Dichtungselementen 3,
welche verhindern, dass wahrend des Betonierens Ze-
mentleim aus dem Beton zu den Verbindungsmitteln ge-
langt. Dies ist insbesonders dann von gréRerer Bedeu-
tung, wenn die Verbindungsmittel aus Drahtseilen 5 be-
stehen. Diese Drahtseile 5 werden in Rohren 25 durch
die Bohlensegmente gefiihrt. Dringt Zementleim in den
Ringraum zwischen Seil und Rohr, so miissen beim spa-
teren Herausziehen der einzelnen Bohlensegmente mit
Hilfe der Drahtseile zuséatzliche Reibungskrafte tber-
wunden werden. Das kann den Ausbau erschweren.
[0023] Werden als Verbindungselemente zwischen
den einzelnen Bohlensegmenten 1 Seile 5 verwendet,
so kénnen diese Seile 5 entweder im untersten Bohlen-
segment 1’ verankert sein oder die Seile 5 werden im
untersten Element u-formig umgelenkt.

Das Seil 5 hat in diesem Fall mindestens die doppelte
Lénge des gesamten Abschalelementes.

[0024] Verwendet man als Verbindungselemente Sei-
le, so werden diese in bevorzugter Weise in Fuhrungs-
rohren 25 gefiihrt, die im Inneren des Bohlensegmentes
1 verlaufen.

Die Verbindung einzelner Bohlensegmente 1 kdénnte
auch Uber aufien verlaufende Seile erfolgen. Dies hat
aber den Nachteil, dass dann die Seile durch den Beto-
niervorgang verschmutzt wirden, was zu gesonderten
Aufwendungen flr die nachste Verwendung fiihren wiir-
de.

[0025] Als Seile kommen bevorzugt Drahtseile zum
Einsatz, da diese besonders einfach gehandhabt werden
kénnen.
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Die Seile kénnten jedoch auch gelenkig miteinander ver-
bundene kurze Stébe sein oder Stahllitzen mit einzelnen
Stahldrahten. Sie sollten ahnlich elastisches Verhalten
zeigen wie Seile.

[0026] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemaflen
Abschalbohle liegt darin, dass man mit nur einem oder
zwei unterschiedlich langen Bohlensegmenten jede be-
liebige Schlitzwandtiefe bedienen kann. Eine Lagerhal-
tung mit nur wenigen Einzelteilen bedeutet eine wesent-
liche Beeinflussung des Preises fir ein Abschalbohlen-
system. Bevorzugte Einzelldngen sind in einem Bereich
von 1,50 - 3,00 m.

[0027] Zudem bietet das erfindungsgemafle System
den Vorteil, dass bei einer Beschadigung der Ab-
schalbohle in einem Teilbereich nur das entsprechende
Bohlensegment ausgetauscht werden muss.

[0028] Verwendet man als Verbindungsmittel zwi-
schen den einzelnen Bohlenelementen Seile oder ahn-
liche elastische Mittel, so ist auf besonders einfache Wei-
se die Eigenschaft eines Drehgelenkes mit Méglichkeit
der VergréRerung des Abstands zwischen zwei Bohlen-
segmenten zu kombinieren.

[0029] Durch die Kombination mehrerer Bewegungs-
grade, wie Drehung und Verschiebung, lasst sich die
Wirksamkeit des Schragzuges zum Abldsen der einzel-
nen Bohlensegmente noch verstarken.

Insbesondere dann, wenn der Schlitz nicht ganz vertikal
ist, stellt sich im Verbindungsbereich 2 noch ein weiterer
Grad der Beweglichkeit ein und zwar quer zur Schlitze-
bene. Das bedeutet, dass die bereits gelésten Bohlen-
segmente sich im schief verlaufenden Schlitz nicht ver-
kanten und infolgedessen die oben eingeleitete Schrag-
zugkraft in ihrer Wirkung voll zur Verfligung steht.

Das Lésen der Bohlensegmente 1 vom Beton geht um
so leichter je gréRer die Horizontalkomponente 12’ des
Schragzuges bzw. der Schragzugkraft 12 ist, welche
quer zur Systemachse 29 der Abschalbohle gerichtet ist.
Dieser Schragzug wird beispielsweise auf die einfachste
Weise dadurch aufgebracht, dass schrag am Auflager-
balken 20 oder den Seilen 5 gezogen wird. Das kann
Uber einen Bagger, Kran, Lader oder Uber gesonderte
Seilztige erfolgen.

Auch die hohe Windenzugkraft der vorhandenen Schlitz-
wandbagger ist dazu nutzbar.

[0030] Der Schragzug 12, 12’ kann auch lber geson-
derte Greifziige oder Flaschenziige aufgebracht werden.
Das Widerlager fir diese Greifzlige wird dann bevorzugt
in den Leitwadnden 22 der Schlitzwand liegen oder im
Beton bereits hergestellter Schlitzwandelemente.

Wird an den Seilen schrag gezogen, so stellt sich durch
die Biegsamkeit und Dehnbarkeit der Seile in den Kon-
taktflachen 15 die Wirkung wie bei einem Drehgelenk
ein. Gleichzeitig ergibt sich die Mdglichkeit, dass sich die
benachbarten Bohlensegmente voneinander entfernen
und entlang dem Seil etwas nach oben rutschen.
[0031] Durch die Verwendung relativ kurzer Bohlen-
segmente 1 sind durch den Schrégzug aufgrund verhalt-
nismafig geringer Haftflachen die Haftspannungen zwi-
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schen der Oberflache des Bohlensegmentes 1 und dem
Beton mit deutlich niedrigeren Kréften zu Gberwinden als
es bei langen, einteiligen Abschalbohlen der Fall ist.
[0032] Die Losung der tiefer liegenden Bohlenseg-
mente erfolgt dann nach dem ReiRverschluss-System
unter verhaltnismaRig geringem Kraftaufwand.

Je geringer der Kraftaufwand, um so geringer ist auch
der Verschleil® an den Bohlensegmenten.

Sollten die Haftspannungen dennoch aufgrund gréReren
Betonalters oder groRerer Umlaufigkeiten oder Ausbrii-
chen zu Schwierigkeiten flihren, so kann zusatzlich zum
Schragzug noch Riittelenergie auf die Abschalvorrich-
tung gebrachtwerden. Dazu verwendet man bevorzugter
Weise kleine Aufsatzrittler, die in direkter Verbindung
mit den Bohlensegmenten angebracht sind.

Muss aufgrund von Umweltbedingungen auf Vibrationen
verzichtet werden, so kann man den Abldsevorgang der
Bohlensegmente vom anhaftenden Beton auch durch
den Einsatz von keilférmigen Hilfsmitteln unterstiitzen.
Die Keile werden in den Raum zwischen der Rickseite
des Bohlensegmentes und dem Beton eingetrieben.
[0033] Nebendem Einsatz von Seilen 5 und insbeson-
dere Drahtseilen als Verbindungsmittel kdnnen auch Bol-
zen und Laschenverbindungen nach dem Stand der
Technik zum Einsatz kommen.

Die benachbarten Bohlensegmente kénnen durch unter-
schiedliche Ausfuhrungsformen 30, 31, 32, 33 miteinan-
der verbunden werden.

Dazu laufen quer durch die einzelnen Elemente Bolzen
34, welche an den Seitenflachen der Bohlensegmente 1
mit gelochten Stahlblechen 35 verbunden werden. Die
Bolzen 34 greifen dabei in Rundlécher 37 oder Langl6-
cher 36 ein.

Langlécher ermdglichen sowohl eine Verdrehung an den
Winkel o als auch eine Verschiebung der einzelnen Ele-
mente in achsialer Richtung der Abschalvorrichtung. Zu-
dem wird sichergestellt, dass die Kontaktflachen 15 sich
nicht quer zur Systemachse 29 der Abschalvorrichtung
verschieben kdnnen.

Bei dieser erfindungsgemafen Ausflihrungsvariante ist
es besonders einfach mdglich einzelne Elemente mitein-
ander zu einer langeren Kette zu verbinden.

[0034] Figur 4 zeigt einen horizontalen Querschnitt
durch ein erfindungsgemafes Bohlensegment. Zur Seil-
fuhrung verlaufen im Inneren des Bohlensegmentes
Rohre 25.

[0035] Zur Erhéhung der Biegezugfestigkeit sind Pro-
filstdhle 26 wie beispielsweise Doppel-T-Trager inte-
griert. Damit die Bohlensegmente fur unterschiedliche
Schlitzbreiten verwendet werden kdnnen, besteht die
Méglichkeit, Verbreiterungselemente 10 zu befestigen.
Dies kann beispielsweise Uber ein Nut- und Federsystem
27 geschehen oder sie werden angeschraubt.

[0036] Figur 4 a zeigt eine weitere Ausfiihrungsvari-
ante, bei der die Seitenflachen 11 des Bohlensegmentes
konisch ausgebildet sind. Die konische Ausbildung er-
leichtert den Lésevorgang aus dem erharteten Beton.
[0037] Die einzelnen Bohlensegmente 1 enthalten
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Uber ihre gesamte Lange Aussparungen 6, in die elasti-
sche Dichtungsbander 16 eingeflihrt werden kénnen. Die
Dichtungsbander 16 werden dabei zur Halfte in die Aus-
sparung 6 eingeschoben und mit dem freien Ende wer-
den sie einbetoniert. Die Dichtungs- oder Fugenbander
sind so ausgebildet, dass wahrend des Betonierens kein
Beton in die Aussparung 6 eindringen kann.

[0038] Die Kette aus einzelnen Bohlensegmenten 1
wird mdéglichst nahe an dem gewachsenen Boden 23 an-
geordnet. Die flachenhafte Ausbildung der Seitenflachen
11 bringt den Vorteil, dass die Abschalbohle seitlich nicht
zu leicht vom Beton umflossen werden kann, wie die dlin-
nen Bleche der Flachbohlen nach dem Stand der Tech-
nik. Zwischen der Seitenflaiche 11 und der rauhen
Wandoberflache der freigelegten Schlitzwand, ergibt
sich eine Art Tunneleffekt, der den frischen Beton daran
hindert, die Abschalbohle zu umflieRen. Die grof’en Zu-
schlage des Betons kdnnen sich leichter gegeneinander
Verspreizen, der Durchfluss wird abgebremst.

[0039] Die Bohlensegmente 1 kdénnen aus unter-
schiedlichen Materialien bzw. Materialkombinationen
bestehen.

Der Querschnitt bestehtim Wesentlichen aus einem vier-
eckigem Koérper, dessen Breite geringfigig kleiner als
die geplante Schlitzwandbreite ist und dessen Tiefe 17
in einer bevorzugten Gréfienordnung von 10 bis 50 cm
ist, je nach Dicke und Tiefe der Schlitzwand.

In diesem Kérper oder in einem bevorzugt konisch an-
geformten Teil 18 befinden sich eine oder mehrere
schlitzartige Aussparungen 6, die so grof3 gewahlt ist,
dass sie etwa die Halfte der Breite eines Dichtungs- oder
Fugenbandes 16 aufnehmen kdnnen.

Die konische Anformung 18 hat den Vorteil, dass zum
einen das Bohlensegment 1 leichter aus dem erharteten
Beton entfernt werden kann. Zudem entsteht im erhar-
teten Beton eine konische Aussparung, in deren Schutz
nach Entfernung der Abschalbohle die zweite Halfte des
Dichtungsbandes 16 liegt.

[0040] Das Dichtungsband ist auf diese Weise bei den
weiteren Aushubtatigkeiten der Schlitzwandherstellung
besonders geschiitzt.

Der Korper der Bohlensegmente kann aus Blechen ge-
schweillt sein und zur Erhéhung der Biegesteifigkeit
kann diese Konstruktion mit Profilstahlen, wie beispiels-
weise Doppel-T-Trager, T-Trager, Winkeleisen, Rohren
usw. verstarkt sein.

[0041] Der Korper kann aber auch aus Kunststoff be-
stehen und da insbesondere aus Preisgriinden aus re-
cyceltem Kunststoff.

Damit die Vorrichtung aus Kunststoff beim Betonieren
nicht aufschwimmt, kann es zweckmaRig sein, diese mit
Stahleinbauten zu beschweren. Zudem kann es zweck-
maRig sein, gewisse Teile der Kunststoffoberflache mit
Stahlflachen besonders vor Verschleily zu schitzen.
[0042] Aus Gewichtsgriinden kann die Stahlhdille auch
mit Beton ausgefiillt werden.

[0043] Eine weitere Ausfihrungsvariante der Bohlen-
segmente 1 istin Beton bzw. Stahlbeton. Auch bei dieser
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Variante ist es zweckmaRig, besondere Verschleil¥fla-
chen oder Kontaktflachen in Stahl auszufihren.

Als weitere Ausflihrungsvariante kann der Korper aus
einem Stahlfaserbeton hergestellt werden.

[0044] Damit die Bohlensegmente fiir alle Schlitzbrei-
ten verwendbar sind, ist es zweckmafig, am Hauptkor-
per Verbreiterungselemente 10 I6sbar befestigen zu kén-
nen. Die Befestigung kann durch Verschrauben oder
durch Anordnung eines Nut- und Federsystems erfolgen.
Die auReren Begrenzungsflaichen 17 bzw. 11 kdénnen
parallel zueinander angeordnet sein oder auch leicht ko-
nisch.

Die konische Form kann die gleiche Richtung wie der
angeformte Teil 18 haben. Auf diese Weise wird das Ent-
fernen des Bohlensegmentes deutlich erleichtert.
[0045] Eine bevorzugte Form der Verbindungsmittel
zwischen den einzelnen Bohlensegmenten sind Draht-
seile 5, durch welche die einzelnen Elemente zusam-
mengespannt werden kénnen und somit ein auf der ge-
samten Lange versteiftes Abschalelement entsteht.
Anstelle der Drahtseile kbnnen auch gelenkig und zug-
fest verbundene Einzelstédbe verwendet werden, deren
Einzellangen und Gelenke auf die Lange der Bohlenseg-
mente abgestimmt ist.

Ebenso sind elastische Spannstahllitzen mit mehreren
Einzeldrahten verwendbar.

[0046] Diese im Wesentlichen mit Seilen vergleichba-
ren Verbindungsmittel haben den Vorteil, dass sie bei
Aufbringung von Zugkréften eine nicht zu vernachlassi-
gende Langendehnung mitmachen, welche erleichtern,
dass sich beim Wiederausbau der Abschalvorrichtung
die einzelnen Elemente leichter voneinander I6sen kén-
nen.

[0047] Mit dieser kettenartigen Abschalvorrichtung
gibt es nun mehrere erfindungsgemale Verfahren zur
Benutzung dieser Abschalbohle.

Einbau der Abschalbohle:

[0048] AnderErdoberflaiche werden die fiir die Schlitz-
wandtiefe notwendige Anzahl von Bohlensegmenten in
eine Reihe gelegt und anschlielend mit den Verbin-
dungsmitteln zu einer Kette geschlossen.

Dazu werden entweder die Seile 5 durch vorgegebene
rohrférmige Aussparungen 25 gezogen.

Bei einem einteiligen Seil wird das Seil durch eine Aus-
sparung gezogen, im letzten Element umgelenkt und
durch die andere Aussparung wieder zur Erdoberflache
gefuhrt. Vor dem Aufheben der gesamten Abschalvor-
richtung werden die Seilenden durch einen Abfangbal-
ken 20 gezogen. Gegen diesen Abfangbalken 20 lassen
sich die einzelnen Bohlensegmente zusammenspannen
und auf diese Weise entsteht aus den einzelnen Bohlen-
segmenten 1 auf die ganze Lange ein relativ steifes Ab-
schalelement.

Das Anspannen der Seile kann schon vor dem Aufziehen
in die senkrechte Richtung erfolgen oder das Anspannen
kann erst erfolgen, wenn die Vorrichtung bereits im
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Schlitz abgesenkt ist.

Das Zusammenspannen der einzelnen Bohlensegmente
ist jedoch nicht verfahrenszwingend. ZweckmaRig ist je-
doch, dass die Kontaktbereiche 2 minimiert sind und Be-
ton nicht in die Kontaktflachen 15 gelangen kann.

Es kann wiinschenswert sein, dass sich die Kette aus
einzelnen Bohlensegmenten wahrend des Betoniervor-
gangs unter dem Betondruck an den anstehenden Boden
23 leicht andriickt. Es ergibt sich dabei dann keine ge-
radlinige Betonierfuge, sondern eine leicht unregelmafi-
ge polygonenartig begrenzte Fuge, was aber fir den
Ausbau und auch die spatere Andichtung beim Betonie-
ren des neuen Schlitzes keine nachteiligen Folgen hat.
Wenn als Verbindungsmittel Drahtseile oder ahnliche
Elemente verwendet werden, ist es von Bedeutung, dass
im Kontaktbereich 2 bzw. auf dem Kontaktflachen 15 Ab-
dichtungselemente 3 angeordnet werden.

[0049] Diese Abdichtungselemente 3 verhindern,
dass vom Beton abgegebener Zementleim in die Aus-
sparungsrohre 25 |auft. Mochte man die Abschalbohle
neu zusammenstellen, lieRen sich dann aufgrund erhéh-
ter Reibungseffekte die Seile nicht mehr problemlos her-
ausziehen.

Die Abdichtungselemente 3 bestehen bevorzugterweise
aus elastischen Materialien, wie Gummi oder EPDM. Es
kénnen auch zusammendriickbare Einwegmaterialien
sein, welche jedes Mal im Kontaktbereich 2 neu ange-
ordnet werden. Das kénnen z. B. flachenhafte Gewebe,
Vliese, Kunststoffe, Schaumplatten und Naturfaserpro-
dukte usw. sein, die zusammendriickbar sind.

[0050] Eine besondere Formgebung der Kontakifla-
chen 15 kann bewirken, dass sich die einzelnen Bohlen-
segmente schon aufgrund ihres Eigengewichtes weitge-
hend dicht aufeinander fligen.

Die Kontaktflachen 15 zwischen den benachbarten Boh-
lensegmenten 1 werden bevorzugt gekrimmt ausge-
flhrt. Dabei empfiehlt es sich, Stlick und Gegenstlick mit
der gleichen Krimmung auszufiihren, damit die Elemen-
te entlang dieser gekrimmten Flachen eine Verdrehung
zueinander ausfiihren kdnnen.

Die beispielhafte Flachenform ist der Kreiskrimmung
nachempfunden.

Die Krimmungslinie kann aber auch aus einzelnen Po-
lygonen zusammengesetzt sein.

Da die Abschalbohlenkette zum Ausbau in die neu her-
gestellte und nur mit Suspension geflillte Schlitzwande-
bene abgezogen werden soll, ist es zweckmaRig, dass
sich die einzelnen Elemente zumindest um Achsen 19
drehen kdnnen, die quer zur Schlitzebene verlaufen.
Prinzipiell ist es jedoch nicht schadlich, wenn zuséatzlich
noch eine Drehbarkeit in andere Richtungen, wie bei-
spielsweise um Drehachsen, die in der Schlitzwandebe-
ne verlaufen. Dies bringt Vorteile, wenn die Schlitzwand
nicht absolut senkrecht abgeteuft wurde.

[0051] Die Beweglichkeit und Drehbarkeit der bereits
gelésten Bohlensegmente verhindert ein Verkanten der
bereits gelésten Elemente in den héheren Schlitzwand-
bereichen. Auf diese Weise kdnnen die Schragzugkrafte
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auch in tieferen Bereichen effektiv und ohne zu grofie
Verluste in die neu zu I6senden Bohlensegmente einge-
leitet werden.

[0052] Soll die Abschalvorrichtung nicht auf der Sohle
des Schlitzes aufgesetzt werden, so ist es zweckmaRig,
dass die Vorrichtung Gber den Querbalken 20 auf der
Leitwand 22 abgefangen wird. In diesem Fall sollten die
Seile 5 dann soweit vorgespannt sein, dass die Kontakt-
bereiche 2 so klein wie moglich sind und eine Dichtigkeit
zwischen den Kontaktflachen 15 eintritt.

[0053] Als Verbindungselemente zwischen 2 benach-
barten Bohlensegmenten 1 kénnen auch Bleche oder
Laschen 35 und Achsen oder Bolzen 34 verwendet wer-
den. Die Verbindung ist dann &hnlich wie bei einer Fahr-
radkette.

[0054] Damit zum Ausbauvorgang auch eine Mdéglich-
keit besteht, dass sich die Kontaktbereiche 2 &ffnen, d.
h. dass die Kontaktflachen 15 sich beim Herausdrehen
der einzelnen Elemente voneinander I6sen, ist es zweck-
maRig, dass man die Lécher in den Laschen nicht nur
kreisrund ausfiihrt, sondern Langlochformen 36 wahlt.
Zumindest bei Laschen mit Langléchern kann es zweck-
maig sein, zusatzlich die einzelnen Elemente mit Seilen
5 zusammenzuspannen. Nur so ist dann gewahrleistet,
dass die Kontaktflachen 15 aufeinander liegen und die
einzelnen Bohlensegmente dicht miteinander verbunden
sind.

[0055] Nachdem das Abschalelement eingebaut und
ggf. Uber den Abfangbalken 20 auf den Leitwanden 22
abgefangenist, wird der Schlitz betoniert. Dabei wird das
aus den Aussparungen 6 herausstehende Fugenband
16 mit einbetoniert.

Nach dem Erhéarten des Schlitzwandbetons wird auf der
dem Fugenband abgewandten Seite eine neue Schlitz-
wandlamelle unter Suspensionsstitzung hergestellt.
Wenn dieser Schlitz fertig ist, wird die Oberflache der
Abschalbohle mittels Greifer, MeiRel oder besonderen
Vorrichtungen gereinigt.

Damit der neu hergestellte Schlitz in vertikaler Richtung
nicht zu stark von der bereits eingebauten Abschalbohle
abweicht, kann es zweckmafig sein, dass an der Ab-
schalvorrichtung bzw. an den einzelnen Bohlensegmen-
ten eine Fuhrung fiir die Reinigungsvorrichtungen ange-
ordnet wird. Diese Flihrung kann beispielsweise aus nut-
artigen Aussparungen in den einzelnen Bohlensegmen-
ten 1 bestehen, in denen der Greifer oder Meifel ober-
flachenah bis auf Endtiefe geflihrt werden kann.

Auf diese Weise wird auch sichergestellt, dass zum Ab-
I6sen der einzelnen Bohlensegmente auch der notwen-
dige Freiraum im Schlitz gegeben ist.

[0056] Der Ausbau der Bohlen erfolgt so, dass bei Ver-
wendung von Drahtseilenlitzen und ahnlichen Verbin-
dungselementen zundchst am obersten Element ein
Schragzug 12 quer zur Systemachse 29 aufgebracht
wird. Durch die Kraftkomponente 12’ verdreht sich das
oberste Element um einen Winkel o. zum tieferliegenden
Element und I6st sich somit vom Beton des bereits er-
héarteten Schlitzes 13. Durch den Drehwinkel wird dabei
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das Fugenband 16 aus der Aussparung 6 herausgezo-
gen. Wichtig ist dabei bei der Aufbringung des Schrag-
zuges, dass eine mdglichst groe Kraftkomponente quer
zum Bohlensegment 1 aufgebracht wird. Diese Kraft-
komponente wirkt dann waagrecht in der Schlitzwande-
bene und in Richtung des nur mit Suspension gestiitzten
neuen Schlitzes. Wenn diese Schragzugkraft nicht aus-
reicht, das Bohlensegment 1 vom Schlitzwandbeton 13
zu lésen, konnen Keile zum Einsatz kommen oder es
wird das Bohlensegment mit einem Aufsatzriittler so lan-
ge in Schwingung gebracht, bis der Verbund zum Beton
nachlasst.

[0057] Wenn das erste Bohlensegment abgeldst ist,
wird unter Beibehaltung des Schragzuges 12 und ggdf.
unter weiterem Einsatz von Ruttlern oder Keilvorrichtun-
gen das nachste Element von der Wand gelost.

[0058] Vorteil dieser erfindungsgemafien Vorrichtung
ist, dass zunachst nur die Haftspannung einer verhalt-
nismafRig kleinen Kontaktflache uUberwunden werden
muss. D. h. eine verhaltnismaRig groRe Kraft trifft auf
eine kleine Haftflache und hat somit eine gro3e Wirkung.
Hatte man eine lange durchgehende Bohle, so wirde
sich die gleiche Kraft auf eine weitaus gréRere Haftflache
verteilen und folgedessen lasst sich so eine Bohle nicht
so leicht I6sen.

Sind alle einzelnen Bohlensegmente von der Wand ab-
geldst, so kdnnen sie in einem Zug aus dem Schlitz ge-
hoben werden.

[0059] Sollte es trotz allen Vorteilen der erfindungsge-
malen Vorrichtung dazu kommen, dass einige Bohlen-
segmente nicht geldst werden kénnen, so kénnen we-
nigstens die bereits geldsten Bohlensegmente geborgen
werden und der Schaden halt sich in Grenzen.

Patentanspriiche

1. Wiedergewinnbares Abschalelement mit Ausspa-
rungen zur Aufnahme von senkrecht im Schlitz an-
geordneten, durchgehenden Dichtungsbandern,
welches zur Herstellung von wasserdichten Beto-
nierfugen in Schlitzwanden dient, dadurch gekenn-
zeichnet
dass das Abschalelement aus mehreren Bohlen-
segmenten (1) besteht, welche kettenartig aneinan-
der gereiht sind,
welche in ihrem Kontaktbereich (2) so miteinander
verbunden sind, dass zwei benachbarte Bohlenseg-
mente (1) sich zumindest um eine quer zur Schlitz-
wandebene liegende Achse (4) um einen Winkel (o)
gegeneinander verdrehen kénnen
und dass die Drehung mit oder ohne VergréRerung
des Abstandes (8) zwischen den Bohlensegmenten
(1) erfolgen kann
und dass Uber Verbindungsmittel zwischen benach-
barten Bohlensegmenten (1) Zugkrafte Ubertragen
werden kdnnen.
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2.

10.

Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet,

dass die Verbindungsmittel zwischen zwei benach-
barten Bohlensegmenten (1) Seile (5) sind oder ge-
lenkig miteinander verbundene Stabe .

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet,

dass die Bohlensegmente (1) Gber Bolzen oder Ach-
sen sowie Bleche mit Rund- oder Langléchern ge-
lenkig verbunden sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet,

dass alle Bohlensegmente (1) der Abschalvorrich-
tung Uber eine u-férmig verlaufende Seilschlaufe
miteinander verbunden sind, welche im tiefsten Boh-
lensegment (1°) umgelenkt wird oder dass sie Uber
einzelne Seile (5) miteinander verbunden werden,
die am tiefsten Bohlensegment (1°) kraftschliissig
verankert sind.

Vorrichtung nach Anspruch 2 und 4, dadurch ge-
kennzeichnet,

dass durch Anspannen der Seile (5) an der Luftseite
die einzelnen Bohlensegmente (1) auf Kontakt ge-
bracht und kraftschliissig miteinander verbunden
werden und so die Abschalvorrichtung auf die ganze
Lange versteift wird.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet,

dass zwischen den Kontaktflachen (15) in benach-
barten Bohlensegmenten (1) Abdichtungen (3) an-
geordnet werden.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet,

dass die Breite (7) der Bohlensegmente (1) kleiner
ist als die Schlitzbreite (9).

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet,

dass die einzelnen Bohlensegmente (1) mit Verbrei-
terungselementen (10) versehen werden kénnen,
damit die Abschalvorrichtung an unterschiedliche
Schlitzbreiten (9) angepasst werden kann.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet,

dass die Bohlensegmente (1) konisch geneigte Sei-
tenflachen (11) besitzen, damit sie leichter aus dem
erharteten Beton entfernt werden kdnnen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet,

dass die Bohlensegmente (1) zumindest teilweise
aus Stahl, Kunststoff, insbesondere aus recyceltem
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Kunststoff, Beton, Stahlbeton oder Faserbeton be-
stehen.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet,

dass die einzelnen Bohlensegmente (1) durch inte-
grierte Profilstéhle in ihrer Biegesteifigkeit verstarkt
sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet,

dass die Bohlensegmente (1), Aussparungen (6)
besitzen, die zur Aufnahme von Abdichtungsprofilen
(16) dienen.

Vorrichtungen nach einem der Anspriiche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Kontaktflichen (15) zwischen zwei be-
nachbarten Bohlensegmenten (1) zumindestin einer
Richtung (19) konvex bzw. konkav gekrimmt aus-
gebildet sind.

Verfahren zum Ausbau von Abschalbohlen nach An-
spruch 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

dass nach Ausheben und Stiitzen des Anschluss-
schlitzes von oben beginnend die einzelnen Bohlen-
segmente (1) nacheinander durch Aufbringen eines
Schragzuges (12) quer zur Abschalbohlenachse
(29) in Richtung des neu hergestellten Schlitzes (39)
vom erharteten Beton (13) gelést werden und dabei
um einen Winkel (o) zum benachbarten Bohlenseg-
menten (1) verdreht wird und dass nach l6sen des
untersten Bohlensegmentes (1°) die ganze Kette aus
Bohlensegmenten aus dem Schlitz entfernt wird.

Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet,

dass vor Aufbringen des Schragzuges (12) die Ver-
bindungsmittel zwischen den einzelnen Bohlenseg-
menten (1) entspannt oder gelockert werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 14, 15, da-
durch gekennzeichnet,

dass das vom Beton abzul6sende Bohlensegment
(1) vor oder wahrend des Aufbringens des Schrag-
zuges (12) um einen Abstand (8) in axialer Richtung
des Abschalelementes bewegt wird und dabei sich
die Kontaktflachen (15) zum benachbarter Bohlen-
segment (1) voneinander |6sen.

Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 16, da-
durch gekennzeichnet,

dass die einzelnen Bohlensegmente (1) nach dem
Einbau in den suspensionsgestitzten Schlitz durch
Anspannen der Verbindungsmittel wie z.B. Seile (5)
von der Luftseite aus kraftschlissig miteinander ver-
bunden werden und somit die gesamte Abschalvor-
richtung versteift wird.
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18. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 17, da-

durch gekennzeichnet,

dass auf die Bohlensegmente (1) zusatzlich zum
Schragzug (12) noch Vibrationen oder Krafte aus
Spaltkeilen zwischen Beton und Bohlensegment
einwirken.
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