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(54) Dichtungsband mit Stabilisierungselement
(57)  Der Gegenstand der Erfindung betrifft ein Dich-
tungsband mit seitlichen Dichtungslippen (2, 3) zur Ver-
wendung als Fugendichtung, insbesondere flr den Sa-
nitarbereich und fir Feuchtrdume, das aus einem hoche-

lastischen Material besteht und wenigstens ein in Langs-
richtung wirksames Stabilisierungselement hat, wobei
das Stabilisierungselement als wenigstens ein auf der
Ruckseite des Dichtungsbandes (1) befindlicher Klebe-
streifen (4, 5) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dichtungsband mit ei-
nem Stabilisierungselement gemal Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Aus der EP 1516971B1 ist eine als Dichtungs-
band ausgefiihrte Fugendichtung bekannt, bei der das
Dichtungsband in eine klebrige Dichtungsmasse, die zu-
vor in die abzudichtende Fuge eingebracht wurde, ein-
gedriickt wird. Im Dichtungsband selbst verlauft ein
Strecksicherungselement, welches dazu dient, dass
beim Anbringen des aus einem hochelastischen Material
bestehenden Dichtungsbandes dieses nicht in Langs-
richtung gedehnt wird. Ein solches Dehnen hatte zur Fol-
ge, dass aufgrund der dann auftretenden Zugkrafte die
Gefahr bestiinde, dass das Dichtungsband sich selb-
sténdig wieder aus der Fuge ablésen kénnte.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Dichtungsband zu schaffen, welches ohne Verwendung
einer zusatzlichen Dichtungsmasse sicher zur Abdich-
tung einer Fuge einsetzbar ist.

[0004] Die Lésung dieser Aufgabe erhalt man durch
die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale. Das erfin-
dungsgeméafle Dichtungsband besitzt ein Stabilisie-
rungselement, welches in Langsrichtung wirksamist. Da-
bei kann es sich um einen riickseitig aufgebrachten Kle-
bestreifen handeln, der schnell aushartet und/oder ein
Strecksicherungselement darstellt. Ein schnell aushéar-
tender Kleber, der nach dem Abziehen einer Schutzfolie
beispielsweise nach etwa 30 Sekunden aushartet, hat
den Vorteil, dass selbst bei einer geringfligig aufgetrete-
nen Langsdehnung ein selbsttatiges Ablésen des Dicht-
bandes aus der Fuge nicht mehr mdéglich ist, da ja der
Kleber praktisch unmittelbar nach dem Anbringen des
Dichtbandes ausgehartet ist.

[0005] Ist der Klebestreifen dagegen aus einem Tex-
tilband aus Stoff oder Kunststoff mit Klebebeschichtung
hergestellt, so wirkt der Klebestreifen wie ein Strecksi-
cherungselement, welches eine Langsdehnung des
Dichtungsbandes beim Anbringen an einer Fuge sicher
verhindert.

[0006] Die Klebebeschichtungkanninjedem Fall auch
so beschaffen sein, dass diese durch UV-Bestrahlung
oder Warmebestrahlung schnell aushartbar ist. Der Kle-
bestreifen kann auRerdem aus einem Klebemittel beste-
hen, welches in Verbindung mit einem Aktivator bezie-
hungsweise in Verbindung mit einem Lésungsmittel ak-
tivierbar ist. Dabei kann die Klebeschicht beziehungs-
weise das klebende Material im Dichtungsband integriert
sein, sodass beispielsweise ein Lésungsmittel, welches
im Bereich der Fuge oder auf die Riickseite des Dich-
tungsbandes aufgetragen wird, die Klebefunktion akti-
viert.

[0007] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der oder die
Klebestreifen die Riickseite des Dichtungsbandes nicht
vollstandig Uberdecken, sodass wenigstens ein rlicksei-
tiger schmaler Randstreifen anbeiden Langsranderndes
Dichtungsbandes frei bleibt. Damit wird erreicht, dass
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diese freibleibenden Langsrander unmittelbar im Fugen-
bereich an den abzudichtenden Wandungsteilen anlie-
gen und eine optimale Abdichtung ergeben. Wirde der
Klebestreifen vollstédndig bis zu den Langsrandern hin-
reichen, so musste der Klebestreifen selbst eine gewisse
Abdichtungsfunktion Gbernehmen. Insbesondere wenn
der Klebestreifen eine gewisse Dicke aufweist, wirde
dabei ein kleiner Spalt zwischen den Langsrandern des
Dichtungsbandes und den angrenzenden Wandungen
entstehen kdnnen, der in jedem Fall unerwiinscht wére.
[0008] Eine optimale Abdichtungsfunktion wird fiir das
Dichtungsband in Kombination mit riickseitigem Klebe-
streifen dadurch erreicht, dass die Langsrander leicht ge-
bogene Dichtungslippen bilden und somit elastisch ge-
gen die Wandungsteile driicken und eine optimale Ab-
dichtungsfunktion gewahrleisten.

[0009] Der oder die rlickseitigen Klebestreifen kénnen
in entsprechenden Nuten am Dichtungsband einliegen.
Damit kann erreicht werden, dass auch etwas dickere
Klebestreifen im Wesentlichen biindig mit der Riickseite
des Dichtungsbandes angeordnet sein kdnnen, oder nur
geringfligig an der Rickseite des Dichtungsbandes tiber-
stehen. Es wird noch angemerkt, dass bei Verwendung
nur eines Klebestreifens dieser sich dann an der Rick-
seite des Dichtungsbandes vom linken Randbereich bis
zum rechten Bandbereich erstrecken kann und somit
fasst die gesamte Rickseite Uberdeckt.

[0010] Die Erfindung wird anhand eines in der Zeich-
nung dargestellten Ausfihrungsbeispiels naher erldu-
tert.

Es zeigen:

[0011] Figur 1 eine perspektivische Teilansicht eines
vergréRert dargestellten Dichtungsbandes mit 2 riicksei-
tigen Klebestreifen und

[0012] Figur 2 eine Schnittansichtim Bereich einer ab-
zudichtenden Fuge, in die ein erfindungsgemafies Dich-
tungsband eingesetzt ist.

[0013] DasinFigur 1 dargestellte Dichtungsband 1 hat
zwei in Langsrichtung leicht gewdlbt verlaufende Dich-
tungslippen 2, 3, welche die beiden Langsrander des
Dichtungsbandes 1 bilden. An der Riickseite der beiden
Dichtungslippen 2, 3 verlauft jeweils ein Klebestreifen 4,
5, die sich Uber die gesamte Lange des Dichtungsbandes
1 erstrecken. Die Klebestreifen 4, 5 kbnnen als diinne
Klebeschicht oder als mittels Gewebe verstarkte Klebe-
streifen ausgebildet sein. Beide Klebestreifen 4, 5 sind
so angebracht, dass an der Rickseite des Dichtungs-
bandes 1 anbeiden Langsrandern 6, 7 jeweils ein schma-
ler Randstreifen 8, 9 frei bleibt.

[0014] Die dargestellten Klebestreifen 4, 5 sind der
besseren Darstellung wegen verhaltnismaRig dick ein-
gezeichnet. Die Klebestreifen 4, 5 kénnen jedoch we-
sentlich dinner ausgefiihrt sein, um sicherzustellen,
dass die Langsrénder 6, 7 an den Wandungen 10, 11
(Figur 2) sicher zur Anlage kommen.

[0015] In Figur 2 ist auBerdem ersichtlich, dass im
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Grundkorper 12 des Dichtungsbandes 1 ein zusatzliches
Strecksicherungselement 13 angeordnet sein kann. Da-
bei kann es sich um einen zugfesten Perlonfaden oder
dergleichen handeln. Besitzen jedoch die Klebestreifen
4, 5 eine ausreichende Strecksicherungsfunktion, so
kann das Strecksicherungselement 13 entfallen. Dies ist
auch der Fall, wenn die Klebestreifen 4, 5 schnell aus-
hartend sind und unmittelbar nach dem Anbringen des
Dichtungsbandes eine feste, unldsbare Verbindung mit
den angrenzenden Wandungen 10, 11 eingehen.
[0016] In Figur 2 ist ersichtlich, wie mittels des Dich-
tungsbandes 1 sogar eine verhaltnismagig breite Fuge
14 abgedichtet werden kann. Der dargestellte Quer-
schnitt zeigt, dass die gewdlbten Dichtungslippen 2, 3
mittels der Klebestreifen 4, 5 fest an den Wandungen 10,
11 gehalten werden und die Fuge 14 damit abdichten.

Patentanspriiche

1. Dichtungsband mit seitlichen Dichtungslippen (2, 3)
zur Verwendung als Fugendichtung, insbesondere
flrden Sanitarbereich und fiir Feuchtraume, das aus
einem hochelastischen Material besteht und wenig-
stens ein in Langsrichtung wirksames Stabilisie-
rungselement hat, dadurch gekennzeichnet, dass
das Stabilisierungselement als wenigstens ein auf
der Rickseite des Dichtungsbandes (1) befindlicher
Klebestreifen (4, 5) ausgebildet ist.

2. Dichtungsband nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Klebestreifen (4, 5) eine schnell
aushartbare Klebebeschichtung ist.

3. Dichtungsband nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Klebebeschichtung mittels UV-
Bestrahlung oder Warmebestrahlung schnell aus-
hartbar ist.

4. Dichtungsband nach einem dervorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kle-
bestreifen (4, 5) aus einem Textilband aus Stoff oder
Kunststoffgewebe mit Klebebeschichtung besteht.

5. Dichtungsband nach einemdervorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kle-
bestreifen (4, 5) aus einem im Dichtungsband (4, 5)
integrierten oder aufgebrachten Klebemittel besteht,
wobei das Klebemittel unmittelbar vor dem Anbrin-
gen des Dichtungsbandes (1) an einer Fuge (14)
durch Auftragen eines Losungsmittels oder eines
Aktivators auf den Fugenbereich oder auf das Dich-
tungsband (1) aktiviert wird.

6. Dichtungsband nach einem der Anspriiche (4, 5),
dadurch gekennzeichnet, dass der Klebestreifen
(4, 5) aus einem schnell aushartendem Kleber be-
steht, sodass nach dem Abziehen einer Schutzfolie
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10.

von der Klebeschicht diese schnell aushartet.

Dichtungsband nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass der oder
die Klebestreifen (4, 5) die Riickseite des Dichtungs-
bandes (1) nicht vollstandig iberdecken, sodass we-
nigstens ein riickseitiger schmaler Randstreifen (8,
9) an beiden Langsrandern (6, 7) frei bleibt.

Dichtungsband nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-
tungslippen (2, 3) gewdlbt ausgebildet sind und den
oder die riickseitig angebrachten Klebestreifen (4,
5) Ubergreifen.

Dichtungsband nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kle-
bestreifen (4, 5) im Dichtungsband (1) integriert ist
und/oder diinn ausgefiihrt ist.

Dichtungsband nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kle-
bestreifen (4,5) in einer an der Riickseite des Dich-
tungsbandes (1) vorgesehenen Nut wenigstens teil-
weise einliegt.
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FIG. 2
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