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(54)  Sicherheitselement und Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement
(30) zur Absicherung von Wertgegenstanden mit einer
zumindest bereichsweise vorliegenden ersten Schicht
(13) aus cholesterischem flissigkristallinem Material, ei-
ner zumindest bereichsweise vorliegenden zweiten

Schicht (14) aus cholesterischem fllssigkristallinem Ma-
terial, und einer zumindest bereichsweise vorliegenden
weiteren Schicht (22) mit einem maschinell lesbaren
Merkmal, die von der ersten und zweiten Schicht aus
flissigkristallinem Material zumindest bereichsweise ab-
gedeckt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement
zur Absicherung von Wertgegenstanden. Die Erfindung
betrifft ferner ein Verfahren zum Herstellen eines derar-
tigen Sicherheitselements und einen Wertgegenstand,
der mit einem solchen Sicherheitselement ausgestattet
ist.

[0002] Wertgegenstande, wie etwa Markenartikel oder
Wertdokumente, werden zur Absicherung oft mit Sicher-
heitselementen ausgestattet, die eine Uberpriifung der
Echtheit des Wertgegenstands gestatten und die zu-
gleich als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen.
[0003] Esbestehteinstandiges Interesse daran, Wert-
papiere gegen Verfalschungen und unerlaubtes Repro-
duzieren zu schitzen. Gerade im Hinblick auf die heuti-
gen Kopier- und Drucktechniken wird es immer schwie-
riger, wirksame Sicherheitsmerkmale zu finden, die eine
unerlaubte Reproduktion bzw. Verfalschung, wenn nicht
verhindern, so doch zumindest deutlich kenntlich ma-
chen.

[0004] Vielfach werden als Sicherheitselemente op-
tisch variable Elemente eingesetzt, die dem Betrachter
unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln einen un-
terschiedlichen Bildeindruck, beispielsweise einen un-
terschiedlichen Farbeindruck vermitteln. Aus der Druck-
schrift EP 0 435 029 A2 ist ein solches Sicherheitsele-
ment mit einer kunststoffahnlichen Schicht aus einem
Flissigkristallpolymer bekannt, die bei Zimmertempera-
tur ein ausgepragtes Farbwechselspiel zeigt. Die optisch
variablen Effekte der Flissigkristallpolymere kbnnenrein
visuell, beispielsweise durch Verkippen des Sicherheits-
elements, gepriift werden und sind so selbst fir Laien
leicht beobachtbar. Die wellenlangenselektive Reflekti-
vitat und die Polarisationseffekte des Materials ermogli-
chen zwar auch eine maschinelle Uberpriifung solcher
Sicherheitselemente. Es sind dazu allerdings optisch re-
lativ komplexe Prif- und Detektoranordnungen erforder-
lich.

[0005] Es ist seit langem bekannt, Sicherheitsdoku-
mente mit Sicherheitsfaden aus Kunststoff zu versehen,
welche eine magnetische Beschichtung aufweisen und
damit als maschinenlesbares Sicherheitsmerkmal die-
nen. So beschreibt beispielsweise die EP 0 407 550 A1
ein Sicherheitsdokument mit einem eingelagerten Si-
cherheitsfaden, der mit einem Binarcode aus magneti-
schem Material versehen ist.

[0006] Da derartige Sicherheitselemente allerdings
keine Méglichkeit fir eine schnelle visuelle Uberpriifung
bieten, wie sie in vielen Situationen des taglichen Lebens
notwendig ist, wurde ebenfalls vorgeschlagen, maschi-
nell prifbare Sicherheitsmerkmale mit visuellen Merk-
malen zu kombinieren. Aus der EP 0 516 790 A1 ist be-
reits ein Sicherheitsdokument mit einem derartigen Si-
cherheitselement bekannt. Der hier beschriebene Si-
cherheitsfaden besteht aus einer transparenten Kunst-
stofftragerschicht mit einer metallischen Beschichtung,
in welcher Aussparungen in Form von Zeichen oder Mu-
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stern, der so genannten "Negativschrift”, vorgesehen
sind. Diese Aussparungen und die metallische Umge-
bung sind, sofern der Faden in der Papiermasse vorliegt,
bei Betrachtung im Auflicht kaum sichtbar. Bei Betrach-
tung im Durchlicht allerdings heben sich die lichtdurch-
Iassigen Aussparungen stark kontrastierend von ihrer
opaken Umgebung ab und sind damit gut erkennbar. Zu-
gleich weist das Sicherheitselement eine magnetische
Beschichtung auf, die z.B. unterhalb der Metallschicht in
denRandbereichen des Fadens und symmetrisch zu den
Aussparungen entlang der Laufrichtung des Elements
im Dokument vorgesehen ist.

[0007] Ausgehend davon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Sicherheitselement der eingangs ge-
nannten Art vorzuschlagen, das einen erhdhten Fal-
schungsschutz bietet und gleichzeitig die Nachteile des
Standes der Technik vermeidet.

[0008] Diese Aufgabe wird durch das Sicherheitsele-
ment mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gelost.
Ein Verfahren zu seiner Herstellung und ein Wertgegen-
stand mit einem solchen Sicherheitselement sind in den
nebengeordneten Anspriichen angegeben. Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteran-
spriiche.

[0009] Gemal der Erfindung weist das Sicherheitsele-
ment zumindest bereichsweise eine erste Schicht aus
cholesterischem flissigkristallinem Material und zumin-
dest bereichsweise eine zweite Schicht aus flissigkri-
stallinem Material auf. Das Sicherheitselement enthalt
auRerdem eine zumindest bereichsweise vorliegende
weitere Schicht mit einem maschinell lesbaren Merkmal,
die von der ersten und zweiten Schicht aus fllssigkristal-
linem Material zumindest bereichsweise abgedeckt ist.
[0010] Dieses Sicherheitselement hat neben neuarti-
gen, visuell prifbaren Effekten, die die Eigenschaften
der kombinierten Flussigkristallschichten ausnutzen,
den Vorteil der maschinellen Priifbarkeit. Uber die be-
sondere gegenseitige Zuordnung auf dem Sicherheits-
element wird dabei ein gegenuber den einzelnen Sicher-
heitsmerkmalen erhdhter Falschungsschutz gewahrlei-
stet.

[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das
Sicherheitselement eine opake Schicht auf, die zumin-
dest bereichsweise vorgesehen ist. In dieser kdnnen in
Transmission erkennbare erste Aussparungen in Form
von Mustern und/ oder Zeichen als eine erste Information
vorgesehen sein. Im Rahmen der vorliegenden Be-
schreibung bedeutet der Begriff "opak" nichtdurchschei-
nend im Sinne einer gewissen Lichtundurchléssigkeit, so
dass sich beispielsweise in der opaken Schicht vorlie-
gende (lichtdurchlassige) Aussparungen im Durchlicht
kontrastierend abheben, aber auch die Effekte der auf
einer solchen Schicht angeordneten Flissigkristall-
schichten gut wahrnehmbar sind.

[0012] Um die Erkennbarkeit der nachfolgend be-
schriebenen Farb- und Polarisationseffekte der Schich-
ten aus flussigkristallinem Material noch zu erhéhen,
kann die opake Schicht ferner als dunkle, vorzugsweise
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schwarze Schicht vorliegen. Dazu kann diese beispiels-
weise aus schwarzer Druckfarbe oder einem schwarz
einfarbten Lack ausgebildet sein.

[0013] Mit Vorteil kann die opake Schicht ferner selbst
magnetisch und/ oder elektrisch leitfahig und/ oder lumi-
neszierend sein und so die weitere Schicht mit dem ma-
schinenlesbaren Merkmal bereitstellen. Alternativ kann
die opake Schicht auch als separate Schicht vorliegen.
[0014] In einer bevorzugten Ausgestaltung kann eine
zweite Information in Form von zweiten Aussparungen
in der opaken Schicht vorgesehen sein, die sich in der
Grofle von den ersten Aussparungen unterscheiden. Die
Aussparungen kdnnen beispielsweise zusammen mit
der ersten und/ oder zweiten Schicht aus flissigkristalli-
nem Material eine zusatzliche Information, insbesondere
in Form einer neuen geometrischen Form, darstellen.
[0015] In einer vorteilhaften Erfindungsvariante ist die
zirkulare Polarisationsrichtung des Lichts, das die zweite
Schicht aus flussigkristallinem Material selbst oder in Zu-
sammenwirkung mit der ersten Schicht aus flissigkristal-
linem Material reflektiert, gegenlaufig zur zirkularen Po-
larisationsrichtung des von der ersten Schicht reflektier-
ten Lichts. Damit lassen sich in eine oder mehrere der
Flussigkristallschichten Informationen codieren, die nur
unter Verwendung von Zirkular- bzw. Linearpolarisato-
ren ausgelesen werden koénnen. Ist auch die zweite
Schicht aus cholesterischem flissigkristallinem Material
gebildet, Iasst sich daneben auch die Intensitat des ins-
gesamt reflektierten Lichts durch die Nutzung der beiden
gegenlaufigen zirkularen Polarisationsrichtungen erhé-
hen.

[0016] Die zweite Schicht aus flissigkristallinem Ma-
terial bildet gemaf einer bevorzugten Ausgestaltung ei-
ne phasenschiebende Schicht. Vorzugsweise bildet die
zweite Schicht flr Licht aus dem von der ersten Schicht
reflektierten Wellenlangenbereich im Wesentlichen eine
A2-Schicht. Dabei ist die zweite Schicht bevorzugt aus
nematischem flissigkristallinem Material gebildet, das
aufgrund der optischen Anisotropie der ausgerichteten
stédbchenférmigen Flussigkristalle die Herstellung op-
tisch aktiver Schichten erméglicht.

[0017] Umden EffektderA/2-Schicht gebietsweise ab-
zuschwachen und/oder neue Effekte zu erzeugen, kann
die A/2-Schicht auch aus mehreren Ubereinander ange-
ordneten und bereichsweise gegeneinander in der
Schichtebene verdrehten Teilschichten gebildet sein.
Besonders vorteilhaft sind die Teilschichten dabei durch
zwei A/4-Schichten gebildet. Durch eine bereichsweise
unterschiedliche Verdrehung der beiden A/4-Teilschich-
ten lasst sich ihr Einfluss auf zirkular polarisiertes Licht
gezielt einsetzen, um beispielsweise codierte Halbton-
bilder zu erzeugen.

[0018] Nach einer weiteren bevorzugten Erfindungs-
variante unterscheidet sich der Wellenlangenbereich, in
dem die zweite Schicht Licht selektiv reflektiert, von dem
Wellenlangenbereich, in dem die erste Schicht Licht se-
lektiv reflektiert. Hierbei ist die zweite Schicht zweckma-
Rig aus cholesterischem flissigkristallinem Material ge-
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bildet. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass we-
nigstens eine Schicht der ersten und zweiten Schicht in
eine Betrachtungsrichtung nur Licht aus dem nicht sicht-
baren Teil des Spektrums reflektiert. Wie nachfolgend
im Detail erlautert, erlaubt die additive Farbmischung der
Reflexionsspektren der beiden Schichten aus choleste-
rischem fllssigkristallinem Material die Erzeugung brei-
terer und ungewohnlicher Farbkippeffekte. Das Lichtaus
dem nicht sichtbaren Teil des Spektrums kann dabei bei-
spielsweise Infrarotstrahlung oder Ultraviolettstrahlung
sein.

[0019] In anderen Ausgestaltungen kann ferner we-
nigstens eine weitere Schicht aus cholesterischem flus-
sigkristallinem Material vorgesehen sein. Vorzugsweise
liegt zumindest eine der Schichten aus fliissigkristallinem
Material in Form von Pigmenten vor, welche in eine Bin-
demittelmatrix eingebettet sind. Solche Pigmente sind
einfacher zu drucken als Flissigkristalle aus Lésung und
stellen keine so hohen Anforderungen an die Glatte des
Untergrunds. Die pigmentbasierten Druckfarben bendti-
gen zudem keine die Ausrichtung fordernden MalRnah-
men. DarUber hinaus kann zumindest eine der Schichten
aus flissigkristallinem Material mit Vorteil in Form von
Zeichen und/ oder Mustern vorliegen.

[0020] In allen beschriebenen Ausgestaltungen kann
ferner eine separate erste magnetische Schicht zumin-
destbereichsweise vorgesehen sein. Dabeiist diese vor-
zugsweise von der opaken Schicht abgedeckt. Beispiels-
weise kann die erste magnetische Schicht in Form von
voneinander beabstandeten magnetischen Bereichen
vorliegen, die eine Codierung bilden. Die ersten und/
oder zweiten Aussparungen der opaken Schicht sind da-
bei zweckmaRig in den magnetschichtfreien Zwischen-
bereichen angeordnet. Die Codierung kann sich ferner
nur Uber einen Teilbereich des Sicherheitselements er-
strecken. Die erste magnetische Schicht kann aber auch
in Form von parallel zur Fadenrichtung verlaufenden
Langsstreifen vorliegen.

[0021] Nach einer weiteren bevorzugten Erfindungs-
variante ist eine zweite magnetische Schicht vorgese-
hen. Diese kann ebenfalls so angeordnet sein, dass die
in Transmission erkennbaren Aussparungen frei bleiben.
Die zweite Magnetschicht kann beispielsweise die ma-
gnetischen Bereiche der Codierung miteinander verbin-
den.

[0022] In allen beschriebenen Ausgestaltungen kann
auch eine separate elektrisch leitfahige Schicht zumin-
dest bereichsweise vorgesehen sein. Bevorzugt liegt die-
se in Form einer Schicht vor, die aus parallel zur Faden-
richtung verlaufenden, elektrisch leitfahigen Streifen ge-
bildet ist, oder die im Wesentlichen transparent ist.
[0023] Nach einer bevorzugten Erfindungsvariante
kann zusatzlich oder alternativ eine separate metallische
Schicht zumindest bereichsweise vorgesehen sein. Die-
se kann ebenfalls Aussparungen aufweisen. Die sepa-
rate metallische Schicht kann aber auch vollflachig vor-
liegen, insbesondere als gerasterte Metallschicht oder
als diinne, vollflachige semitransparente Metallschicht.
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Dabei bedeutet im Rahmen der vorliegenden Beschrei-
bung der Begriff "semitransparent" oder "transluzent"
durchscheinend im Sinne einer gewissen Lichtdurchlas-
sigkeit, wobei jedoch, anders als bei transparenten Ma-
terialien, hinter transluzenten Materialien befindliche Ob-
jekte nur diffus oder gar nicht erkennbar sind. Die se-
mitransparente Metallschicht weist bevorzugt eine Opa-
zitat von 40% bis 90% auf. Die gerasterte Metallschicht
kann als Negativraster, insbesondere in Form von trans-
parenten, d.h. demetallisierten Punkten, als Positivra-
ster, insbesondere in Form von metallischen Punkten,
oder als Strichraster, insbesondere in Form von metalli-
schen Diagonalstreifen, vorliegen.

[0024] Inallen Ausgestaltungenkann die separate me-
tallische Schicht von der opaken Schicht, insbesondere
von dem schwarz eingefarbten Lack, zumindest be-
reichsweise abgedeckt sein. Neben dem schwarz einge-
farbten Lack kénnen dabei auf der separaten metalli-
schen Schicht auch Bereiche einer Schicht aus einem
transparenten Lack aufgebracht sein. Darliber hinaus
kann die separate metallische Schicht zusatzlich magne-
tische Eigenschaften aufweisen.

[0025] Ferner kann in den beschriebenen Ausgestal-
tungen zumindest eine der Schichten des Sicherheits-
elements zumindest ein zusatzliches Echtheitsmerkmal
enthalten, beispielsweise in Form von Lumineszenzstof-
fen, Farbpigmenten und Effektpigmenten, die in die ent-
sprechende Schicht eingebracht sind. Alternativ oder zu-
satzlich kbnnen auch separate Schichten mit einem Lu-
mineszenzstoff vorgesehen sein.

[0026] In allen beschriebenen Ausgestaltungen kann
vorgesehen sein, dass die Schichten des Sicherheitsele-
ments auf einer zumindest transluzenten Kunststoff-
schicht angeordnet sind.

[0027] In einer vorteilhaften Ausgestaltung nimmt das
Sicherheitselement die Form eines Fadens oder Strei-
fens an, der zumindest teilweise in ein Dokumentenma-
terial, wie z.B. Banknotenpapier, eingebettet ist oder
auch an der Oberflache angeordnet sein kann. In einer
weiteren vorteilhaften Ausgestaltung bildet das Sicher-
heitselement ein Etikett oder ein Transferelement.
[0028] Die Erfindung umfasst auch ein Verfahren zum
Herstellen eines Sicherheitselements der beschriebe-
nen Art, bei dem auf eine Tragerfolie eine erste Schicht
aus cholesterischem fllssigkristallinem Material und ei-
ne zweite Schicht aus flissigkristallinem Material aufge-
bracht werden, so dass sie in einem Uberlappungsbe-
reich Ubereinander angeordnet sind. Die beiden Flissig-
kristallschichten kdnnen dabei jeweils auf einer separa-
ten Tragerfolie aufgebracht, insbesondere aufgedruckt,
und dann tUbereinander auflaminiert werden. Dies gestat-
tet es, die Flussigkristallschichten bereits nach dem Auf-
bringen auf die Tragerfolie separat auf Eignung zur Wei-
terverarbeitung zu priifen und gegebenenfalls auszuson-
dern. Alternativ kénnen die beiden Flissigkristallschich-
ten auch nacheinander auf derselben Tragerfolie aufge-
bracht werden.

[0029] Nach dem Aufbringen der ersten und zweiten
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Schicht aus flussigkristallinem Material werden diese
Schichten derart auf eine zumindest bereichsweise vor-
liegende weitere Schicht mit einem maschinell lesbaren
Merkmal aufgebracht, dass die weitere Schicht von der
ersten und zweiten Schicht aus flussigkristallinem Mate-
rial zumindest bereichsweise abgedeckt wird. Die weite-
re Schicht mit dem maschinell lesbaren Merkmal kann
beispielsweise vor Aufbringen der ersten und zweiten
Schicht aus flUssigkristallinem Material mit einer opaken
Schicht bedruckt werden.

[0030] Die Erfindungumfasstweiter einen Wertgegen-
stand, wie einen Markenartikel, ein Wertdokument oder
dergleichen, mit einem Sicherheitselement der beschrie-
benen Art. Der Wertgegenstand kann insbesondere ein
Sicherheitspapier, ein Wertdokument oder eine Produkt-
verpackung sein.

[0031] Wertgegenstéande im Sinne der vorliegenden
Erfindung sind insbesondere Banknoten, Aktien, Aus-
weise, Kreditkarten, Anleihen, Urkunden, Gutscheine,
Schecks, hochwertige Eintrittskarten, aber auch andere
falschungsgeféhrdete Papiere, wie Pésse und sonstige
Ausweisdokumente, sowie Produktsicherungselemen-
te, wie Etiketten, Siegel, Verpackungen und dergleichen.
Der Begriff "Wertgegenstand" schlieRtim Folgenden alle
derartigen Gegenstande, Dokumente und Produktsiche-
rungsmittel ein. Unter "Sicherheitspapier" wird hingegen
die noch nicht umlaufféahige Vorstufe zu einem Wertdo-
kument verstanden. Sicherheitspapier liegt ublicherwei-
sein quasi endloser Form vor und wird zu einem spateren
Zeitpunkt weiterverarbeitet.

[0032] Weitere Ausflihrungsbeispiele sowie Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
erlautert, bei deren Darstellung auf eine maf3stabs- und
proportionsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um
die Anschaulichkeit zu erhéhen.

[0033] Es zeigen:

Fig.1 eine schematische Darstellung einer Bankno-
te mit einem einge- betteten Sicherheitsfaden
und einem aufgeklebten Transferele- ment,
jeweils nach einem Ausflihrungsbeispiel der
Erfindung,

Fig. 2 den allgemeinen Schichtaufbau eines erfin-
dungsgemaflien Si- cherheitselements im
Querschnitt,

ein Sicherheitselement nach einem Ausfiih-
rungsbeispiel der Erfindung im Querschnitt,

Fig. 3

Fig. 4 in (a) den Querschnitt eines Sicherheitsele-
ments nach einem anderen Ausflihrungsbei-
spiel der Erfindung mit einem Zirku- larpolari-
sator zum Lesen der codierten Information, in
(b) und (c) jeweils eine Ansicht dieses Sicher-
heitselements bei senkrech- ter Betrachtung
mit einem Zirkularpolarisator, der nur rechts-

bzw. linkszirkular polarisiertes Licht transmit-
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tiert,

in (a) den Querschnitt eines Sicherheitsele-
ments nach einem anderen Ausfuhrungsbei-
spiel der Erfindung mit einem Linear- polari-
sator zum Lesen der codierten Information, in
(b) eine schematische Darstellung dieses Si-
cherheitselements bei senk- rechter Betrach-
tung, in (c) bis (f) jeweils Ansichten dieses Si-
cherheitselements bei senkrechter Betrach-
tung mit einem je- weils um 90° gedrehten Li-
nearpolarisator,

in (a) eine schematische Darstellung der rela-
tiven Anordnung der Negativschrift und der
Codierung eines Sicherheitsele- ments nach
einem weiteren Ausflhrungsbeispiel der Er-
findung in Aufsicht, in (b) den Querschnitt die-
ses Sicherheitselements, in (c), (d) jeweils ei-
ne Ansicht dieses Sicherheitselements bei
senkrechter Betrachtung mit einem Zirkular-
polarisator, der nur rechts- bzw. linkszirkular
polarisiertes Licht transmittiert,

ein Sicherheitselement nach einem noch wei-
teren Ausfiih- rungsbeispiel der Erfindung im
Querschnitt,

ein Sicherheitselement nach einem noch wei-
teren Ausfiih- rungsbeispiel in Aufsicht, bei
dem sowohl die Farbeffekte als auch die Po-
larisationseffekte der Flissigkristallschichten
aus- genutzt werden, wobei das Sicherheits-
element (a) auf einem hellen Untergrund bzw.
in Durchsicht, (b) auf einem schwarzen Unter-
grund, (c) auf einem schwarzen Untergrund
bei Betrach- tung mit einem Zirkularpolarisa-
tor und (d) auf einem hellen Untergrund bei
Betrachtung mit einem Zirkularpolarisator ge-
zeigt ist,

ein Sicherheitselement nach noch einem wei-
teren Ausfiih- rungsbeispiel der Erfindung mit
einem Zirkularpolarisator zum Lesen der co-
dierten Information,

ein Sicherheitselement nach noch einem wei-
teren Ausflh- rungsbeispiel der Erfindung im
Querschnitt,

in (a) den Querschnitt eines Sicherheitsele-
ments nach einem anderen Ausfuhrungsbei-
spiel der Erfindung, in (b) eine Ansicht dieses
Sicherheitselements bei senkrechter Betrach-
tung und in (c) eine Ansicht bei spitzwinkliger
Betrachtung,

eine Darstellung wie in Fig. 11 eines Sicher-
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heitselements nach einem weiteren Ausfih-
rungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 13  das Prinzip von Sicherheitselementen mit ei-
nem dreischichti- gen Flussigkristallaufbau,
bei dem eine A/2-Schicht zwischen zwei cho-
lesterischen Flussigkristallschichten ange-
ordnet ist,
Fig. 14  ein Sicherheitselement nach dem Prinzip der
Fig. 13 bei Be-leuchtung mit rechtszirkular po-
larisiertem Licht,

ein weiteres Sicherheitselement nach dem
Prinzip der Fig. 13 mit einer in zwei A4-Schich-
ten unterteilten A/2-Schicht,

Fig. 15

ein Sicherheitselement nach einem weiteren
Ausfiihrungsbei- spiel der Erfindung, bei dem
sowohl die Farbeffekte als auch die Polarisa-
tionseffekte der FlUssigkristallschichten aus-
genutzt werden, wobei (a) den Schichtaufbau
des Sicherheitselements und (b) und (c) die
Situation bei Betrachtung durch verschiede-
ne Zirkularpolarisatoren zeigt.

Fig. 16

[0034] Die Erfindung wird nun am Beispiel einer Bank-
note naher erldutert. Fig.1 zeigt eine schematische Dar-
stellung einer Banknote 1, die zwei Sicherheitselemente
2 bzw. 6 aufweist, die jeweils nach einem Ausfihrungs-
beispiel der Erfindung gebildet sind. Das erste Sicher-
heitselement stellt einen Sicherheitsfaden 2 dar, der in
bestimmten Fensterbereichen 4 an der Oberflache der
Banknote 1 hervortritt, wéhrend er in den dazwischen
liegenden Bereichen im Inneren der Banknote 1 einge-
bettet ist. Das zweite Sicherheitselement ist durch ein
aufgeklebtes Transferelement 6 beliebiger Form gebil-
det, das auf einer separaten Schicht, beispielsweise ei-
ner Kunststofffolie, in der umgekehrten Reihenfolge, wie
sie auf der Banknote 1 zu liegen kommt, vorbereitet wur-
de.

[0035] Die folgenden Beispiele werden anhand eines
in Form eines Fadens vorliegenden Sicherheitselements
beschrieben. Es ist allerdings im Rahmen der Erfindung
ebenso mdglich, dem Sicherheitselement jede beliebige
andere Umrissform zu geben, sowie dieses als Transfe-
relement auszubilden.

[0036] Fig. 2 zeigt den prinzipiellen Schichtaufbau ei-
nes erfindungsgeméafien Sicherheitselements 10 im
Querschnitt. Auf einer mit einem maschinenlesbaren
Merkmal versehenen Untergrundschicht 22 sind zwei
Schichten 13,14 aus flissigkristallinem Material aufge-
bracht. Wie nachfolgend im Detail beschrieben, kénnen
die Flussigkristallschichten 13, 14 jeweils unterschiedli-
che, aber auch teilweise dieselben lichtpolarisierenden
bzw. lichtbrechenden Eigenschaften aufweisen.

[0037] Nach derErfindung bestehtzumindestdie erste
Flussigkristallschicht 13 aus einem cholesterischen flis-
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sigkristallinen Material und reflektiert selektiv Licht in ei-
nem ersten Wellenldngenbereich mit einer ersten zirku-
laren Polarisationsrichtung. Die zweite Flussigkristall-
schicht 14, die in einem Uberlappungsbereich mit der
ersten Schicht Ubereinander liegend angeordnet ist, re-
flektiert selektiv Licht in einem zweiten Wellenlangenbe-
reich mit einer zweiten zirkularen Polarisationsrichtung,
entweder selbst oder in Zusammenwirkung mit der er-
sten Schicht. Die zweite Flussigkristallschicht kann
ebenfalls aus cholesterischem fliissigkristallinem Mate-
rial oder auch aus nematischem flissigkristallinem Ma-
terial ausgebildet sein und liegt hier nur bereichsweise
in Form eines Motivs, beispielsweise eines Schriftzugs,
oder eines Musters vor.

[0038] Die mit einem maschinenlesbaren Merkmal
versehene Schicht 22 kann als opake Schicht ausgebil-
det sein, die elektrisch leitende, magnetische, lumines-
zierende Stoffe oder Stoffe mit anderen maschinell prif-
baren Eigenschaften enthalt bzw. aus solchen ausgebil-
detist. Um die Erkennbarkeit der nachfolgend beschrie-
benen Farb- und Polarisationseffekte der Flussigkristall-
schichten 13,14 zu erhdéhen, kann die opake Schicht fer-
ner als dunkle, vorzugsweise schwarze Schicht vorlie-
gen.

[0039] Neben den vorstehend beschriebenen Schich-
ten kénnen weitere Schichten vorhanden sein, die hier
jedoch aus Griinden der Ubersichtlichkeit weggelassen
wurden. So kann der vorstehende Schichtaufbau auf ei-
ner Folie, beispielsweise eine PET-Folie guter Oberfla-
chenqualitat, vorliegen. Daneben kénnen zwischen den
Flassigkristallschichten Ausrichtungs- bzw. Alignment-
schichten und/ oder Kleberschichten vorgesehen sein,
die der Ausrichtung der Flussigkristalle in den FlUssig-
kristallschichten bzw. der Verbindung der einzelnen flis-
sigkristallinen Schichten und dem Ausgleich von Un-
ebenheiten des Untergrunds dienen. Weitere Schichten,
wie beispielsweise Schutzschichten, Trenn- oder andere
Hilfsschichten, kdnnen ebenfalls vorgesehen sein.
[0040] Fig. 3 zeigt ein Sicherheitselement 20 nach ei-
nem Ausfihrungsbeispiel der Erfindung, bei dem auf ei-
ner opaken, vorzugsweise schwarzen Schicht 25 eine
erste cholesterische Flissigkristallschicht 23 und auf die-
ser eine zweite FlUssigkristallschicht 24 angeordnet sind.
Die zweite Flussigkristallschicht 24 liegt dabei nur be-
reichsweise in Form eines Motivs, beispielsweise eines
Schriftzugs, oder eines Musters vor. Die opake Schicht
25 istim Ausflihrungsbeispiel auf einer vollflachig vorlie-
genden maschinenlesbaren Schicht 26 angeordnet. Die-
se kann beispielsweise durch eine Magnetschicht, eine
elektrisch leitfahige Schicht, insbesondere eine Metall-
schicht, bereitgestellt werden.

[0041] Zur Herstellung des Sicherheitselements 20
kénnen die erste und die zweite Flussigkristallschicht 23
bzw. 24 jeweils auf eine glatte PET-Folie guter Oberfla-
chenqualitat aufgedruckt werden. Als Druckverfahren
kommen dabei alle fir flissigkristalline Schichten geeig-
neten Druckverfahren, wie beispielsweise Tiefdruck,
Flexodruck, Knifecoating, Curtain- oder Blade-Techni-
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ken, in Betracht.

[0042] Nach dem Trocknen der Flissigkristallschich-
ten 23, 24 kann die Qualitdt und das Farbspektrum der
einzelnen Schichten bereits in dieser Fertigungsstufege-
pruft und gegebenenfalls Ausschuss aussortiert werden.
Die Flussigkristallschichten 23 und 24 werden dann mit-
hilfe handelsiiblicher Laminierklebstoffe auf die opake
Schicht 25 bzw. die erste Flissigkristallschicht 23 aufla-
miniert. Die Glatte der Oberflache beeinflusst dabei den
Glanzgrad des Sicherheitselements. Durch den Lami-
nierklebstoff kdnnen Unebenheiten des Untergrunds,
wie sie beim Aufbau eines typischen Sicherheitsfadens
2 auftreten kénnen, ausgeglichen werden, so dass auch
fur solche Sicherheitselemente ein guter Glanz erzielt
werden kann.

[0043] Nach der Verklebung der Flussigkristallschich-
ten 23 und 24 kénnen die Tragerfolien entfernt werden.
Dies kann beispielsweise Uber so genannte Trenn- bzw.
Releaseschichten erfolgen. Dabei handelt es sich insbe-
sondere um UV-Lacke oder Wachse, die mechanisch
oder thermisch aktiviert werden kdénnen. Beim Einsatz
von Trennschichten kénnen diese an der Oberflache
strukturiert sein, um eine Ausrichtung der Flussigkristalle
beim Aufbringen lokal zu férdern bzw. zu verhindern.
Durch eine bereichsweise unterschiedliche Ausrichtung
derFlussigkristalle kdnnen so auch bei vollflachigem Auf-
bringen Motive, wie Zeichen, oder Muster in die Flissig-
kristallschichten eingebracht werden.

[0044] Ist keine Trennschicht vorgesehen, so wird
zweckmafig ein Laminierklebstoff gewahlt, dessen Haf-
tung zur Tragerfolie geringer ist als seine Haftung zu der
Flussigkristallschicht, um einen Folienriss zu verhindern.
Auch muss die Haftung der Flissigkristalle zur Trager-
folie geringer sein als die Haftung des Klebstoffs zu den
Flussigkristallen, um die Trennung zu ermdglichen. Wei-
ter muss die Haftung des Klebstoffs zu der Schicht, auf
die das System transferiert werden soll, besser sein als
die Haftung der Flissigkristalle auf der Tragerfolie. Sie
muss dartber hinaus auch besser sein als die Haftung
des Klebstoffs zur Tragerfolie. Die vorstehenden Anfor-
derungen an den Laminierklebstoff sind insbesondere
dann von Bedeutung, wenn die zu ubertragende FlUs-
sigkristallschicht nicht vollflachig ausgebildet ist.

[0045] Nach dem Auflaminieren der ersten Flissigkri-
stallschicht 23 auf die opake Schicht 25 wird die zweite
Flussigkristallschicht 24 in analoger Weise auf die im
Verbund nunmehr oben liegende erste Flussigkristall-
schicht 23 auflaminiert.

[0046] In der Fig. 3 wie auch den nachfolgend be-
schriebenen Ausflihrungsbeispielen kénnen die Fllssig-
kristallschichten jeweils ibereinander laminiert, iberein-
ander gedruckt oder in anderer Weise Ubereinander auf-
gebracht sein, wobei gegebenenfalls nicht dargestellte
Alignmentschichten oder Kleberschichten zwischen den
Schichten vorgesehen sein kénnen.

[0047] Die Figuren 4,5, 6, 8, 9 sowie 13 bis 16 zeigen
weitere Ausflihrungsbeispiele der Erfindung, bei denen
neben dem Farbkippeffekt vor allem die besonderen
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lichtpolarisierenden Eigenschaften der Flussigkristall-
schichten ausgenutzt werden. Die Polarisationsrichtung
des Lichts ist in diesen Figuren zum Teil durch zusatzli-
che Pfeilsymbole an den Ausbreitungsvektoren des
Lichts angegeben. Wie ublich, wird eine zirkulare Pola-
risation, bei der die Kreisbewegung des elektrischen
Feldstarkenvektors aus Sicht eines Beobachters, auf
den die Lichtwelle zulduft, im Uhrzeigersinn erfolgt, als
rechtszirkulare Polarisation, die gegenlaufige Polarisati-
on als linkszirkulare Polarisation bezeichnet.

[0048] Das Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 4 zeigt ein
Sicherheitselement 80 mit einer ersten cholesterischen
Flussigkristallschicht 82 und einer auf der Fliissigkristall-
schicht 82 bereichsweise aufgebrachten A/2-Schicht 84,
die nematisches flussigkristallines Material enthalt (Fig.
4(a)). Mit nematischen Flissigkristallen lassen sich auf-
grund der unterschiedlichen Brechungsindizes der stab-
chenférmigen Flussigkristalle entlang der Kristallhaupt-
achsen optisch aktive Schichten herstellen. Bei entspre-
chend gewahlter Schichtdicke erhalt man fir den Wel-
lenlangenbereich, in dem die erste Flissigkristallschicht
82 selektiv reflektiert, eine A/2-Schicht.

[0049] Inden von der A/2-Schicht 84 unbedeckten Be-
reichen 86 reflektiert die erste Flussigkristallschicht 82
Licht mit einer vorgewahlten zirkularen Polarisationsrich-
tung, beispielsweise linkszirkular polarisiertes Licht (L).
Im Uberlappungsbereich 88 der beiden Schichten reflek-
tiert das Sicherheitselement 80 Licht mit der gegenlaufi-
gen Polarisationsrichtung, im Ausfihrungsbeispiel also
rechtszirkular polarisiertes Licht (R), da das einfallende
unpolarisierte Licht von der A/2-Schicht 84 nicht beein-
flusst wird, die Polarisationsrichtung des von der ersten
Flissigkristallschicht 82 reflektierten, linkszirkular pola-
risierten Lichts von der A/2-Schicht 84 jedoch durch den
Gangunterschied zwischen dem ordentlichen und dem
aullerordentlichen Strahl in seiner Polarisationsorientie-
rung gerade umgekehrt wird.

[0050] Ohne Hilfsmittel ist das von der A/ -Schicht 84
gebildete Motiv kaum zu erkennen, da das Sicherheits-
element in den bedeckten wie den unbedeckten Berei-
chen im Wesentlichen die gleiche Lichtmenge reflektiert
und das unbewaffnete Auge die zirkulare Polarisations-
richtung des Lichts nicht unterscheiden kann.

[0051] Betrachtet man das Sicherheitselement 80 da-
gegen durch einen Zirkularpolarisator 89, der nur rechts-
zirkular polarisiertes Licht transmittiert, so tritt das in der
A/2-Schicht 84 gebildete Motiv mit deutlichem Kontrast
hervor. Wie in Fig. 4(b) gezeigt ist, erscheinen die von
der A/2-Schicht 84 bedeckten Bildteile 88 dabei hell bzw.
farbig, die unbedeckten Bildteile 86 dunkel bzw. schwarz.
Etwaige Dickenunterschiede in der A/2-Schicht werden
dabei vom Betrachter nur bedingt wahrgenommen. Ein
umgekehrter (negativer) Bildeindruck ergibt sich bei der
Verwendung eines Zirkularpolarisators, der nur linkszir-
kular polarisiertes Licht transmittiert (Fig. 4(c)). Der Zir-
kularpolarisator 89 kann beispielsweise durch einen Li-
nearpolarisator mit nachgeschaltetem A/4-Plattchen ge-
bildet sein. Es versteht sich, dass auch beide Flissigkri-
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stallschichten 82, 84 in Form von Motiven vorliegen kén-
nen.

[0052] Die vorstehenden Effekte lassen sich beobach-
ten, wenn das nematische flissigkristalline Material
achromatisch dispersiv ist, d.h., wenn die Dispersion
bzw. die Wellenlangenabhangigkeit des Brechungsinde-
xes Uber den gewahlten Wellenlangenbereich vernach-
Iassigbar ist. In diesem Fall wird der Drehsinn der zirku-
laren Polarisation in der nematischen Flissigkristall-
schicht umgedreht, wobei die Phasenverschiebung A/2
entspricht. Ist das nematische flissigkristalline Material
chromatisch dispersiv, so ist die Phasenverschiebung in
der nematischen Flussigkristallschicht nicht mehr exakt
A2 fur jede Wellenldnge und es kommt zu elliptischer
Polarisation. Die nematische Schicht erscheint dann
eher dunkelgrau als schwarz.

[0053] Zur Herstellung des Sicherheitselements 80
kann zunachst eine nematische Flissigkristallschicht 84
in Form eines Motivs auf eine glatte PET-Folie guter
Oberflachenqualitat in einer Schichtdicke aufgedruckt
werden, die so gewahlt ist, dass man fir den Wellenlan-
genbereich, in dem die erste Flissigkristallschicht 82 se-
lektiv reflektiert, eine A/2-Schicht erhalt. Beispielsweise
wird die Flussigkristallschicht in einem Beschichtungs-
gewicht von ungefahr 2 g/m2 aufgebracht. Nach physi-
kalischem Trocknen zur Entfernung des Lésungsmittels
wird die Flussigkristallschicht mittels ultravioletter Strah-
lung vernetzt. Auf die mit nematischem flissigkristalli-
nem Material bereichsweise beschichtete PET-Folie wird
anschlieRend eine Schicht 82 aus cholesterischem flls-
sigkristallinem Material vollflachig aufgedruckt, bei-
spielsweise ebenfalls in einem Beschichtungsgewicht
von ungefahr 2 g/m2. Es versteht sich, dass die benétig-
ten Beschichtungsmengen dabei insbesondere von den
verwendeten Lacken abhangen. Auch diese Schicht wird
nach physikalischer Trocknung mittels ultravioletter
Strahlung vernetzt.

[0054] Der so erzeugte zweischichtige Flissigkristal-
laufbau wird dann mithilfe handelsublicher Laminierkleb-
stoffe lber die nun oben liegende cholesterische Flis-
sigkristallschicht 82 auf eine opake, vorzugsweise
schwarze Schicht 22 auflaminiert, die in diesem Ausfiih-
rungsbeispiel zusatzlich elektrisch leitfahig ist. Ein sol-
cher elektrisch leitfahiger schwarzer Untergrund kann
beispielsweise durch eine mit Ruf3-Pigmenten eingefarb-
te Lackschicht bereitgestellt werden. Alternativ kann die
opake Schicht 22 auch durch eine mit Magnetpigmenten
versehene schwarze Druckfarbe gebildet werden. Nach
der Verklebung kann schlie3lich die Tragerfolie entfernt
werden. Dies kann beispielsweise iber Trennschichten
erfolgen. Dabei handelt es sich insbesondere um UV-
Lacke oder Wachse, die mechanisch oder thermisch ak-
tiviert werden koénnen. Ist keine Trennschicht vorgese-
hen, so kann auch die vollflachig aufgedruckte choleste-
rische Flissigkristallschicht 82 als Hilfsschicht zwischen
dem Laminierklebstoff und der PET-Folie dienen und so
den ansonsten beim Abziehen der PET-Folie mdglichen
Folienriss, der insbesondere beim Ubertragen nicht voll-



13 EP 2 269 837 A1 14

flachiger Schichten auftreten kann, verhindern.

[0055] Ein weiteres Ausfiuhrungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Fig. 5 schematisch dargestellt. Bei dem Si-
cherheitselement 90 sind auf einer opaken, vorzugswei-
se schwarzen Schicht 22 eine erste Flussigkristallschicht
92 aus cholesterischem flissigkristallinem Material und
auf dieser eine zweite Flissigkristallschicht 94 aus ne-
matischem flissigkristallinem Material in Form eines Mo-
tivs aufgebracht. Die Schichtdicke der zweiten nemati-
schen Flissigkristallschicht 94 ist so gewahlt, dass diese
in etwa eine A/2-Schicht bildet. Die opake Schicht 22 ent-
haltin diesem Ausflhrungsbeispiel einen Stoff aus einem
magnetischen Material, beispielsweise in Form von Ma-
gnetpigmenten oder magnetischem Eisen. Ein Schnitt
entlang A - A durch dieses Sicherheitselement ist in Fig.
5(b) dargestellt.

[0056] Das in Fig. 5(a) gezeigte, von der A/2-Schicht
94 gebildete Motiv, das sich aus von der A/2-Schicht be-
deckten Bildteilen 98 sowie unbedeckten Bildteilen 96
zusammensetzt, ist ohne Hilfsmittel kaum zu erkennen,
da das Sicherheitselement 90 in den bedeckten wie den
unbedeckten Bereichen im Wesentlichen die gleiche
Lichtmenge reflektiert und das unbewaffnete Auge die
zirkulare Polarisationsrichtung des Lichts nicht unter-
scheiden kann.

[0057] Betrachtet man nun das Sicherheitselement 90
durch einen Linearpolarisator 91, lassen sich weitere Ef-
fekte beobachten, deren Wirkung von der optischen
Hauptachse 95 des nematischen flussigkristallinen Ma-
terials hervorgerufen wird. Die genaue Schichtdicke der
nematischen Flissigkristallschicht 94 spielt bei diesem
zusatzlichen Effekt eine eher untergeordnete Rolle. Wird
der Linearpolarisator 91 in eine Stellung gedreht, in der
die optische Hauptachse 93 des Linearpolarisators 91
mit der optischen Hauptachse 95 des nematischen flis-
sigkristallinen Materials kollinear ist (Fig. 5(c), (e)), so ist
der von der nematischen Flissigkristallschicht bedeckte
Bildteil 98 bzw. das damit gebildete Motiv kaum wahr-
nehmbar. Liegen die Hauptachsen 93 und 95 dagegen
um 90° verdreht (Fig. 5(d), (f)), so erscheint der von der
nematischen Flissigkristallschicht 94 bedeckte Bildteil
98 schwarz.

[0058] Das von der cholesterischen Flissigkristall-
schicht 92 reflektierte zirkular polarisierte Licht stellt eine
Linearkombination aus linear polarisiertem Licht dar. Mit-
hilfe des Linearpolarisators 91 lasst sich daher in den in
Fig. 5(c), (e) dargestellten Situationen der eine Anteil des
zirkular polarisierten Lichts erkennen, in den in Fig. 5(d),
(f)) dargestellten Situationen der andere. Der durch die
unbedeckten Bildteile 96 gebildete Hintergrund erscheint
dem Betrachter daher im Wesentlichen unabhangig von
der Stellung des Linearpolarisators grau.

[0059] Fig. 6 zeigt prinzipiell das &ulere Erschei-
nungsbild eines in Form eines Fadens dargestellten Si-
cherheitselements 160 gemal einem weiteren Ausfiih-
rungsbeispiel der Erfindung. Zur besseren Anschaulich-
keit werden in Fig. 6 (a) lediglich die (verdeckte) Codie-
rung 165 sowie die Aussparungen 163,164 in ihrer rela-
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tiven Lage zueinander auf dem Sicherheitselement 160
gezeigt.

[0060] Die Codierung 165 erstreckt sich Uber die ge-
samte Breite des Fadens. Sie setzt sich aus Bereichen
161, die mit magnetischem Material versehen sind, und
magnetschichtfreien Bereichen 162 zusammen. In einer
speziellen Ausgestaltung besteht die Codierung 165 aus
gleich grof3en Bitzellen, die entweder mit magnetischem
Material gefiillt (z.B. bindre "1") werden oder nicht (z.B.
bindre "0"). GemaR der Erfindung werden die magnet-
schichtfreien Bereiche 162 der Codierung 165 genutzt,
um hier die in Transmission erkennbaren Aussparungen
163,164 anzuordnen. Auf diese Weise kdnnen die durch
die Aussparungen 163, 164 gebildete Negativschrift und
die Codierung 165 gemeinsam auf einem Faden vorge-
sehenwerden, ohne sich gegenseitig zu beeintrachtigen.
Die Aussparungen 163 kénnen daher wie bei Faden, die
nur eine Negativschrift aufweisen, in der Fadenmitte an-
geordnet und in der tblichen GroRRe erzeugt werden. Zu-
dem weist der Faden, abgesehen von den durch Flus-
sigkristallschichten 172,174 erzeugten, nachfolgend im
Detail erlauterten Farbkipp- bzw. Polarisationseffekten,
das gleiche auRere Erscheinungsbild auf wie ein tiblicher
Negativschrift-Sicherheitsfaden. Nichts Iasst von auflien
erkennen, dass gleichzeitig eine Magnetcodierung auf
dem Faden angeordnet ist.

[0061] Ein erhdhter Falschungsschutz wird erzielt,
wenn die Aussparungen 164 als Mikroschriftzeichen
ausgefiihrtwerden, d.h. eine wesentlich geringere GréRRe
aufweisen als die Aussparungen 163, da sich die Mi-
kroschriftzeichen nicht oder nur mit hohem Aufwand imi-
tieren lassen. Beispielsweise kénnen die Aussparungen
163 eine Grolie von mehr als 1 mm und die Aussparun-
gen 164 eine GréfRe von weniger als 1 mm aufweisen.
[0062] Betrachtet man das Sicherheitselement 160
durch einen hier nicht gezeigten Zirkularpolarisator, der
nur rechtszirkular polarisiertes Licht transmittiert, so tritt
das in der als A/2-Schicht ausgebildeten nematischen
Flissigkristallschicht 174 gebildete Motiv mit deutlichem
Kontrast hervor. Wie in Fig. 6(c) gezeigt ist, erscheinen
die von der A/2-Schicht 174 bedeckten Bildteile 168 dabei
hell bzw. farbig, die unbedeckten Bildteile 166 hingegen
dunkel bzw. schwarz. Bei Verwendung eines Zirkularpo-
larisators, der nur linkszirkular polarisiertes Licht trans-
mittiert, ergibt sich ein umgekehrter (negativer) Bildein-
druck (Fig. 6(d)). Ohne Hilfsmittel ist das von der A/2-
Schicht 174 gebildete Motiv kaum zu erkennen.

[0063] Ein Schnitt entlang B - B durch diesen Faden
istin Fig. 6(b) schematisch gezeigt. Die magnetische Co-
dierung 165, die durch die Bereiche 161, die mit magne-
tischem Material versehen sind, und die magnetschicht-
freien Bereiche 162 gebildet ist und von einer opaken,
vorzugsweise schwarzen Schicht 175 vollstdndig be-
decktist, liegtim Ausfihrungsbeispiel auf einer geraster-
ten Metallschicht 176 vor, die wiederum auf einer zumin-
desttransluzenten Kunststoffschicht 170, beispielsweise
einer PET-Folie, angeordnet ist. Die gerasterte Metall-
schicht 176, die in den Fig. 6(a), (c), (d) in den Ausspa-
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rungen 163,164 angedeutet ist, weist im Ausfiihrungs-
beispiel ein Strichraster 167 auf. Dieses erzeugt eine ge-
wisse Semitransparenz der Metallschicht 176, wodurch
die Aussparungen 163,164 auch im Durchlicht erkennbar
sind. Ein analoger Effekt lasst sich durch Verwendung
einer sehr dinnen, durchgehenden Metallschicht erzie-
len.

[0064] Zur Herstellung des in Fig. 6 dargestellten Si-
cherheitselements wird das Kunststoffmaterial 170 in ei-
nem ersten Schritt mit einer Metallschicht 176 versehen,
welche durch gerastertes Aufbringen einer opaken Me-
tallschicht in Form eines Strichrasters erzeugt wird. Al-
ternativ kann auch eine sehr diinne, durchgehende Me-
tallschicht aufgedampft werden. Auf die Metallschicht
176 wird die Magnetcodierung 165 in den Bereichen 161
aufgebracht, welche anschlieRend mit einer opaken, vor-
zugsweise schwarzen Druckfarbe abgedeckt wird, wobei
gleichzeitig die durch die Aussparungen 163, 164 gebil-
dete Negativschriftzeichen erzeugt werden. In einem
letzten Schritt werden schliefllich die Flussigkristall-
schichten 172, 174 Uber diesem Schichtaufbau vorgese-
hen. Aufgrund der Semitransparenz der Metallschicht
bleiben die Aussparungen 163,164 im Durchlicht nach
wie vor erkennbar.

[0065] Es versteht sich, dass das Sicherheitselement
gemal anderer Ausgestaltungen noch weitere Magnet-
schichten aufweisen kann. Insbesondere lasst sich das
erfindungsgemale Sicherheitselement auch besonders
vorteilhaft mit Magnetcodierungen kombinieren, wie sie
aus der WO 98/25236 A1 bekannt sind.

[0066] Das Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 7 zeigt ein
erfindungsgemafRes Sicherheitselement 180 mit einer
ersten cholesterischen Flussigkristallschicht 182 und ei-
ner zweiten Flissigkristallschicht 184, die, wie nachfol-
gend im Detail beschrieben, ebenfalls aus cholesteri-
schem Material oder aber aus nematischem flissigkri-
stallinem Material gebildet ist. Das Sicherheitselement
180 umfasst ferner eine auf einer zumindest transluzen-
ten Kunststoffschicht 181 aufgebrachte Metallschicht
185, die mit einer opaken, vorzugsweise schwarzen
Schicht 186 bedruckt ist. Im Ausfihrungsbeispiel wird
die opake Schicht 186 durch einen Schutzlack gebildet,
der schwarze Pigmente enthalt. Die schwarzen Pigmen-
te kdnnen ferner durch RuR-Pigmente bereitgestellt wer-
den. Eine solcher Schutzlack weist dann zusétzlich eine
gewisse elektrische Leitfahigkeit auf und ist dementspre-
chend maschinenlesbar. Um eine magnetisierbare opa-
ke Schicht 186 zu erhalten, kann der Schutzlack auRer-
dem mit Magnetpigmenten versehen werden. Auf der
Metallschicht 185 ist ferner eine Schicht 188 aus einem
transparenten Schutzlack vorgesehen.

[0067] Zur Herstellung der Aussparungen 183, die in
Form von Mustern und/ oder Zeichen, insbesondere in
Form einer Negativschrift, vorliegen, wird die mit der
schwarz einfarbten und der transparenten Schutzlack-
schicht 186 bzw. 188 bedruckte Metallschicht 185 mit-
hilfe eines der bekannten Verfahren teilweise demetalli-
siert, beispielsweise unter Verwendung eines Atzmittels.
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Die nicht mit den Schutzlackschichten 186, 188 verse-
henen Bereiche werden dabei entfernt. Auf diesen
Schichtaufbau werden nun die Flissigkristallschichten
wie vorstehend beschrieben aufgebracht, wobei gege-
benenfalls nicht dargestellte Alignmentschichten oder
Kleberschichten zwischen den Schichten vorgesehen
sein kdnnen.

[0068] Wird das Sicherheitselement 180 von der Seite
der Flussigkristallschichten 182, 184 betrachtet, ist die
Metallschicht 185 nur in den mit der transparenten
Schutzlackschicht 188 versehenen Bereichen wahr-
nehmbar. In den Bereichen hingegen, in denen die
schwarz eingeférbte Schutzlackschicht 186 vorliegt,
weist das Sicherheitselement die hier beschriebenen
Farbkippeffekte auf, die aufgrund des dunklen Unter-
grunds deutlich in Erscheinung treten. Bei Betrachtung
von der Seite der transluzenten Kunststoffschicht 181 ist
die opake Metallschicht 185 sowohl in den Bereichen mit
der transparenten Schutzlackschicht 188 als auch in den
Bereichen mit der schwarz eingefarbten Schutzlack-
schicht 186 zu sehen.

[0069] In einem weiteren Ausflihrungsbeispiel der Er-
findung ist das Sicherheitselement derart ausgestaltet,
dass die Aussparungen in der opaken Schicht zusam-
men mit den FlUssigkristallschichten eine zusétzliche In-
formation bilden, beispielsweise eine neue geometrische
Form, wobei sowohl die Farbeffekte als auch die Polari-
sationseffekte der Flussigkristallschichten ausgenutzt
werden. Das Prinzip dieses Ausflihrungsbeispiels wird
nun mit Bezug auf die Figuren 8(a) bis (d) erlautert, die
ein erfindungsgemales Sicherheitselement 190 in ver-
schiedenen Situationen zeigen.

[0070] Das Sicherheitselement 190 weist einen
Schichtaufbau auf, dessen Schichtenfolge im Wesentli-
chen der in Fig. 3 dargestellten Schichtenfolge ent-
spricht. Im Ausfiihrungsbeispiel ist allerdings die Metall-
schicht 191 als diinne, semitransparente oder gerasterte
Metallschicht ausgestaltet, die vollflachig vorliegt. Auf
der Metallschicht 191 ist eine in Fig. 8 nicht dargestellte
opake, vorzugsweise schwarze Schicht angeordnet, auf
der eine cholesterische Flissigkristallschicht 192 in
Uberlappung vorliegt. Die Fliissigkristallschicht 192 tritt
nur in den Bereichen, in denen diese mit der opaken
Schicht Gberlappt, in Form eines Dreiecks 194 deutlich
hervor. Die von der einer A/2-Schicht aus nematischem
flissigkristallinem Material bedeckten Bildteile 196 sind
durch eine punktierte Linie in Fig. 8 (a) lediglich ange-
deutet und sind ohne Hilfsmittel kaum zu erkennen, da
das Sicherheitselement in den bedeckten wie den unbe-
deckten Bereichen im Wesentlichen die gleiche Licht-
menge reflektiert.

[0071] Wird das Sicherheitselement 190 auf einer
schwarzen Unterlage 198 angeordnet (Fig. 8(b)), trittdas
durch die cholesterische Flussigkristallschicht 192 aus-
gebildete sternférmige Muster im Wesentlichen vollstan-
dig in Erscheinung. Betrachtet man nun das Sicherheits-
element 190 durch einen Zirkularpolarisator 199, der nur
Licht einer zirkularen Polarisation, beispielsweise links-
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zirkular polarisiertes Licht, transmittiert, so tritt das in der
als M/2-Schicht ausgebildeten nematischen Flissigkri-
stallschicht gebildete Motiv in Form eines Sechsecks
deutlich hervor. Wie in Fig. 9(c) gezeigt, erscheinen die
von der A/2-Schicht bedeckten Bildteile 196 dabei dunkel
bzw. schwarz, die unbedeckten Bildteile hingegen hell
bzw. farbig. Ein umgekehrter (negativer) Bildeindruck er-
gibt sich bei der Verwendung eines Zirkularpolarisators,
der nur rechtszirkular polarisiertes Licht transmittiert. Die
in Fig. 8(d) dargestellte Situation entspricht der in Fig. 8
(c) dargestellten bis auf die Tatsache, dass das Sicher-
heitselement 190 hier auf einer hellen Unterlage vorliegt.
Die Flussigkristallschicht 192 tritt daher nur in den mit
der opaken Schicht liberlappenden Bereichen deutlich
hervor.

[0072] Die Figuren 9 bis 16 zeigen schematisch wei-
tere Ausflihrungsbeispiele der Erfindung, bei denen spe-
ziell die besonderen Eigenschaften der Flissigkristall-
schichten genutzt werden.

[0073] Das Sicherheitselement 60 der Fig. 9 enthalt
zwei cholesterische Flissigkristallschichten 62 und 64,
die im Ausflihrungsbeispiel auf einer mit einem maschi-
nenlesbaren Merkmal versehenen opaken, vorzugswei-
se schwarzen Schicht 22 aufgebracht sind. Selbstver-
standlich kdnnen auch weitere Schichten im Schichtauf-
bauvorgesehen sein. Die beiden Flissigkristallschichten
62 und 64 weisen dasselbe Farbreflexionsspektrum auf,
unterscheiden sich aber in der Orientierung der reflek-
tierten zirkularen Polarisation. Wahrend die erste Flus-
sigkristallschicht 62 im Ausfiihrungsbeispiel linkszirkular
polarisiertes Licht reflektiert, reflektiert die zweite Flis-
sigkristallschicht 64 rechtszirkular polarisiertes Licht.
Linkszirkular polarisiertes Licht wird von der zweiten
Flussigkristallschicht 64 dagegen ohne wesentliche Ab-
sorption durchgelassen. Es versteht sich, dass die an-
gegebenen Polarisationsrichtungen nur der lllustration
dienen und im Rahmen der Erfindung selbstverstandlich
auch anders gewahlt werden kénnen.

[0074] Eine solche gegenlaufige selektive Reflexion
kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die
beiden cholesterischen Fliussigkristallschichten 62 und
64 aus demselben nematischen Flissigkristallsystem
unter Verwendung von zueinander spiegelbildlichen Ver-
drillern erzeugt werden. Damit kann eine spiegelbildliche
helixartige Anordnung der stdbchenférmigen Flissigkri-
stallmolekile in den beiden Flussigkristallschichten er-
zielt werden, so dass eine Schicht rechts-, die andere
Schicht linkszirkular polarisiertes Licht reflektiert. Die
Farbe des von den Flissigkristallschichten reflektierten
Lichts hangt, wie bei den oben beschriebenen Ausflh-
rungsbeispielen, von der Betrachtungsrichtung ab, und
andert sich beim Ubergang von senkrechter zu spitzwink-
liger Betrachtung beispielsweise von Rot nach Grin.
[0075] Die erste Flissigkristallschicht 62 liegt im Aus-
fuhrungsbeispiel der Fig. 9 nur bereichsweise in Form
eines Motivs, beispielsweise eines Schriftzugs, oder ei-
nes Musters vor. Betrachtet man das Sicherheitselement
60 ohne Hilfsmittel, so tritt in erster Linie der Farbkippef-
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fekt der zweiten Flussigkristallschicht 64 in Erscheinung.
Im Uberlappungsbereich 68 der beiden Schichten istdas
Motiv mit demselben Farbeindruck, aber einer gegen-
Uber seiner Umgebung erhéhten Helligkeit erkennbar,
daim Uberlappungsbereich 68 Licht beider zirkularer Po-
larisationsrichtungen reflektiert wird, wahrend auf3erhalb
nur rechtszirkular polarisiertes Licht reflektiert wird, wie
durch die Pfeile 70 des reflektierten Lichts angezeigt.
[0076] Betrachtet man nun das Sicherheitselement 60
durch einen Zirkularpolarisator 72, der nur linkszirkular
polarisiertes Licht durchlasst, so tritt das durch die erste
Flussigkristallschicht 62 gebildete Motiv mit starkem Hel-
ligkeitskontrast hervor, da der Zirkularpolarisator 72 das
von der zweiten FlUssigkristallschicht 64 reflektierte
rechtszirkular polarisierte Licht vollstandig ausblendet.
Wie vorstehend beschrieben, kann ein solcher Zirkular-
polarisator 72 beispielsweise durch einen Linearpolari-
sator und ein nachgeschaltetes A/4-Plattchen gebildet
sein.

[0077] Es versteht sich, dass in analoger Weise die
zweite Flussigkristallschicht 64 oder auch beide Flissig-
kristallschichten 62, 64 in Form von Motiven vorliegen
kénnen. Ein Motiv in der zweiten Flissigkristallschicht
64 kann entsprechend mithilfe eines Zirkularpolarisators,
der rechtszirkular polarisiertes Licht transmittiert, deut-
lich sichtbar gemacht werden. Mit einer Betrachtungs-
vorrichtung, die beide Polarisatortypen enthalt, kénnen
die Motive in einer oder beiden Schichten einfach ange-
zeigt werden.

[0078] Fig. 10 zeigt ein Sicherheitselement 30 nach
einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, bei dem auf
einer mit einem maschinenlesbaren Merkmal versehe-
nen opaken, vorzugsweise schwarzen Schicht 22 eine
erste cholesterische Flissigkristallschicht 32 und auf die-
ser eine zweite cholesterische Flissigkristallschicht 34
angeordnet sind. Durch das Zusammenspiel der beiden
Flussigkristallschichten 32 und 34 weist das Sicherheits-
element 30 einen neuartigen Farbkippeffekt auf, derdem
Betrachter einen sich mit der Betrachtungsrichtung an-
dernden Farbeindruck vermittelt. Bei senkrechter Be-
trachtung erscheint das Sicherheitselement 30 dem Be-
trachter im Ausflihrungsbeispiel blau/violett (reflektierte
Strahlung 301), wahrend es aus spitzem Winkel betrach-
tet einen roten Farbeindruck bietet (reflektierte Strahlung
302).

[0079] Dieses neuartige Farbwechselspiel, bei dem
der Farbeindruck des Sicherheitselements beim Kippen
von kurzwelligem zu langerwelligem Licht wechselt,
kommt dadurch zustande, dass die erste Flussigkristall-
schicht 32 blaues Licht (Pfeil 321) in die senkrechte Be-
trachtungsrichtung und kirzerwellige UV-Strahlung
(Pfeil 322) in die spitzwinklige Betrachtungsrichtung re-
flektiert. Die zweite Flissigkristallschicht 34 ist so aus-
gebildet, dass sie Infrarot-Strahlung (Pfeil 341) in die
senkrechte Betrachtungsrichtung und kiirzerwelliges ro-
tes Licht (Pfeil 342) in die spitzwinklige Betrachtungsrich-
tung reflektiert. Die beiden auferhalb des sichtbaren
Spektralbereichs liegenden Reflexionsanteile 321 und
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342 tragen zum Farbeindruck des Sicherheitselements
nichts bei, so dass sich fiir den Betrachter bei senkrechter
Betrachtung ein blauer Farbeindruck 301 und bei spitz-
winkliger Betrachtung ein langwelliger roter Farbein-
druck 302 ergibt.

[0080] Ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Fig. 11 schematisch dargestellt. Bei dem Si-
cherheitselement 40 sind auf einer mit einem maschi-
nenlesbaren Merkmal versehenen, opaken, vorzugswei-
se schwarzen Schicht 22 eine erste cholesterische Flis-
sigkristallschicht 42 und auf dieser eine zweite choleste-
rische FlUssigkristallschicht 44 aufgebracht. Wie in Fig.
11(b) gezeigt, ist die erste Fllssigkristallschicht 42 nur
bereichsweise auf die opake Schicht 22 aufgebracht und
bildet durch die Form bzw. den Umriss der aufgebrachten
Bereiche ein Motiv, im Ausfiihrungsbeispiel ein Wappen
46. Die zweite Flissigkristallschicht 44 ist vollflachig auf
der ersten Flussigkristallschicht 42 bzw. in den freigelas-
senen Bereichen auf der opaken Schicht 22 aufgebracht.
[0081] Die beiden Flussigkristallschichten sind so auf-
einander abgestimmt, dass das Wappenmotiv 46 bei
senkrechter Betrachtung des Sicherheitselements (Fig.
11(b)) fiir den Betrachter deutlich erkennbar ist und beim
Kippen des Sicherheitselements 40, also beim Ubergang
von senkrechter zu spitzwinkliger Betrachtung ver-
schwindet, wie in Fig.11(c) durch den gestrichelten Um-
riss angedeutet. Das Verschwinden des Wappenmotivs
46 wird dadurch erreicht, dass die bereichsweise aufge-
brachte Flussigkristallschicht 42 beim Kippen einen
Farbkippeffekt von Blau (Pfeil 421) nach Ultraviolett (Pfeil
422) zeigt, wahrend die zweite Flissigkristallschicht 44
einen zwischen zwei Farben des sichtbaren Spektralbe-
reichs wechselnden Farbkippeffekt aufweist und bei-
spielsweise zwischen Rot (Pfeil 441) und Griin (Pfeil 442)
variiert.

[0082] Bei senkrechter Betrachtung des Sicherheits-
elements 40 ergibt sich somit im Uberlappungsbereich
48 der beiden Schichten ein Farbeindruck 401, der durch
die additive Farbmischung des blauen Lichts 421 der er-
sten Flissigkristallschicht 42 und des roten Lichts 441
der zweiten Flussigkristallschicht 44 gegeben ist, wah-
rend auRerhalb des Uberlappungsbereichs nur der rote
Farbeindruck der zweiten FlUssigkristallschicht 44 er-
kennbar ist. Durch den Farbkontrast im reflektierten Licht
401 tritt das Wappenmotiv 46 fiir den Betrachter deutlich
hervor.

[0083] Kippt der Betrachter nun das Sicherheitsele-
ment 40, so dass er es unter einem spitzen Winkel sieht,
so reflektiert die erste Fliissigkristallschicht 42 im Uber-
lappungsbereich 48 nur auRerhalb des sichtbaren Spek-
tralbereichs liegendes ultraviolettes Licht zum Betrach-
ter. Die Flussigkristallschicht 42 tréagt somit weder im
Uberlappungsbereich 48 noch auRerhalb des Uberlap-
pungsbereichs zum Farbeindruck 402 des Sicherheits-
elements 40 bei. Unter spitzem Betrachtungswinkel ist
das Motiv daher nicht zu erkennen, und der Betrachter
hat den Eindruck, dass das Wappenmotiv 46 beim Kip-
pen des Sicherheitselements 40 aus der Senkrechten
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verschwindet.

[0084] Inanaloger Weise kann ein Sicherheitselement
50 mit einem beim Kippen erscheinenden Motiv erzeugt
werden, wie in Fig. 12 dargestellt. Dazu wird eine be-
reichsweise aufgebrachte cholesterische Flissigkristall-
schicht 52 so ausgebildet, dass sie beim Kippen einen
Farbkippeffekt von Infrarot (Pfeil 521) nach Rot (Pfeil
522) zeigt. Eine zweite cholerische Flussigkristallschicht
54 zeigt wieder einen Farbkippeffekt zwischen zwei Far-
ben des sichtbaren Spektralbereichs, und variiert bei-
spielsweise zwischen Blaugrun (Pfeil 541) und Violett
(Pfeil 542).

[0085] Bei dieser Konstellation ist das Motiv 56 bei
senkrechter Betrachtung im reflektierten Licht 501 nicht
erkennbar, da von der ersten Flussigkristallschicht 52
allenfalls unsichtbare infrarote Strahlung in die senkrech-
te Betrachtungsrichtung reflektiert wird. Erst beim Kippen
des Sicherheitselements 50 wird das Motiv fiir den Be-
trachter erkennbar, da die erste Flissigkristallschicht 52
im Uberlappungsbereich 58 dann rotes Licht zum Be-
trachter reflektiert, und sich das Motiv 56 im reflektierten
Licht 502 somit von dem violetten Farbeindruck auf3er-
halb des Uberlappungsbereichs 58 abhebt.

[0086] Bei weiteren Ausfiihrungsbeispielen der Erfin-
dung weist das Sicherheitselement einen dreischichtigen
Flussigkristallaufbau auf, bei dem eine A/2-Schicht zwi-
schen zwei cholesterischen Flussigkristallschichten mit
denselben lichtpolarisierenden Eigenschaften angeord-
netist. Das Prinzip dieser Ausflihrungsbeispiele wird nun
mit Bezug auf Fig. 13 erlautert.

[0087] Das Sicherheitselement 100 weist eine auf ei-
ner mit einem maschinenlesbaren Merkmal versehenen,
opaken, vorzugsweise schwarzen Schicht 22 aufge-
brachte Schichtenfolge auf, die aus einer ersten chole-
sterischen Fllssigkristallschicht 102, einer A/2-Schicht
104 aus nematischem fliissigkristallinem Material und ei-
ner zweiten cholesterischen Flissigkristallschicht 106
besteht. Die lichtpolarisierenden Eigenschaften der er-
sten und zweiten Flissigkristallschicht 102 und 106 sind
identisch, so dass die beide Schichten fiir sich genom-
men Licht in demselben vorgewahlten Wellenlangenbe-
reich und mit derselben vorgewahlten zirkularen Polari-
sationsrichtung reflektieren. Alle Schichten kénnen voll-
flachig oder auch nur bereichsweise aufgebracht sein,
um unterschiedliche oder sich erganzende Motive, wie
Zeichen oder Muster, zu bilden.

[0088] Die Reflexionseigenschaften der verschiede-
nen maéglichen Schichtenabfolgen sind in Fig. 13 veran-
schaulicht. Dabei ist angenommen, dass die beiden cho-
lesterischen Flissigkristallschichten 102 und 106 links-
zirkular polarisiertes Licht reflektieren und die Beleuch-
tung des Sicherheitselements mit unpolarisiertem Licht
erfolgt.

[0089] In einem ersten Bereich 110, in dem nur die
erste Flussigkristallschicht 102 vorliegt, wird linkszirkular
polarisiertes Licht reflektiert. In einem zweiten Bereich
112, in dem die erste Flussigkristallschicht 102 von der
M2-Schicht 104 bedeckt ist, reflektiert das Sicherheits-
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element, wie bereits in Zusammenhang mit Fig. 4 erldu-
tert, rechtszirkular polarisiertes Licht. In einem dritten Be-
reich 114, in dem alle drei Schichten vorliegen, reflektiert
die obere Flussigkristallschicht 106 linkszirkular polari-
siertes Licht und lasst rechtszirkular polarisiertes Licht
durch. Das durchgelassene Licht wird von der A/2-
Schicht 104 in linkszirkular polarisiertes Licht umgewan-
delt, das dann von der ersten Flussigkristallschicht 102
reflektiert wird. Das reflektierte Licht wird von der A/2-
Schicht 104 wieder in rechtszirkular polarisiertes Licht
gewandelt, welches von der zweiten Flussigkristall-
schicht 106 transmittiert wird. Somit reflektiert die Schich-
tenfolge 102, 104, 106 neben linkszirkular polarisiertem
Licht auch rechtszirkular polarisiertes Licht, wie in Fig.
13 dargestellt.

[0090] Im vierten Bereich 116, in dem nur die beiden
cholesterischen Flussigkristallschichten 102 und 106
vorliegen, reflektiert die obere Flussigkristallschicht 106
linkszirkular polarisiertes Licht. Das durchgelassene
rechtszirkular polarisierte Licht wird von der unteren Flus-
sigkristallschicht 102 ebenfalls durchgelassen und in der
schwarzen Schicht 22 absorbiert. Das Sicherheitsele-
ment reflektiert in diesem Bereich somit nur linkszirkular
polarisiertes Licht. Das gleiche gilt fiir den flinften Bereich
118, in dem die zweite Flussigkristallschicht 106 allein
vorliegt.

[0091] Die zahlreichen Variationsmdglichkeiten durch
die verschiedenen Schichtenfolgen erlauben eine Viel-
zahl an Anwendungsmdglichkeiten fiir Sicherheitsele-
mente, von denen nur einige beispielhaft genauer erlau-
tert werden.

[0092] Das Sicherheitselement 120 der Fig. 14 um-
fasst, wie das oben beschriebene Sicherheitselement
100 der Fig. 13, eine auf einer mit einem maschinenles-
baren Merkmal versehenen, opaken, vorzugsweise
schwarzen Schicht 22 aufgebrachte Schichtenfolge aus
einer ersten cholesterischen Flissigkristallschicht 102,
einer A/2-Schicht 104 aus nematischem flssigkristalli-
nem Material und einer zweiten cholesterischen Flissig-
kristallschicht 106. In diesem Ausflihrungsbeispiel ist le-
diglich die A/2-Schicht 104 in Form eines Motivs ausge-
bildet, wahrend die erste und zweite Flussigkristall-
schicht 102 bzw. 106 vollflachig aufgebracht sind.
[0093] Bei normaler Beleuchtung mit unpolarisiertem
Licht erscheint das Motiv der A/2-Schicht 104 zwar mit
demselben Farbeindruck wie seine Umgebung, ist je-
doch aufgrund der Reflexion sowohl des linkszirkular als
auch des rechtszirkular polarisierten Lichts in den Berei-
chen 126 durch die im Wesentlichen doppelte reflektierte
Lichtmenge bereits ohne Hilfsmittel erkennbar. Wird das
Sicherheitselement 120 ferner (iber einen Zirkularpola-
risator 122 mit rechtszirkular polarisiertem Licht beleuch-
tet, so tritt das Motiv flir den Betrachter 124 ohne weitere
Hilfsmittel mit starkem Kontrast in Erscheinung, da das
rechtszirkular polarisierte Licht in den Bereichen 126, in
denen alle drei Schichten Uberlappen, reflektiert wird,
wahrend es in Bereichen 128 ohne A/2-Schicht 104 von
der oberen und unteren Flussigkristallschicht 106 bzw.
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102 transmittiert und in der schwarzen Schicht 22 absor-
biert wird.

[0094] Fig. 15 zeigt ein Sicherheitselement 130 nach
einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, das
bezuglich seiner Schichtenfolge im Wesentlichen wie
das Sicherheitselement 120 der Fig. 14 aufgebaut ist. Im
Unterschied zu dem dort beschriebenen Sicherheitsele-
ment ist die Zwischenschicht 132 des Sicherheitsele-
ments 130 aus zwei A/4-Teilschichten 134 und 136 auf-
gebaut, die inihrer Orientierung in der Schichtebene lokal
gegeneinander verdreht sein kdnnen.

[0095] Sind die Teilschichten 134 und 136 in einem
Teilbereich 138 unverdreht, also mit einem Drehwinkel
0 =0° Ubereinander angeordnet, so bilden sie zusammen
eine A/2-Schicht, die wie die A/2-Schicht 104 des Aus-
fuhrungsbeispiels der Fig. 14 dafir sorgt, dass im Teil-
bereich 138 rechtszirkular polarisiertes Licht von der
Schichtenfolge reflektiert wird. In einem anderen Teilbe-
reich 140 sind die beiden A/4-Schichten 134 und 136 in
ihrer Orientierung um einen Drehwinkel von 6 = 90° ge-
geneinander verdreht aufgebracht, so dass sich ihre Wir-
kung auf einfallendes zirkular polarisiertes Licht gerade
aufhebt. Im Teilbereich 140 wird rechtszirkular polarisier-
tes Licht daher - analog zum Teilbereich 128 der Fig. 14
- von der Schichtenfolge transmittiert und schlieRlich von
der schwarzen Schicht 22 absorbiert.

[0096] Sind die beiden A/4-Schichten 134 und 136 in
einem Teilbereich 142 um einen Winkel Drehwinkel 6
zwischen 0° und 90° in ihrer Orientierung gegeneinander
verdreht, so bewirkt die Zwischenschicht 132, dass ein
bestimmter Anteil an rechtszirkular polarisiertem Licht
von der Schichtenfolge reflektiert wird. Die Gré3e des
reflektierten Anteils nimmt mit zunehmenden Drehwinkel
kontinuierlich ab. Durch einen unterschiedlichen Dreh-
winkel 6 in verschiedenen Flachenbereichen der Zwi-
schenschicht 132 lassen sich so beispielsweise Halbton-
motive in dem Sicherheitselement codieren, die bei Be-
leuchtung mit unpolarisiertem Licht kaum in Erscheinung
treten, bei Beleuchtung mit zirkular polarisiertem Licht
aber fir den Betrachter ohne weitere Hilfsmittel als Grau-
stufenbilder in Erscheinung treten.

[0097] Es versteht sich, dass in analoger Weise auch
in Schichtfolgen, die keine zweite cholesterische Flis-
sigkristallschicht aufweisen, wie dies beispielsweise in
dem Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 4 gezeigt ist, die A/2-
Schicht selbstversténdlich ebenfalls durch zwei A/4-Teil-
schichten ersetzt werden kann. Diese A/4-Teilschichten
koénnen ferner in ihrer Orientierung in der Schichtebene
lokal gegeneinander verdreht sein.

[0098] Fig. 16 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel, bei dem
sowohl die Farbeffekte als auch die Polarisationseffekte
der FlUssigkristallschichten ausgenutzt werden. Fig. 16
(a) zeigt den Aufbau eines Sicherheitselements 150 mit
einer mit einem maschinenlesbaren Merkmal versehe-
nen, opaken, vorzugsweise schwarzen Schicht 22, einer
ersten cholesterischen Flissigkristallschicht 152 und ei-
ner darauf aufgebrachten zweiten cholesterischen Flis-
sigkristallschicht 154.
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[0099] Die erste Flussigkristallschicht 152 weist einen
ersten Farbkippeffekt, beispielsweise von Griin nach
Blau, auf und reflektiert zudem nur Licht einer vorgewahl-
ten zirkularen Polarisationsrichtung, beispielsweise
rechtszirkular polarisiertes Licht. Die zweite Fllssigkri-
stallschicht 154 weist einen zweiten Farbkippeffekt, bei-
spielsweise von Magenta nach Griin, auf und reflektiert
zudem nur Licht der zur ersten Flissigkristallschicht ge-
genlaufigen zirkularen Polarisationsrichtung, im Ausfiih-
rungsbeispiel linkszirkular polarisiertes Licht. Wird das
Sicherheitselement 150 bei Beleuchtung mit unpolari-
siertem Licht und ohne Hilfsmittel betrachtet, so Uberla-
gern sich die beiden Farbkippeffekte durch additive Farb-
mischung des reflektierten Lichts.

[0100] Betrachtet man das Sicherheitselement 150
durch einen Zirkularpolarisator 156, der nur rechtszirku-
lar polarisiertes Licht transmittiert, so lasst sich beim Kip-
pen des Sicherheitselements der Farbkippeffekt der er-
sten Flussigkristallschicht 152 alleine beobachten, wie
in Fig. 16(b) illustriert. Durch einen Zirkularpolarisator
158, der nur linkszirkular polarisiertes Licht durchldsst,
tritt dagegen nur der Farbkippeffekt der zweiten Flissig-
kristallschicht 154 in Erscheinung, wie in Fig. 16(c) dar-
gestellt. Es versteht sich, dass jede der Flissigkristall-
schichten 152,154 auch durch eine Kombination einer A/
2-Schicht mit einer zur urspriinglichen Schicht spiegel-
bildlichen cholesterischen Schicht ersetzt werden kann.
[0101] Selbstverstandlich kann in den Ausflihrungs-
beispielen, bei denen die Farbkippeffekte und die beson-
deren lichtpolarisierenden Eigenschaften der Flissigkri-
stallschichten ausgenutzt werden, statt einer mit einem
maschinenlesbaren Merkmal versehenen, opaken, vor-
zugsweise schwarzen Schicht 22 auch eine der mit Be-
zug auf die Figuren 3, 6 bzw. 7 beschriebenen Schicht-
folgen vorgesehen werden.

lllustrierende Ausgestaltungen:
[0102]

Ausgestaltung 1: Sicherheitselement zur Absiche-
rung von Wertgegenstanden, umfassend

- eine zumindest bereichsweise vorliegende er-
ste Schicht aus cholesterischem flissigkristalli-
nem Material,

- eine zumindest bereichsweise vorliegende
zweite Schicht aus flissigkristallinem Material,
und

- eine zumindest bereichsweise vorliegende wei-
tere Schicht mit einem maschinell lesbaren
Merkmal, die von der ersten und zweiten Schicht
aus flussigkristallinem Material zumindest be-
reichsweise abgedeckt ist.

Ausgestaltung 2: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Si-
cherheitselement eine opake Schicht aufweist, die
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zumindest bereichsweise vorgesehen ist.

Ausgestaltung 3: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
in der opaken Schicht in Transmission erkennbare
erste Aussparungen in Form von Mustern und/ oder
Zeichen als eine erste Information vorgesehen sind.

Ausgestaltung 4: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die opake Schicht einen
dunklen Untergrund fur die erste und/ oder zweite
Schicht aus flussigkristallinem Material bildet.

Ausgestaltung 5: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die opake Schicht aus
schwarzer Druckfarbe oder einem schwarz einfarb-
ten Lack ausgebildet ist.

Ausgestaltung 6: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die opake Schicht magne-
tisch und/ oder elektrisch leitfahig und/ oder lumines-
zierend ist.

Ausgestaltung 7: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die opake Schicht die wei-
tere Schicht mit dem maschinenlesbaren Merkmal
bildet.

Ausgestaltung 8: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die opake Schicht als sepa-
rate Schicht vorliegt.

Ausgestaltung 9: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 3 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass eine zweite Information in
Form von zweiten Aussparungen in der opaken
Schicht vorgesehen ist, die sich in der Grof3e von
den ersten Aussparungen unterscheiden.

Ausgestaltung 10: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 3 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die ersten und/ oder zweiten
Aussparungen in der opaken Schicht zusammen mit
der ersten und/oder zweiten Schicht aus flissigkri-
stallinem Material eine zuséatzliche Information dar-
stellen.

Ausgestaltung 11: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die zirkulare Polarisations-
richtung des Lichts, das die zweite Schicht aus flis-
sigkristallinem Material selbst oder in Zusammen-
wirkung mit der ersten Schicht aus flUssigkristalli-
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nem Material reflektiert, gegenlaufig zur zirkularen
Polarisationsrichtung des von der ersten Schicht re-
flektierten Lichts ist.

Ausgestaltung 12: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Schicht aus flis-
sigkristallinem Material eine phasenschiebende
Schicht bildet.

Ausgestaltung 13: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Schicht flr Licht
aus dem von der ersten Schicht reflektierten Wel-
lenlangenbereich im Wesentlichen eine A/2-Schicht
bildet.

Ausgestaltung 14: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Schicht aus nematischem flissig-
kristallinem Material gebildet ist.

Ausgestaltung 15: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Schicht aus cho-
lesterischen flussigkristallinen Material gebildet ist.

Ausgestaltung 16: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 15, dadurch gekennzeichnet, dass sich
der Wellenlangenbereich, in dem die zweite Schicht
Licht selektiv reflektiert, von dem Wellenldngenbe-
reich, in dem die erste Schicht Licht selektiv reflek-
tiert, unterscheidet.

Ausgestaltung 17: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Schicht der ersten und zwei-
ten Schicht in eine Betrachtungsrichtung nur Licht
aus dem nicht sichtbaren Teil des Spektrums reflek-
tiert.

Ausgestaltung 18: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 17, dadurch gekennzeichnet, dass das
Licht aus dem nicht sichtbaren Teil des Spektrums
Infrarotstrahlung oder Ultraviolettstrahlung ist.

Ausgestaltung 19: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 18, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement we-
nigstens eine weitere Schicht aus cholesterischem
flissigkristallinem Material aufweist.

Ausgestaltung 20: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 19, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest eine der Schich-
ten aus flissigkristallinem Material in Form von Zei-
chen und/ oder Mustern vorliegt.
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Ausgestaltung 21: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 20, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest eine der Schich-
ten aus flissigkristallinem Material in Form von Pig-
menten vorliegt, welche in eine Bindemittelmatrix
eingebettet sind.

Ausgestaltung 22: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 21, dadurch
gekennzeichnet, dass eine separate erste magne-
tische Schicht zumindest bereichsweise vorgese-
hen ist.

Ausgestaltung 23: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 22, dadurch gekennzeichnet, dass die
separate erste magnetische Schicht von der opaken
Schicht abgedeckt ist.

Ausgestaltung 24: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet,
dass die separate erste magnetische Schicht in
Form von voneinander beabstandeten magneti-
schen Bereichen vorliegt, die eine Codierung bilden.

Ausgestaltung 25: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 22 bis 24, dadurch
gekennzeichnet, dass die ersten und/ oder zweiten
Aussparungen in den magnetschichtfreien Zwi-
schenbereichen angeordnet sind.

Ausgestaltung 26: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 22 bis 25, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Codierung nur Gber
einen Teilbereich des Sicherheitselements er-
streckt.

Ausgestaltung 27: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 22 bis 26, dadurch
gekennzeichnet, dass die separate erste magne-
tische Schicht in Form von parallel zur Fadenrich-
tung verlaufenden Langsstreifen vorliegt.

Ausgestaltung 28: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 27, dadurch
gekennzeichnet, dass eine zweite magnetische
Schicht vorgesehen ist.

Ausgestaltung 29: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 28, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Magnetschicht die magnetischen Bereiche
der von der separaten ersten magnetischen Schicht
gebildeten Codierung miteinander verbindet.

Ausgestaltung 30: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 29, dadurch
gekennzeichnet, dass eine separate elektrisch leit-
fahige Schicht zumindest bereichsweise vorgese-
hen ist.
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Ausgestaltung 31: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 30, dadurch gekennzeichnet, dass die
separate elektrisch leitfahige Schicht in Form einer
Schicht vorliegt, die aus parallel zur Fadenrichtung
verlaufenden elektrisch leitfahigen Streifen gebildet
ist oder die im Wesentlichen transparent ist.

Ausgestaltung 32: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 31, dadurch
gekennzeichnet, dass eine separate metallische
Schicht zumindest bereichsweise vorgesehen ist.

Ausgestaltung 33: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 32, dadurch gekennzeichnet, dass die
separate metallische Schicht Aussparungen auf-
weist.

Ausgestaltung 34: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 32 oder 33, dadurch gekennzeichnet,
dass die separate metallische Schicht eine geraster-
te Metallschicht oder eine diinne, vollflachige se-
mitransparente Metallschicht ist.

Ausgestaltung 35: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 34, dadurch gekennzeichnet, dass die
gerasterte Metallschicht ein Negativraster, insbe-
sondere in Form von transparenten Punkten, ein Po-
sitivraster, insbesondere in Form von metallischen
Punkten, oder ein Strichraster, insbesondere in
Form von metallischen Diagonalstreifen, aufweist.

Ausgestaltung 36: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 34, dadurch gekennzeichnet, dass die
semitransparente Metallschicht eine Opazitat von
40% bis 90% aufweist.

Ausgestaltung 37: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 32 bis 36, dadurch
gekennzeichnet, dass die separate metallische
Schichtvon der opaken Schicht zumindest bereichs-
weise abgedeckt ist.

Ausgestaltung 38: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 32 bis 37, dadurch
gekennzeichnet, dass die separate metallische
Schichtvon dem schwarz einfarbten Lack zumindest
bereichsweise abgedeckt ist.

Ausgestaltung 39: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 38, dadurch gekennzeichnet, dass neben
dem schwarz eingefarbten Lack auch Bereiche einer
Schicht aus einem transparenten Lack auf der se-
paraten metallischen Schicht aufgebracht sind.

Ausgestaltung 40: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 32 bis 39, dadurch
gekennzeichnet, dass die separate metallische
Schicht magnetische Eigenschaften aufweist.
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Ausgestaltung 41: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 40, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest eine der Schich-
ten des Sicherheitselements zumindest ein zuséatz-
liches Echtheitsmerkmal enthalt.

Ausgestaltung 42: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 41, dadurch gekennzeichnet, dass das
zusatzliche Echtheitsmerkmal ausgewahlt ist aus
der Gruppe bestehend aus Lumineszenzstoffen,
Farbpigmenten und Effektpigmenten.

Ausgestaltung 43: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 42, dadurch
gekennzeichnet, dass eine separate Schicht mit
einem Lumineszenzstoff vorgesehen ist, die be-
reichsweise vorliegt.

Ausgestaltung 44: Sicherheitselement nach Ausge-
staltung 42 oder 43, dadurch gekennzeichnet,
dass der Lumineszenzstoff nach Anregung mit einer
auBBerhalb des sichtbaren Spektralbereichs liegen-
den Anregungsstrahlung im sichtbaren Wellenlan-
genbereich emittiert.

Ausgestaltung 45: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 44, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schichten des Sicher-
heitselements auf einer transluzenten Kunststoff-
schicht oder Kunststofffolie angeordnet sind.

Ausgestaltung 46: Sicherheitselement nach wenig-
stens einer der Ausgestaltungen 1 bis 45, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement die
Form eines Streifens aufweist.

Ausgestaltung 47: Verfahren zum Herstellen eines
Sicherheitselements nach wenigstens einer der
Ausgestaltungen 1 bis 46, bei dem auf eine Trager-
folie eine erste Schicht aus cholesterischem flissig-
kristallinem Material und eine zweite Schicht aus
flissigkristallinem Material aufgebracht werden, so
dass sie in einem Uberlappungsbereich iibereinan-
der angeordnet sind, wobei die erste und zweite
Schicht aus flissigkristallinem Material derart auf ei-
ne zumindest bereichsweise vorliegende weitere
Schicht mit einem maschinell lesbaren Merkmal auf-
gebracht werden, dass die weitere Schicht von der
ersten und zweiten Schicht aus flussigkristallinem
Material zumindest bereichsweise abgedeckt wird.

Ausgestaltung 48: Verfahren nach Ausgestaltung
47, dadurch gekennzeichnet, dass auf die weitere
Schicht mit dem maschinell lesbaren Merkmal vor
Aufbringen der ersten und zweiten Schicht aus flls-
sigkristallinem Material eine opake Schicht aufge-
bracht wird.
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Ausgestaltung 49: Wertgegenstand, wie Markenar-
tikel, Wertdokument oder dergleichen, mit einem Si-
cherheitselement nach wenigstens einer der Ausge-
staltungen 1 bis 46 oder einem nach Ausgestaltung
47 oder 48 herstellbaren Sicherheitselement.

Ausgestaltung 50: Wertgegenstand nach Ausgestal-
tung 49, dadurch gekennzeichnet, dass der Wert-
gegenstand ein Sicherheitspapier, ein Wertdoku-
ment oder eine Produktverpackung ist.

Patentanspriiche

Sicherheitselement zur Absicherung von Wertge-
genstanden, umfassend

- eine zumindest bereichsweise vorliegende er-
ste Schicht aus cholesterischem flUssigkristalli-
nem Material,

- eine zumindest bereichsweise vorliegende
zweite Schicht aus cholesterischem fliissigkri-
stallinem Material, und

- eine zumindest bereichsweise vorliegende
weitere Schicht mit einem maschinell lesbaren
Merkmal, die von der ersten und zweiten Schicht
aus flussigkristallinem Material zumindest be-
reichsweise abgedeckt ist.

Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sicherheitselement eine
opake Schicht aufweist, die zumindest bereichswei-
se vorgesehen ist.

Sicherheitselement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in der opaken
Schicht in Transmission erkennbare erste Ausspa-
rungen in Form von Mustern und/oder Zeichen als
eine erste Information vorgesehen sind.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die opake Schicht einen dunklen Untergrund fir die
erste und/oder zweite Schicht aus fllissigkristallinem
Material bildet.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die opake Schicht aus schwarzer Druckfarbe oder
einem schwarz einfarbten Lack ausgebildet ist.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die opake Schicht magnetisch und/ oder elektrisch
leitfahig und/ oder lumineszierend ist.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

30

die opake Schicht die weitere Schicht mit dem ma-
schinenlesbaren Merkmal bildet, oder dass die opa-
ke Schicht als separate Schicht vorliegt.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
eine zweite Information in Form von zweiten Aus-
sparungen in der opaken Schicht vorgesehen ist, die
sich in der GréRRe von den ersten Aussparungen un-
terscheiden.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten und/ oder zweiten Aussparungen in der
opaken Schicht zusammen mit der ersten und/ oder
zweiten Schicht aus flissigkristallinem Material eine
zusatzliche Information darstellen.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die zirkulare Polarisationsrichtung des Lichts, das
die zweite Schicht aus flissigkristallinem Material
selbst oder in Zusammenwirkung mit der ersten
Schicht aus flussigkristallinem Material reflektiert,
gegenlaufig zur zirkularen Polarisationsrichtung des
von der ersten Schicht reflektierten Lichts ist.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
sich der Wellenlangenbereich, in dem die zweite
Schicht Licht selektiv reflektiert, von dem Wellenlan-
genbereich, in dem die erste Schicht Licht selektiv
reflektiert, unterscheidet.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Schicht der ersten und zweiten
Schicht in eine Betrachtungsrichtung nur Licht aus
dem nicht sichtbaren Teil des Spektrums reflektiert.

Sicherheitselement nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Licht aus dem nicht sicht-
baren Teil des Spektrums Infrarotstrahlung oder Ul-
traviolettstrahlung ist.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine der Schichten aus flussigkristallinem
Material in Form von Zeichen und/ oder Mustern vor-
liegt.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spruche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
eine separate erste magnetische Schicht zumindest
bereichsweise vorgesehen ist, insbesondere dass
die separate erste magnetische Schicht von der opa-
ken Schicht abgedeckt ist.
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Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
eine separate elektrisch leitfahige Schicht zumindest
bereichsweise vorgesehen ist, insbesondere dass
die separate elektrisch leitfahige Schicht in Form ei-
ner Schicht vorliegt, die aus parallel zur Fadenrich-
tung verlaufenden elektrisch leitfahigen Streifen ge-
bildet ist oder die im Wesentlichen transparent ist.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
eine separate metallische Schicht zumindest be-
reichsweise vorgesehen ist, insbesondere dass die
separate metallische Schicht Aussparungen auf-
weist.

Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
spriiche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine der Schichten des Sicherheitsele-
ments zumindest ein zusatzliches Echtheitsmerk-
mal enthalt, insbesondere dass das zusatzliche
Echtheitsmerkmal ausgewahlt ist aus der Gruppe
bestehend aus Lumineszenzstoffen, Farbpigmen-
ten und Effektpigmenten.

Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsele-
ments nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis
18, bei dem auf eine Tragerfolie eine erste Schicht
aus cholesterischem flissigkristallinem Material und
eine zweite Schicht aus cholesterischem flissigkri-
stallinem Material aufgebracht werden, so dass sie
in einem Uberlappungsbereich iibereinander ange-
ordnet sind, wobei die erste und zweite Schicht aus
flissigkristallinem Material derart auf eine zumindest
bereichsweise vorliegende weitere Schicht mit ei-
nem maschinell lesbaren Merkmal aufgebracht wer-
den, dass die weitere Schicht von der ersten und
zweiten Schicht aus flissigkristallinem Material zu-
mindest bereichsweise abgedeckt wird.

Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf die weitere Schicht mit dem ma-
schinell lesbaren Merkmal vor Aufbringen der ersten
und zweiten Schicht aus flissigkristallinem Material
eine opake Schicht aufgebracht wird.

Wertgegenstand, wie Markenartikel, Wertdokument
oder dergleichen, mit einem Sicherheitselement
nach wenigstens einem der Anspriche 1 bis 18
oder einem nach Anspruch 19 oder 20 herstellbaren
Sicherheitselement, wobei der Wertgegenstand ins-
besondere ein Sicherheitspapier, ein Wertdokument
oder eine Produktverpackung ist.
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