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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verkleidungselement
fur ein AuRenmauerwerk umfassend einen aus einem
Dammmaterial bestehenden Grundkdérper, der an seiner
AuBenseite zumindest abschnittsweise mit einer Putz-
schicht belegt ist.

[0002] Eine gute Warmeddmmung spielt wohl im Be-
reich des Geb&audeneubaus als auch der Altbausanie-
rung, nicht zuletzt aufgrund gesetzlicher Vorschriften, ei-
ne immer wichtigere Rolle. Zu diesem Zweck werden zur
Bildung eines Warmedammverbundsystems (WDVS)
auf das Auflenmauerwerk Verkleidungselemente aus ei-
nem Dammmaterial, Ublicherweise Polystyrol-Damm-
platten, mittels eines Klebeschaums verklebt und an-
schlieBend mit einer neuen AuRenputzschicht belegt.
Die Dammplatten werden fir eine vollflachige Fassaden-
ddmmung bis direkt an die Kante einer Fenster- oder
Turlaibung verlegt. Hierdurch wird erméglicht, den Uber-
gangder Laibung, dieinihrer Tiefe nunmehrum die Dicke
einer Dammplatte vergréRert ist, zur neuen Auflenfas-
sade wie bisher im 90°-Winkel auszufiihren.

[0003] Um im Bereich der Laibungskante mdglichst
einfach und sauber arbeiten zu konnen, ist aus DE 20
2008 008 925 ein Verkleidungselement bekannt, das ei-
nen aus einem Dammmaterial bestehenden Grundkor-
per aufweist, der in seiner AuRenseite mit einer vorge-
fertigten Putzschicht belegt ist. Dies bietet die Méglich-
keit, im Bereich der Laibungskante ein solches Verklei-
dungselement zu setzen, wobei gegebenenfalls die Au-
Renseite des Grundkdrpers angeschragt oder abgerun-
det verlaufen kann, um im Kantenbereich die Fassaden-
tiefe etwas zu reduzieren und den Lichteinfall glinstiger
zu gestalten. Um eine einfache Anbindung des Verklei-
dungselements an die daran anschlieRenden flachigen
Verkleidungselemente, die mit dem AulRenputz zu bele-
gen sind, zu ermdglichen, ist bei einem aus der genann-
ten Schicht bekannten Verkleidungselement eine Profil-
leiste vorgesehen, die von der AuRenseite des Verklei-
dungselements absteht. Von der einen Seite her ist die
vorgefertigt aufgetragene Putzschicht bis an die Leiste
herangezogen. Von der anderen Seite her ist der neue
AuBenputz bis an die Leiste heranzuziehen, wobei die
Leiste als Putzabzugskante dient. Nachdem haufig die
Ausbildung einer Fasche gewinscht wird, ist bei einer
hierfir geeigneten Ausgestaltung des bekannten Ver-
kleidungselements der Grundkoérper im einen Endbe-
reich mit einem Vorsprung ausgefihrt, in dessen Bereich
die Profilleiste angeordnet ist. Von der einen Seite her
ist der vorgefertigte Putz aufgetragen. Von der anderen
Seite her, die infolge der Ausbildung des Vorsprungs am
Grundkoérper "hdher" als die vorgefertigte Putzschicht
verlauft, ist der AulRenputz an die Profilleiste zu ziehen.
Die AuRenputzebene liegt, nachdem die Leiste infolge
ihrer Anordnung im Bereich des Vorsprungs erhéht ge-
genuber der vorgefertigt aufgezogenen Putzschicht liegt,
zwangslaufig héher als die vorgefertigte Putzschicht, so
dass es zur Bildung einer vertieften Fasche kommt. Der
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Grundkoérper ist jedoch stets mit dem Vorsprung auszu-
fihren, um die zweite Ebene zu definieren, in der der
Aullenputz aufgetragen wird, und die hoher liegt als die
Anschlusshéhe der vorgefertigten Putzschicht.

[0004] Der Erfindung liegt damit das Problem zugrun-
de, ein Verkleidungselement anzugeben, das demge-
genuber einfacher ausgefihrt ist.

[0005] ZurLésung dieses Problems ist bei einem Ver-
kleidungselement der eingangs genannten Art erfin-
dungsgemal vorgesehen, dass in die Putzschicht ein
Schlitz eingebracht ist, in den eine aus der Putzschicht-
ebene herausragende Profilleiste eingebracht oder ein-
bringbar ist, die als Putzabzugskante fir eine sich bis zur
Profilleiste erstreckende aufzubringende weitere Putz-
schicht dient.

[0006] Beidem erfindungsgemafen Verkleidungsele-
ment, das auch nur als einfaches rechtwinkliges Eckele-
ment ausgefiihrt sein kann, jedoch auch alternativ dazu
beliebige AuRenformen (abgeschragt, gestuft, gerundet
etc.) aufweisen kann, ist die AuRenseite letztlich vollstan-
dig mit einer vorgefertigten Putzschicht belegt, das heift,
diese zieht sich auch bis zu der Elementkante, an die
das nachste Verkleidungselement, Ublicherweise ein
grolflachiges Dammelement in Form einer Platte, an-
schlief3t. In die Putzschicht ist ein Schlitz eingesagt oder
eingefrast, in den die Profilleiste mit einem Schenkel ein-
gesetztist oder vor Ort eingesetzt wird. Sie ragt mitihrem
freien Schenkelabschnitt aus dieser Putzschichtebene
heraus. Diese vorstehende Putzabzugskante liegt
zwangslaufig héher als die Putzschichtflache der bereits
aufgebrachten Putzschicht, die sich infolge der Schlitz-
ausbildung zwangslaufig bis zur Profilleiste in den Be-
reich, der nicht neu einzuputzen ist, erstreckt. Auf der
anderen Leistenseite, auf die die neue AuRenputzschicht
aufgebracht wird, ergibt sich zwangslaufig ein erhdhtes
Putzschichtniveau. Dieses Niveau wird dadurch erreicht,
dass auch in diesem Bereich bereits die vorgefertigte
Putzschicht vorhanden ist, die jedoch mit dem neu auf-
zubringenden Auflenputz Uberputzt wird. Gleichwohl
kann hierdurch die Anformung eines diese Erhéhung er-
wirkenden Vorsprungs am Dammmaterialgrundkdorper
entfallen. Auch ist die Herstellung des Verkleidungsele-
ments, das nunmehr letztlich vollflachig mit der vorgefer-
tigten Putzschicht belegt werden kann, vereinfacht, wie
auch das Anbringen des Schlitzes, der in die ausgehéar-
tete Putzschicht lediglich einzusdgen oder einzufrasen
ist, wie auch das Setzen der Profilleiste, die in einem
einfachen Arbeitsschritt lediglich in den Schlitz einzuset-
zen ist.

[0007] Der Schlitz selbst kann sich je nach Dicke der
Putzschicht, die Ublicherweise nur zwischen 1 — 5 mm
betragt, zweckmaRigerweise in den Grundkdrper hinei-
nerstrecken, um mithin eine hinreichende Schilitztiefe zu
realisieren und den Schenkel der Profilleiste entspre-
chend tief aufnehmen zu kénnen.

[0008] Die Fixierung der Profilleiste in dem Schlitz
selbst kann durch Einkleben erfolgen, wozu ein geeig-
netes Klebemittel verwendet wird. Dieses Einkleben
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kann bereits werksseitig erfolgen, das heif3t, dass die
Profilleiste bereits von Haus aus eingeklebt ist und folg-
lich das Verkleidungselement komplett vorgefertigt bzw.
vorkonfektioniert ist. Denkbar ist es aber auch, dass die
Profilleiste erst vor Ort eingesetzt wird, was ebenfalls auf
einfache Weise moglich ist. Grundsétzlich ware es sogar
auch denkbar, den Schlitz erst vor Ort einzusagen oder
einzufrasen. Eine Alternative zum Verkleben wére eine
klemmende Fixierung der Profilleiste. In diesem Fall ware
ein Formschluss realisiert, das heil3t, die Schlitzbreite
entspricht im Wesentlichen der Schenkelbreite des Pro-
filleistenschenkels, so dass dieser formschllssig in dem
Schlitz geklemmt ist.

[0009] Die Profilleiste selbst kann nach einer weiteren
Ausgestaltung der Erfindung T-férmig sein und einen in
den Schlitz eingreifenden ersten Steg oder Schenkel,
dessen freies Ende die Putzabzugskante bildet, und ei-
nen vom ersten Steg oder Schenkel abstehenden zwei-
ten Steg oder Schenkel, der sich im Wesentlichen par-
allel zur Putzschicht erstreckt und als Einputzsteg dient,
aufweisen. Uber diesen zweiten Steg oder Schenkel wird
eine sichere Fixierung der Profilleiste in der neu aufzu-
bringenden Putzschicht sichergestellt, nachdem dieser
zweite Steg oder Schenkel unter Putz gelegt wird. Be-
vorzugt weist er hierzu eine Vielzahl von Durchbrechun-
gen auf, so dass der aufgezogene Putz durch den Ein-
putzsteg greifen und sich unmittelbar mit dem Grundkor-
per verbinden kann. Bei einer Ausbildung der Profilleiste
als Kunststoffteil ist die Ausbildung solcher Durchbre-
chungen besonders einfach mdglich.

[0010] Eine weitere Verbesserung der Fixierung der
Leiste in der neu aufzunehmenden Putzschicht ist durch
Anbringung eines Einputzgewebes an dem zweiten Steg
oder Schenkel mdglich, welches Einputzgewebe diesen
Einputzsteg seitlich Gberragt, mithin also zum benach-
barten Verkleidungselement hin tberlappt. Dieses Ein-
putzgewebe ist bevorzugt ebenfalls angeklebt, kann aber
auch angeschweil}t, angeklippst oder dergleichen sein.
[0011] Wie bereits ausgefihrt, kann der Grundkdrper
entweder eine rechtwinklige Grundform besitzen, so
dass sich ein rechtwinkliges Mauereck im Ubergang zur
Laibung ergibt. Denkbar ist es aber auch, zur Verbesse-
rung des Lichteinfalls insbesondere im Bereich der Alt-
bausanierung, wo grundsatzlich bereits beachtlich tiefe
Laibungen gegeben sind, den Grundk&rper mit einer ab-
schnittsweise gerundeten oder angeschragten oder ge-
stuften AuRenseite auszufiihren, wobei in diesem Fall
der Schlitz in einem Bereich des aufgebrachten Auf3en-
putzes vorgesehen ist, der in der Montagestellung im
Wesentlichen parallel zum Auflenmauerwerk verlauft.
Das heilt, dass der Schlitz nichtim Bereich der Rundung
bzw. Schrage bzw. Stufe der AulRenseite vorgesehen ist,
sondern im ebenen Kantenbereich. Bei einer gerundet,
angeschragt oder gestuft ausgeflihrten AufRenseite geht
der Grundkorper im Bereich eines Endes zweckmafi-
gerweise in eine im wesentlichen rechteckige Form Uber,
um einen Fensterbankanschluss zu bilden, der einen
sauberen Anschluss an eine benachbarte Fensterbank
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ermdglicht..

[0012] Eine zweckmalige Weiterbildung der Erfin-
dung sieht vor, am Grundkdrper einen sich bezlglich
dessen Unterseite im Wesentlichen rechtwinklig erstrek-
kenden langlichen, an einer mauerwerkseitigen Lai-
bungsinnenseite anzulegenden und mit der Putzschicht
aullenseitig belegten Steg anzuformen. Dieser Steg
Ubergreift beim Setzen des Verkleidungselements auto-
matisch die Laibungsinnenseite, so dass diese auf ein-
fache Weise ebenfalls mit dem Verkleidungselement
ausgekleidet werden kann, ohne dass hierfiir zusatzliche
Arbeiten zum Anpassen und Anbringen eines separaten
Verkleidungselements erforderlich sind. Auch ist, nach-
dem dieser Steg ebenfalls mit der werkseitig aufgebrach-
ten Putzschicht belegt ist, ein umsténdliches zusatzli-
ches Verputzen der Laibung nicht erforderlich. Das heift,
dass durch Setzen des erfindungsgemafen Verklei-
dungselements der komplette Bereich der Laibungskan-
te samt Laibungsinnenseite ausgekleidet ist.

[0013] Der Grundkoérper selbst kann aus Polystyrol,
PU-Schaum, Steinwolle oder Glaswolle sein, wobei die-
se Aufzahlung nicht abschlieBend ist. Die vorgefertigt
aufgebrachte Putzschicht besteht aus organischem oder
anorganischem Material, je nach Einsatzzweck des Ver-
kleidungselements.

[0014] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgenden be-
schriebenen Ausfiihrungsbeispiel sowie anhand der
Zeichnungen. Dabei zeigen:

Fig. 1  eine Prinzipdarstellung einer Montagesituati-
on, bei der ein erfindungsgemafles Verklei-
dungselement an eine Laibungskante gesetzt
ist,

Fig. 2 eine vergréRerte Prinzipdarstellung des Ver-
kleidungselements aus Fig. 1, und

Fig. 3 eine Perspektivansicht des Verkleidungsele-
ments mit im Endbereich ausgebildetem Fen-
sterbankanschluss.

[0015] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemafes Verklei-
dungselement 1 im verbauten Zustand. Gezeigt ist ein
Mauerwerk 2 im Bereich einer Laibung 3, die im rechten
Winkel mit der Laibungsinnenseite 4 in die AulRenseite
5 des Mauerwerks 2 ibergeht. In der Laibung 3 ist, hier
exemplarisch gezeigt, ein Fenster- oder Tirstock 6 an-
geordnet.

[0016] Die AuRenseite 5 des Mauerwerks 2 soll nun
mit einem Warmedammverbundsystem (WDVS) ausge-
ristet werden. Hierzu wird die gesamte Mauerflache mit
aneinander anschlieBenden ddmmenden Verkleidungs-
platten 7, Ublicherweise aus Polystyrol, belegt. Hierzu
wird zundchst im Bereich der Laibung 3 das erfindungs-
gemale Verkleidungselement 1 gesetzt. Dieses besteht
aus einem Grundkdrper 8 aus einem Dammmaterial, bei-
spielsweise Polystyrol. Der Grundkorper 8 ist hier gewin-
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kelt ausgefiihrt, er weist einen in einem Winkel von ca.
90° abstehenden Steg 9 auf, der ersichtlich entlang der
Laibungsinnenseite verlauft, wahrend der restliche Teil
des Grundkdorpers 8 entlang der AuRRenseite des Mauer-
werks zu positionieren ist. An der Stirnseite 10 des Ste-
ges 9 ist im gezeigten Beispiel eine Nut 11 vorgesehen,
in die ein Haltesteg 12 einer Anschlussprofilleiste 13, die
an der AufRenflache 14 des Fenster- oder Turstocks an-
geklebt ist und Uber einen Dichtabschnitt 15 eine wind-
und schlagregendichte Abdichtung hierzu bietet, aufge-
nommen, vorzugsweise eingeklebt ist.

[0017] Die Aulienseite 16 des Grundkorpers 8 ist mit
einer werkseitig aufgebrachten Putzschicht 17 belegt,
die sich mit im Wesentlichen gleichmaRiger Dicke Uber
die gesamte Aulenflache 17 erstreckt, also vom Ende
des Stegs 12 bis zur Kante, an die das nachste Verklei-
dungselement 7 anschlief3t, reicht. Das heil}t, dass auch
der Bereich der Aulienseite 16 des Grundkdrpers 8, der
mit einer Schrége 18 versehen ist, unter die vorgefertigte
Putzschicht 17 gelegt ist.

[0018] In die Putzschicht 17 und sich weiter in den
Grundkorper 8 erstreckend ist im Bereich der Element-
seite 19 ein Schlitz 20 eingefrast oder eingesagt, der sich
Uber die gesamte Lange des Verkleidungselements 1
erstreckt und in den im gezeigten Beispiel eine Profillei-
ste 21 eingesetzt ist. Die Profilleiste 21 ist im Wesentli-
chen T-férmig und weist einen ersten Steg 22 auf, der
mit seinem unteren Abschnittin den Schlitz 20 eingesetzt
ist und dort verklebt oder klemmend fixiert ist. Ein zweiter
Steg 23 erstreckt sich im Wesentlichen rechtwinklig dazu
und liegt in der Montagestellung auf dem sich in Fig. 1
links davon gezeigten Putzschichtabschnitt 17a auf. An
dem Steg 23 ist ein Einputzgewebe 24 angebracht, vor-
zugsweise angeklebt, das unter eine noch aufzubringen-
de Putzschicht 25 zu legen ist. Der Steg 23 ist mit nicht
naher gezeigten Perforationsléchern und Ahnlichem ver-
sehen, er ist als Einputzsteg 23 ebenfalls unter Putz zu
legen. Die freie Kante 26 der Profilleiste 21 dient als Putz-
abzugskante fir die aufzubringende Putzschicht 25.
[0019] Zum Setzen des Verkleidungselements 1 wird
dieses nun zunachst im Bereich der Laibung bzw. der
Kante positioniert und mit Klebeschaum 27, beispiels-
weise einem PU-Schaum, an der Laibungsinnenseite 4
bzw. der MauerwerksauRenseite 5 angeklebt. Dabei wird
automatisch die dichtende Abschlussverbindung Uber
die Profilleiste 13, die entweder ebenfalls werkseitig ein-
gesetzt, beispielsweise eingeklebt, sein kann, oder das
vor Ort eingesetzt wird, zum Tur- oder Fensterstock 6
realisiert.

[0020] Entsprechende Verkleidungselemente 1 wer-
den nun um die gesamte Fenster- oder Turlaibung ge-
setzt. Sie werden hierflr zuvor lediglich auf Gehrung ge-
schnitten, so dass sich ein sauberer Ubergang im Be-
reich der Laibungsecken ergibt. Nachdem die gesamte
Laibung kantenseitig mit dem erfindungsgemaRen Ver-
kleidungselementen belegt ist, werden an diese an-
schlieRend die dammenden Verkleidungsplatten 7 ge-
setzt. Diese werden ebenfalls iber Klebeschaum 27 fi-
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xiert. Ist der gesamte Verkleidungsverbund gelegt, wird,
wie in Fig. 1 nur gestrichelt gezeigt ist, die weitere Putz-
schicht 25 aufgebracht, tiber die die gesamte Fassaden-
flache verputzt wird. Im Bereich des Ubergangs zum Ver-
kleidungselement 1 liegt das unter die Putzschicht 25 zu
legende Einputz- oder Armierungsgewebe 24 (bergrei-
fend auch vor der Verkleidungsplatte 7, deren Héhe et-
was groRer ist als die des Grundkorpers 8, wobei die
Oberseite 28 der Verkleidungsplatte 7 im Wesentlichen
biindig mit der Oberseite 29 der Putzschicht 17 respek-
tive des Putzschichtabschnitts 17a anschlieRt. Die Putz-
schicht 25 wird wie ausgefiihrt bis zur Putzabzugskante
26 abgezogen, das heil}t, der Handwerker kann mit sei-
nem Werkzeug an der Putzabzugskante 26 entlangzie-
hen, so dass sich ein sauberer Abschluss ergibt, wobei
die Profilleiste 21 tiber den Einputzsteg 23 und das Ein-
putzgewebe 24 fest in der Putzschicht 25 verankert ist.
[0021] Wie aus der Darstellung gemaR Fig. 1 ersicht-
lich ist, ergibt sich die Ausbildung einer Fasche 30, nach-
dem die Putzschicht 25 erhaben bezlglich der vorgefer-
tigten Putzschicht 17 ist. Die Hohe dieser Fasche 30 wird
Uber die Hohe des freien Abschnitts des ersten Stegs 22
der Profilleiste 31 definiert, sie sollte jedoch der Gblicher-
weise aufzubringenden AuRenputzstarke im Wesentli-
chen entsprechen.

[0022] Wie in Fig. 1 ferner mittels der gestrichelten Li-
nie 31 gezeigt, ist es je nach Ausgangssituation auch
moglich, dass die Tiefe der Laibung 3 variiert, das heift,
dass der Tur- oder Fensterstock 6 bzw. dessen Auf3en-
seite 17 naher an der Auf3enseite 5 des Mauerwerks ist.
Der Steg 9 ist in diesem Fall zu lang, er wirde ohne
Verkiirzung an der AuRenflache 14 des Tur- oder Fen-
sterstocks anstof3en, bevor das Verkleidungselement 1
in der korrekten Position ist. In diesem Fall besteht fiir
den Handwerker die einfache Méglichkeit, den Steg mit
einer Sage oder einem geeigneten Werkzeug abzulan-
gen. Sofern erforderlich, ware mit einem Messer oder
einem sonstigen Werkzeug noch eine Nut entsprechend
der Nut 11 im Dammstoff-Grundkérper 8 einzubringen,
in die dann der Haltesteg 12 der Anschlussprofilleiste 13
eingesetzt wird. Dies kann muhelos vor Ort erfolgen.
[0023] Fig. 2 zeigtin einer Einzeldarstellung das erfin-
dungsgemalie Verkleidungselement 1, wobei hier die
Profilleiste 21 separat zum Verkleidungselement 1 ge-
zeigtist. Deutlich zu erkennenist der Schlitz 20, der durch
die Putzschicht 17 gefiihrtistund sichin den Grundkdrper
8 erstreckt. Die Profilleiste 21 wird mit ihrem Steg 22 in
den Schlitz 20 eingeschoben, bis der zweite Steg 23 auf
der Oberseite 29 des Putzschichtabschnitts 17a aufliegt.
[0024] Die Fixierung der Profilleiste 21 in dem Schlitz
20 kann bereits werkseitig erfolgen, kann aber auch je
nach Bedarf vom Handwerker vor Ort vorgenommen
werden. Auch ist es denkbar, den Schlitz 20 erst vor Ort
einzubringen, da dessen Position endglltig die Position
der Fasche 30 definiert, wobei sich die konkrete Fa-
schenposition mdglicherweise auch erst vor Ort ent-
scheidet.

[0025] Lediglich gestrichelt ist in Fig. 2 die Nut 11 ge-
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zeigt, die nicht zwingend vorzusehen ist. Auch ist Uber
die gestrichelte Linie 32 angedeutet, dass der Steg nicht
zwingend vorzusehenist, erist jedoch aus Montagegrin-
den zweckmaRig.

[0026] Fig. 3 zeigt schlieRlich eine Perspektivansicht
des Verkleidungselements mit Blick auf die Elementau-
Renseite, die hier angeschragt verlauft. Der Grundkdrper
ist Uber seine Lange mit einer schragen AuRRenseite ver-
sehen, die mit der Putzschicht 17 belegt ist. Am Ende
geht das Verkleidungselement ber eine Schragflache
33in eine rechteckige Grundform Uber, worliber ein Fen-
sterbankanschluss gebildet wird. Uber diesen ist ein sau-
bererund er Laibungstiefe entsprechender Anschluss an
die Fensterbank 34, die in Fig. 3 angedeutet ist, mdglich.
Auch der Bereich des Fensterbankanschlusses ist
selbstverstandlich mit der Putzschicht belegt.

Patentanspriiche

1. Verkleidungselement firr ein Aulenmauerwerk um-
fassend einen aus einem Dammmaterial bestehen-
den Grundkérper, der an seiner Aulienseite zumin-
destabschnittsweise mit einer Putzschicht belegt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass in die Putzschicht
(17) ein Schlitz (20) eingebracht ist, in den eine aus
der Putzschichtebene (29) herausragende Profillei-
ste (21) eingebracht oder einbringbar ist, die als
Putzabzugskante (26) fiir eine sich bis zur Profilleiste
(21) erstreckende aufzubringende weitere Putz-
schicht (25) dient.

2. Verkleidungselement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass sich der Schlitz (20) in den
Grundkorper (8) erstreckt.

3. Verkleidungselement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Profilleiste (21)
in den Schlitz (20) eingeklebt oder einzukleben ist,
oder darin klemmend fixiert oder fixierbar ist.

4. Verkleidungselement nach einem der vorangehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Profilleiste (21) T-férmig ist und einen in den
Schlitz (20) eingreifenden ersten Steg (22), dessen
freies Ende die Putzabzugskante (26) bildet, und ei-
nen vom ersten Steg (22) abstehenden zweiten Steg
(23), der sich im Wesentlichen parallel zur Putz-
schicht (17) erstreckt und als Einputzsteg dient, auf-
weist.

5. Verkleidungselement nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass an dem zweiten Steg (23)
ein diesen Uberragendes Einputzgewebe (24) vor-
gesehen, vorzugsweise angeklebt ist.

6. Verkleidungselement nach einem der vorangehen-
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass
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10.

der Grundkorper (8) eine abschnittsweise gerundete
oder angeschragte oder gestufte Auflienseite (16)
aufweist, wobei der Schlitz (20) in einem Bereich des
aufgebrachten AuBenputzes (17) vorgesehen ist,
der in der Montagestellung im wesentlichen parallel
zum Auflenmauerwerk (5) verlauft.

Verkleidungselement nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Grundkdrper (8) im Be-
reich eines Endes in eine rechteckige Form Uber-
geht.

Verkleidungselement nach einem der vorangehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
am Grundkérper (8) ein sich beziiglich dessen Un-
terseite im Wesentlichen rechtwinklig erstreckender
langlicher, an einer mauerwerkseitigen Laibungsin-
nenseite anzulegender und mit der Putzschicht (17)
auBenseitig belegter Steg (9) angeformt ist.

Verkleidungselement nach einem der vorangehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundskdrper (8) aus Polystyrol, PU-Schaum,
Steilwolle oder Glaswolle ist.

Verkleidungselement nach einem der vorangehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Putzschicht (17) aus organischem oder anorga-
nischem Material besteht.
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FIG. 3
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