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(54) Miederwarenkorbchen

(57)  DieErfindung betrifft ein Miederwarenkdrbchen,
umfassend zwei vorgeformte textile Abstandslagen
(12,14), die zumindestan ihren R&ndern miteinander ver-
bunden sind, wobei zwischen den beiden Abstandslagen
(12, 14) eine Kammer (16) zur Aufnahme einer Filllage
ausgebildet ist. Jede Abstandslage (12,14) weist wenig-
stens abschnittsweise eine Innenschicht (18) an ihrer In-
nenseite auf, die mit der Abstandslage (12, 14) verbun-
den ist, wobei die Kammer (16) vollstéandig von der In-
nenschicht (18) umgeben ist. Die Innenschicht (18) be-
steht aus einem Material, das wasserabweisend und/
oder wasserundurchlassig ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Miederwarenkérbchen
umfassend zwei vorgeformte textile Abstandslagen, die
zumindest an ihren Randern miteinander verbunden
sind, wobei zwischen den beiden Abstandslagen eine
Kammer zur Aufnahme einer Fiilllage ausgebildet ist
[0002] Miederwarenkdrbchen werden beispielsweise
gerne in Kérbchen eines Blstenhalters eingearbeitet, um
einer Brust ein gréReres Aussehen zu verleihen. Ubli-
cherweise werden fiur Miederwarenkdrbchen Polster-
schichten aus Schaumstoff, Vlies oder Abstandstextilien
verwendet. Diese Materialien sorgen fiir eine gute Aus-
polsterung und somit fiir ein gréReres Erscheinungsbild
der Brust, allerdings haben diese Materialien den Nach-
teil, dass sie, wenn sie mit Wasser in Verbindung kom-
men, sich wie ein Schwamm vollsaugen und das Wasser
in ihrem Inneren zurlickhalten. Die Folge ist, dass diese
Materialien sehr schlecht trocknen und durch den hohen
Wasseranteil im nassen Zustand sehr schwer werden.
[0003] Die Tatsache, dass die genannten Polsterma-
terialien schlecht trocknen und im nassen Zustand sehr
schwer sind, ist bei der Verwendung eines Miederwaren-
kérbchens insbesondere fir Badebekleidung sehr nach-
teilig. Gerade bei Badebekleidung ist eine geringe Was-
seraufnahme durch die Bekleidung und ein schnelles
Trocknen der nassen Bekleidung gewinscht. Abgese-
hen von dem schlechten Trocknungsergebnis wirkt dar-
Uber hinaus beispielsweise ein nasser Badeanzug bzw.
ein nasses Bikini-Oberteil mit einem mit den genannten
Materialien gepolstertes Kérbchen unnatrlich schwer,
was die optische Gesamterscheinung der Badebeklei-
dung betrachtlich verschlechtert.

[0004] Somit ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Miederwarenkérbchen bereitzustellen, das fur
den Einsatz in Bade- oder Freizeitbekleidung geeignet
ist, das insbesondere nach dem Kontakt mit Wasser ver-
gleichsweise schnell trocknet und auch im nassen Zu-
stand eine gute optische Erscheinung zeigt.

[0005] Erfindungsgeman wird diese Aufgabe durchein
Miederwarenkérbchen geldst umfassend zwei vorge-
formte, textile Abstandslagen, die zumindest an ihren
Randern miteinander verbunden sind, wobei zwischen
den beiden Abstandslagen eine Kammer zur Aufnahme
einer Flllage ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass jede Abstandslage wenigstens abschnittsweise ei-
ne Innenschicht an ihrer Innenseite aufweist, die mit der
Abstandslage verbunden ist, wobei die Kammer vollstan-
dig von der Innenschicht umgeben ist, und dass die in-
nenschicht aus einem Material besteht, das wasserab-
weisend und/oder wasserundurchlassig ist.

[0006] Die vorliegende Erfindung hat den Vorteil, dass
zwischen den beiden textilen Abstandslagen eine was-
serdichte Kammer ausgebildetist und das zum Volumen-
aufbau eines Miederwarenkdrbchens verwendbare Ma-
terial, ndmlich Schaumstoff, Fasermaterial oder Ab-
standstextilien, in einer wasserdichten Kammer aufge-
nommen werden kann. Das in der Regel zu starker Was-
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seraufnahme neigende Aufpolsterungs- oder Filimate-
rial wird somit vor dem Kontakt mit Wasser geschutzt
und saugt sich dadurch beim Kontakt des Miederwaren-
kérbchens mit Wasser, insbesondere beim Schwimmen,
nicht mit Wasser voll. Im Ergebnis nimmt die mit dem
Miederwarenkdrbchen versehene Bade- bzw. Freizeit-
bekleidung vergleichsweise wenig Wasser auf und trock-
net dadurch vergleichsweise schnell. Weiterhin erfolgt
keine zusatzliche Gewichtszunahme des erfindungsge-
méaRen Miederwarenkorbchens in Kontakt mit Wasser,
so dass die Bade- bzw. Freizeitbekleidung auch im nas-
sen Zustand eine gute optische Erscheinung aufweist.
[0007] Die textile Abstandslage bewirkt einen Abstand
der AuRenseite des Miederwarenkdrbchens zur wasser-
dichten Kammer, so dass zwischen der Haut einer Tra-
gerinund der wasserdichten Kammer eine Luftzirkulation
moglich ist, was ein angenehmes Tragegefiihl bewirkt.
Hierbei hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen,
dass die textile Abstandslage aus einem Abstandstextil
wie etwa einem Abstandsgestrick oder Abstandsgewirke
hergestellt ist.

[0008] Bei einer bevorzugten Ausfihrungsform ist die
Innenschicht eine Folienlage aus Kunststoff. Eine Foli-
enlage aus Kunststoff weist ein geringes Gewicht aufund
ist gut an die vorgeformte Abstandslage anpassbar.
[0009] Zurweiteren Verbesserung des Tragekomforts
ist bei einer bevorzugten Weiterbildung eine Luftzirkula-
tion durch das Miederwarenkdrbchen vorgesehen, in-
dem die Innenschicht als eine feuchtigkeits- und luft-
durchlassige Membran ausgebildet ist.

[0010] Um eine besonders feste Verbindung der In-
nenschicht und der Abstandslage zu erhalten, ist es vor-
teilhaft, dass die Innenschicht und die Abstandslage we-
nigstens abschnittsweise miteinander verklebt, insbe-
sondere miteinander laminiert sind.

[0011] Es ist weiterhin von Vorteil, dass die beiden In-
nenschichten flissigkeitsdicht miteinander verbunden,
insbesondere miteinander versiegelt sind. Auf diese Wei-
se wird sicher gewabhrleistet, dass keine Flissigkeit, ins-
besondere Wasser, in die Kammer eindringen kann, wel-
che wiederum von dem F{ill- oder Aufpolsterungsmate-
rial aufgenommen werden kdnnte.

[0012] Da Bade- bzw. Freteitbekleidung auch gewa-
schen bzw. auch bei héheren Badetemperaturen wie et-
wa 36/37° C verwendet wird, ist es von Vorteil, dass die
Innenschicht in einem vorgegeben Temperaturbereich
im Wesentlichen formstabil ist, insbesondere nicht
schrumpft. Ein Schrumpfen der Innenschicht hatte zur
Folge, dass sich die Innenschicht entweder von der Ab-
standslage 16st oder die Abstandslage sich zusammen-
zieht, was in beiden Fallen zu einem unschénen dueren
Anblick einer mit einem Miederwarenkérbchen versehe-
nen Bade- bzw. Freizeitbekleidung fiihren wirde.
[0013] Der vorgegebene Temperaturbereich umfasst
vorteilhafterweise einen Bereich zwischen etwa 0° C bis
100° C.

[0014] Esistvon Vorteil, dass die Fllllage wenigstens
eines der Materialien Schaumstoff, Fasermaterial oder
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Abstandstextilien umfasst, wobei die Fulllage auch ein
mehrlagiger Fullkern sein kann.

[0015] Vorteilhafte Ausfuhrungsformen der Erfindung
werden anhand der beigefligten Zeichnung beschrieben,
in der zeigt:

Fig. 1 einen Querschnitt durch ein Miederwarenkdrb-
chen gemal einer bevorzugten Ausflihrungs-
form.

[0016] Fig. 1zeigt einen Querschnitt durch ein Mieder-

warenkérbchen 10 gemaR einer bevorzugten Ausfiih-
rungsform. Das Miederwarenkdrbchen 10 besteht aus
zwei vorgeformten Abstandslagen 12 und 14, die aus
einem Abstandsgewirke/-gestrick, d.h. aus einem Ab-
standstextil hergestellt sind. Die beiden Abstandslagen
12 und 14 sind unterschiedlich ausgeformt und an ihren
Ré&ndern miteinander verbunden. Zwischen den beiden
Abstandslagen 12 und 14 ist eine Kammer 16 ausgebil-
det. An der Innenseite jeder Abstandslage 12, 14 ist eine
Innenschicht 18 angeordnet. Die Kammer 16 ist mit ei-
nem Fullmaterial gefiillt.

[0017] Die Innenschicht kann aus einem wasserab-
weisenden und/oder wasserundurchlassigen Material
wie beispielsweise Kunststoff bestehen. Um das Mieder-
warenkorbchen atmungsaktiv zu halten, weist die darge-
stellte Ausfiihrungsform eine feuchtigkeits- und Iluft-
durchlassige Membran auf.

[0018] Die Innenschichten 18 bedecken die Abstands-
lagen 12, 14 jeweils im Wesentlichen vollflachig und sind
fest mit diesen verbunden. Insbesondere sind die Innen-
schicht 18 und die jeweilige Abstandslage 12, 14 mitein-
ander laminiert. Die Kammer 16 ist vollstandig mit der
Innenschicht 18 ausgekleidet. An den Stellen, an denen
sich die beiden Innenschichten 18 beriihren, d.h. im Be-
reich der Rander der Abstandslage 12 und 14, sind die
beiden Innenschichten 18 fest miteinander verbunden
und bilden eine wasserdichte Verbindung aus.

[0019] Die Kammer 16 ist somit als wasserdichter
Hohlraum ausgebildet. Das in der Kammer 16 angeord-
nete Fullmaterial, das beispielsweise eine Lage aus
Schaumstoff, Fasermaterial oder Abstandstextil sein
kann, bleibt dadurch beim Kontakt des Miederwaren-
kérbchens mit Wasser trocken. Bei der Verwendung des
erfindungsgemafien Miederwarenkdrbchens wird somit
nur die Abstandslage beim Kontakt mit Wasser nass.
[0020] Die Innenschicht ist dartiber hinaus in einem
Temperaturbereich, der einem Bereich zwischen etwa
0° bis 100° C umfassen kann, formstabil. Insbesondere
schrumpft die Folie beim Kontakt mit hdheren Wasser-
temperaturen nicht. Somit bewahrt das Miederwaren-
kérbchen auch nach dem Trocknen der Bade- oder Frei-
zeitbekleidung seine gewiinschte Form.

[0021] Die erfindungsgemaflien Miederwarenkorb-
chen eigenen sich bevorzugt fiir Badebekleidung, die be-
stimmungsgeman haufig nass wird. Darliber hinaus bie-
ten die erfindungsgemaRen Miederwarenkorbchen, bei
Bekleidung, die haufig gewaschen werden muss, wie bei-
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spielsweise Sport- oder Freizeitbekleidung den Vorteil,
dass diese, dadie Fulllage nicht nass wird, schnell wieder
trocknen und einsatzbereit sind.

[0022] Anstelle eines einlagigen Fullmaterials kann al-
ternativ auch ein aus mehreren Lagen bestehender Fuill-
kem verwendet werden. Im Rahmen der Erfindung ist es
ebenfalls mdglich, kein Fillmaterial in die Kammer ein-
zuflllen.

[0023] Die erfindungsgemal hergestellten Miederwa-
renkodrbchen kdnnen beispielsweise aus optischen Griin-
den ein- oder beidseitig eine nicht dargestellte duRere
textile Schicht aufweisen,

[0024] Die dargestellten Miederwarenkérbchen eig-
nen sich nicht nur fir den Einsatz in Brustkérbchen eines
Bustenhalters oder dergleichen, sondern beispielsweise
auch als Schulterpolster oder als Polsterung fiir Sport-
hosen oder Unterhosen.

Patentanspriiche

1. Miederwarenkdrbchen umfassend zweivorgeformte
textile Abstandslagen (12,14), die zumindest an ih-
ren Randern miteinander verbunden sind, wobei
zwischen den beiden Abstandslagen (12,14) eine
Kammer (16) zur Aufnahme einer Filllage ausgebil-
det ist, dadurch gekennzeichnet, dass jede Ab-
standslage (12, 14) wenigstens abschnittsweise ei-
ne Innenschicht (18) an ihrer Innenseite aufweist,
die mit der Abstandslage (12, 14) verbunden ist, wo-
bei die Kammer (16) vollstandig von der Innen-
schicht (18) umgeben ist, und dass die Innenschicht
(18) aus einem Material besteht, das wasserabwei-
send und/oder wasserundurchlasslg ist.

2. Miederwarenkorbchen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, die textile Abstandslage (12. 14)
aus einem Abstandstextil hergestellt ist.

3. Miederwarenkérbchen nach Anspruch 1 oder 2 , da-
durch gekennzeichnet, dass die Innenschicht (18)
eine Folienlage aus Kunststoff ist.

4. Miederwarenkdrbohen dass nach einem der vorher-
gehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenschicht (18) eine feuchtigkelts- und
luftdurchlassige Membran ist.

5. Miederwarenkdérbchen nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenschicht (18) und die Abstandslage
(12, 14) wenigstens abschnittsweise miteinander
verklebt, insbesondere mitelnander laminiert, sind.

6. Miederwarenkdérbchen nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Innenschichten (18) flissigkeits-
dicht miteinander verbunden, insbesondere mitein-
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ander versiegelt, sind.

Miedenroarenkdérbchen nach einem der vorherge-
henden Anspriuche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenschicht (18) in einem vorgegebenen
Temperaturbereich im Wesentlichen formstabil ist,
Insbesondere nicht schrumpft.

Miederwarenkérbchen nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass der vorgegebene Temperaturbereich einen
Bereich zwischen etwa 0°C bis 100°C umfasst.

Miederwarenkérbchen nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fulllage wenigstens eines der Materialien
Schaumstoff, Fasermaterial oder Abstandstextilien
umfasst.

Miederwarenkérbchen nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fulllage ein mehrlagiger Fllkern ist.
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