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(54) Brand- oder Rauchschutzvorhang zum Verschliessen einer Gebaudeé6ffnung und

dazugehoriges Verfahren

(57)  Brand-oderRauchschutzvorhang (10) zum Ver-
schlieBen einer Gebaudeodffnung (12), mit einem flexi-
blen Brandschutzelement (14), das ein Brandschutztextil
(16) umfasst, und einer das Brandschutzelement (14)
abschlieRenden Abschlussleiste (18), wobei das Brand-
schutzelement (14) benachbart zur Abschlussleiste (18)
eine sich entlang der Abschlussleiste (18) erstreckende
Elastizitatszone (30) aufweist, in der eine Innerzonen-
Elastizitat (e54) des Brandschutzelements (14) groRer ist
als eine AulRerzonen-Elastizitat (e31) auRerhalb der Ela-
stizitatszone (30).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Brand- oder Rauch-
schutzvorhang zum VerschlieRen einer Gebaudeoff-
nung, mit (a) einem flexiblen Brandschutzelement, das
ein Brandschutztextil umfasst, und (b) einer das Brand-
schutzelement abschlieRenden Abschlussleiste.

[0002] Ein derartiger Brand- oder Rauchschutzvor-
hangist aus der EP 0906 772 A2 bekannt. Solche Brand-
und Rauchschutzvorhédnge werden vor Ort am Gebaude
montiert, indem das flexible Rauchschutzelement bei-
spielsweise an einer Wickelwelle befestigt wird. Danach
wird das Brandschutzelement auf die Wickelwelle auf-
gewickelt, bis die Abschlussleiste biindig mit der Decke
abschlieRt. Ist das flexible Brandschutzelement, insbe-
sondere also das Brandschutztextil, nicht perfekt an der
Wickelwelle befestigt worden, so erreicht ein Ende der
Abschlussleiste die Gebaudedecke friher als das ge-
genuber liegende. Der verbleibende Spalt ist asthetisch
unerwiinscht. In der EP 0 906 772 A2 wird zur Losung
vorgeschlagen, die Abschlussleiste zweiteilig auszubil-
den, wobei ein Ful¥teil der Abschlussleiste federnd mit
einem Kopfteil verbunden ist.

[0003] Aus der GB 2 389 310 A ist ein Brandschutz-
vorhang bekannt, der ein Textilgewebe mit lokal unter-
schiedlichen Elastizitaten besitzt. Dadurch wird erreicht,
dass interne Taschen sichim Brandfall erweitern kdnnen.
Die Elastizitdt des Brandschutzvorhangs als Ganzes
wird davon aber nicht beeinflusst, so dass weiter eine
klassische Abschlussleiste vorgesehen ist.

[0004] AusderDE 102009004 399 A1isteine federnd
aufgehangte Abschlussleiste bekannt, mittels der Mon-
tagetoleranzen ausgeglichen werden kénnen. Verlauft
beispielsweise die Abschlussleiste aufgrund eines Mon-
tagefehlers nicht vollkommen parallel zu der Wand, an
der sie im eingefahrenen Zustand des Brandschutzvor-
hangs anliegen soll, so gibt die Abschlussleiste nach und
gleicht den Montagefehler aus.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den
Fertigungsaufwand fur die Abschlussleiste zu vermin-
dern.

[0006] Die Erfindung I6st das Problem durch einen
Brand- oder Rauchschutzvorhang mit den Merkmalen
von Anspruch 1, eine Brandschutzvorrichtung mit den
Merkmalen von Anspruch 9 und ein Verfahren mit den
Merkmalen von Anspruch 10.

[0007] Vorteilhaft an der Erfindung ist, dass Montage-
fehler wie bei bekannten Systemen ausgeglichen wer-
den kdnnen, ohne dass eine speziell gestatlete Ab-
schlussleiste vorgesehen werden misste. Vorteilhaft ist
zudem, dass auch bestehende Brand- oder Rauch-
schutzvorhange nachgeristet werden kdnnen, wenn
sich herausgestellt hat, dass ein Montagefehler vorliegt,
so dass die Abschlussleiste nicht blindig an der Anlage
anliegt.

[0008] Vorteilhaftistauch, dass selbst komplexe Mon-
tagefehler nicht dazu fihren, dass die Abschlussleiste
ungleichmafBig an der Anlage anliegt. Aus gestalteri-
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schen Griinden werden mdglichst lange Abschlusslei-
sten angestrebt. Wird bei einer beispielsweise einstik-
kigen Abschlussleiste ein Montagefehler in der Mitte ge-
macht, indem in der Mitte und an einem Rand das Brand-
schutztextil zu kurz bemessen an der Wickelrolle befe-
stigtwurde, so muss dieser Montagefehler beibekannten
Brand- oder Rauchschutzvorhdngen durch Dehnung ei-
ner Vielzahl von Federelementen aufgefangen werden,
was zu einer hohen zu tUberwindenden Kraft fihrt. Das
wiederum bedeutet, dass das flexible Brandschutzele-
ment, insbesondere das Brandschutztextil, mit einem ho-
hen Drehmoment aufgewickelt werden muss, was uner-
wiinschtist. Bei der erfindungsgemaflen Losung wird der
lokale Montagefehler auch lokal ausgeglichen, so dass
lange Abschlussleisten verwendet werden kbnnen, ohne
dass es zu Ubermafig grolRen Kraften gegen Ende des
Aufwickelns kommt.

[0009] Im Rahmen der vorliegenden Beschreibung
wird unter dem flexiblen Brandschutzelement insbeson-
dere ein Element verstanden, das einem Brand zumin-
dest 60 Minuten standhélt. Es sei darauf hingewiesen,
dass ein flexibles Brandschutzelement nicht notwendi-
gerweise auch elastisch ist und bei bekannten Brand-
oder Rauchschutzvorhdngen ist das Brandschutzele-
ment auch nur flexibel, nicht aber elastisch. Unter einem
flexiblen Brandschutzelement wird namlich ein biegba-
res Brandschutzelement verstanden.

[0010] Unter der Abschlussleiste wird insbesondere
einlangliches Bauteil verstanden, was in der Regel unten
am Brandschutzelement angebaut ist. Wird der Brand-
oder Rauchschutzvorhang in seine Verschlussanord-
nung gebracht, in der das Brandschutzelement die Ge-
baudedffnung verschlieft, so liegt die Abschlussleiste
auf dem Boden auf.

[0011] Unter der Elastizitat, namlich der Innerzonen-
Elastizitat und der AuRerzonen-Elastizitat, wird insbe-
sondere der Quotient, aus der relativen Laéngenanderung
als Zahler und dem Produkt aus der zum Hervorrufen
der Langung bendétigten Kraft und der Breite verstanden.
Je héher die Elastizitat, umso starker langt sich das
Brandschutzelement bei einer gegebenen Kraft und ei-
ner gegebenen Breite.

[0012] Unter dem Merkmal, dass sich die Elastizitats-
zone entlang der Abschlussleiste erstreckt, wird insbe-
sondere auch verstanden, dass sich die Elastizitidtszone
vollstandig, also Uber die volle Breite des Brandschutz-
elements, erstrecken kann, dass das aber nicht notwen-
dig ist. So ist durchaus denkbar, dass an einem Rand
des Brandschutzelements keine Elastizitdtszone vor-
handen ist. Besonders gunstig ist es aber, wenn sich die
Elastizitdtszone vollsténdig Uber die volle Breite des
Brandschutzelements erstreckt.

[0013] Die Elastizitdtszone kann zumindest auch in-
nerhalb der Abschlussleiste ausgebildet sein. Hierunter
ist insbesondere zu verstehen, dass die Elastizitatszone
zumindest teilweise von der Abschlussleiste verdeckt ist.
Die Elastizitatszone kann aber auch zumindest teilweise
aulerhalb der Abschlussleiste ausgebildet sein.
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[0014] GemaR einer bevorzugten Ausfihrungsform
besitzt die Elastizitdtszone eine senkrecht zur Richtung
der Abschlussleiste gemessene Elastizitdtszonenbreite,
wobei die Elastizitdtszonenbreite hochstens ein Flnftel
einer vollen Hohe des Brandschutzelements betragt.
[0015] Es hat sich gezeigt, dass eine groRRere Breite
der Elastizitatszone héchstens einen geringen zusatzli-
chen Nutzen bringt, so dass der zuséatzliche Aufwand
zum Einbringen der Elastizitat in das Brandschutzele-
ment nicht generell gerechtfertigt ist.

[0016] Vorzugsweise betragt die Innerzonen-Elastizi-
tat zumindest das Dreifache, insbesondere das Fiinffa-
che, der Aulerzonen-Elastizitat. Vorteilhaft daran ist,
dass sich dann eine etwaige Verformung des Brand-
schutzelements in der Elastizitatszone konzentriert.
[0017] Gunstig ist es, wenn die Elastizitdtszone da-
durch gebildet ist, dass das Brandschutztextil zumindest
eine entlang der Abschlussleiste verlaufende Auswol-
bung bildet, die mittels eines elastischen Befestigungs-
mittels gehalten ist. Bei der Auswélbung kann es sich
insbesondere um eine Schlaufe oder Raffung handeln.
Das hat den Vorteil, dass das flexible Brandschutzele-
ment Uber seine volle Lange bzw. Héhe im Wesentlichen
gleichartig aufgebaut sein kann, was die Fertigung er-
leichtert.

[0018] Beispielsweise istdas elastische Befestigungs-
mittel am Brandschutztextil an zumindest zwei vonein-
ander horizontal beabstandeten Stellen befestigt, so
dass sich eine zumindestim Wesentlichen horizontal ver-
laufende Auswdlbung bildet. Die Gewichtskraft der Ab-
schlussleisten wird dann zumindest Uberwiegend vom
elastischen Befestigungsmittel aufgenommen, so dass
die etwaigen Montagefehler von dem elastischen Befe-
stigungsmittel ausgeglichen werden.

[0019] Gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform
umfasst das elastische Befestigungsmittel zumindest ein
Federelement. Beispielsweise ist das Federelement eine
Feder, beispielsweise eine metallische Feder, oder ein
gummielastisches Element, beispielsweise ein Gummi-
streifen.

[0020] Besonders glnstig ist es, wenn das elastische
Befestigungsmittel unter Hitzeeinwirkung nicht bestan-
digist. Im Brandfall wird das elastische Befestigungsmit-
tel dann zerstort, so dass das Brandschutzelement seine
schiitzende Wirkung vollstandig entfalten kann, indem
sich beispielsweise die Auswdlbung 16st. Es kann dann
eine Ausbauchung entstehen, die die notwendige De-
flekti-on bereitstellt.

[0021] Vorzugsweise ist das elastische Befestigungs-
mittel schwer entflammbar, unbrennbar und/oder ther-
misch bestandig, so dass es sich auch bei einem 90 mi-
nutigen Brandtest nicht entziindet, wenn es auf der
brandabgewandten Seite angeordnet ist. Es ist aller-
dings moglich, dass das elastische Befestigungsmittel
unter Brandhitzeeinwirkung schmilzt oder erweicht. Al-
ternativ oder zusatzlich ist das elastische Befestigungs-
mittel mittels einer Abdeckung hitzegeschitzt abge-
deckt. Beispielsweise ist die Abdeckung durch einen Teil
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der Abschlussleiste gebildet.

[0022] Gemal einer bevorzugten Ausfliihrungsform
besitzt der Brand- oder Rauchschutzvorhang einen Ke-
der, der, beispielsweise mittels eines Befestigungsele-
ments, mit der Abschlussleiste, insbesondere starr, ver-
bunden ist, wobei die Elastizitdtszone zumindest auch
benachbart zum Keder verlauft. Hierunter ist insbeson-
dere zu verstehen, dass das Brandschutzelement zumin-
destauch und zumindest teilweise mit seiner Elastizitats-
zone am Keder anliegt.

[0023] Alternativ oder zusatzlich kann die Elastizitats-
zone dadurch gebildet sein, dass das Brandschutztextil
in der Elastizitdtszone ein anderes Webmuster aufweist
als aulRerhalb. Es ist bekannt, dass die Elastizitat von
Brandschutztextilen bezlglich einer vorgegebenen
Richtung vom Verlauf des Webmusters bezlglich dieser
Richtung und dem Webmuster selbst abhangt. Durch ge-
zielte Veranderungen des Webmusters kann dadurch die
Elastizitat lokal verandert werden.

[0024] Erfindungsgemaf ist zudem eine Brandschutz-
vorrichtung mit einem erfindungsgemafien Brand- oder
Rauchschutzvorhang und einer Aufnahme zum Montie-
ren der Brandschutzvorrichtung an einer Gebaudedek-
ke, wobei die Aufnahme eine Anlage, insbesondere eine
Verblendung oder einen Anschlag besitzt, wobei in der
Lageranordnung, in der das Brandschutzelement in der
Aufnahme angeordnet ist, die Abschlussleiste entlang
ihrer Langserstreckung an der Anlage anliegt und eine
etwaige Fehlposition der Abschlussleiste durch die Ela-
stizitdtszone ausgeglichen wird. Hierbei wird unter der
Verblendung insbesondere ein Bauteil verstanden, das
zumindest teilweise sichtbar ist, wenn das Brandschut-
zelement in seiner Lageranordnung ist und das mit der
Abschlussleiste so zusammenwirkt, dass das Brand-
schutzelement in der Lageranordnung mdglichst wenig
auffallt.

[0025] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
beigefligten Zeichnungen naher erldutert. Dabei zeigt
Figur 1  eine schematische perspektivische Ansicht
eines erfindungsgemaflen Brand- oder
Rauchschutzvorhangs,

Figur2  eine schematische Darstellung der Ladngung
des Brandschutztextils in der Elastizitatszone,
wenn ein Montagefehler vorliegt,

Figur 3  eine alternative Ausfiihrungsform eines erfin-
dungsgemalien Brand- oder Rauchschutz-
vorhangs und

Figur4  eine weitere alternative Ausflihrungsform ei-
nes Brand- oder Rauchschutzvorhangs.
Figur 5  zeigt eine bevorzugte Ausfuhrungsform eines
Brand- oder Rauchschutzvorhangs, bei der
das elastische Befestigungsmittel von einer
Abdeckung hitzegeschitzt abgedeckt ist,
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Figur 6  zeigt eine bevorzugte Ausfihrungsform, bei
der die Abdeckung an der Abschlussleiste be-
festigt ist.

Figur 7  zeigt eine weitere alternative Ausfiihrungs-
form eines Brand- oder Rauchschutzvor-

hangs.

[0026] Figur 1 zeigt einen Brand- oder Rauchschutz-
vorhang 10 zum VerschlieRen einer Gebaudedffnung 12,
beispielsweise eines Durchganges, einer Toréffnung, ei-
nes Fensters oder dergleichen. Der Brand- oder Rauch-
schutzvorhang 10 umfasst ein flexibles Brandschutzele-
ment 14, das ein Brandschutztextil 16, und eine das
Brandschutzelement 14 nach unten abschlieRende Ab-
schlussleiste 18 besitzt.

[0027] DieAbschlussleiste 18 umfassteinen Keder 20,
der vom Brandschutztextil 16 umschlungen ist, sowie ein
Kopfteil 22, das mittels des Keders 20 gehalten wird, und
ein FuBteil 24, das vom Kopfteil 22 gehalten ist. Dazu
umgreift das Fulteil 24 das Kopfteil 22.

[0028] Figur 1 zeigtzudem eine Wickelrolle 26, auf der
das Brandschutztextil 16 aufgewickelt wird, um es in sei-
ne Lageranordnung zu bringen. In seiner in Figur 1 ge-
zeigten Verschlussanordnung liegt die Abschlussleiste
18 mit ihrem Fuf3teil 24 an einer Anlage 28 an, die im
vorliegenden Fall als Verblendung ausgebildet ist und
einen Schacht 29 begrenzt, durch den das Brandschut-
zelement 16 lauft, wenn es auf die Wickelrolle 26 aufge-
wickelt wird.

[0029] Der Brand- oder Rauchschutzvorhang 10 be-
sitzt benachbart zur Abschlussleiste 18 eine Elastizitats-
zone 30 erhohter Elastizitat, Die Elastizitat € lasst sich

¥
berechnen gemal der Formel g =ﬂ , wobei EB
FB

die Elektrizitatszonen-breite ist und A/ (vgl. Figur 2) die
Langung des Brandschutzelements 14 aufgrund einer
Kraft F. Die Breite B dient als Normierung, so dass die
Elastizitat nicht von der Breite des betrachteten Brand-
schutzelements 14 abhangt. AJER ist die relative Lan-
gung.

[0030] Figur 1 zeigt den Fall ohne Montagefehler, bei
dem die Abschlussleiste 18 mit ihrem Fulteil 24 Uber
dessen volle Lange gleichzeitig an der Anlage 28 an-
schlagt, wenn das Brandschutzelement 14 auf die Wik-
kelrolle 26 aufgewickelt wird.

[0031] Figur 2 zeigt den Fall, in dem die Anlage 28
einen Montagefehler aufweist, so dass das in Figur 2
vorn dargestellte Ende des FuBteils 24 die Anlage 28
friher erreicht als das in Figur 2 hinten eingezeichnete.
Wird die Wickelrolle 26 weitergedreht, so langt sich das
Brandschutzelement 14 in der Elastizitatszone 30, wie
durch die Pfeile P1, P2 und P3 angedeutet ist, lokal un-
terschiedlich. Wenn schlieflich auch dasin Figur 2 hinten
eingezeichnete Ende des Fulteils 24 an der Anlage 28
anliegt, schlieRen die Abschlussleiste 18 und die Anlage
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28 biundig miteinander ab, obwohl es zu einem Monta-
gefehler gekommen ist.

[0032] Figur 2 zeigt, dass die Elastizitdtszone 30 da-
durch gebildet ist, dass das Brandschutztextil 16 eine
entlang der Abschlussleiste 18 verlaufende Auswélbung
32 bildet, die mittels eines elastischen Befestigungsmit-
tels 34, gehalten ist. Das elastische Befestigungsmittel
34 umfasst beispielsweise ein Federelement 36 in Form
zumindest eines gummielastischen Streifens, der durch
Fixierelemente 38.1, 38.2 am Brandschutztextil 16 befe-
stigt ist.

[0033] Das Federelement 36 kann, wie im vorliegen-
den Fall, aus einem bei Hitze nicht bestédndigen Material,
beispielsweise Gummi, bestehen, so dass es sich im
Brandfall auflést. Wenn das Brandschutzelement 14
mehrere Lagen an Brandschutztextil 16 aufweist, zwi-
schen denen beispielsweise intumeszierendes Material
angeordnetist, so kann sich dieses intumeszierende Ma-
terial ungehindert ausdehnen, da es nicht mehr durch
das elastische Befestigungsmittel 34 daran gehindert
wird. Insbesondere kénnen auch die Fixierelemente 38
(Bezugszeichen ohne Zahlsuffix bezeichnen das Objekt
als solches) auf thermisch nicht bestdndigem Material
aufgebaut sein.

[0034] Figur 3 zeigt eine weitere Ausflihrungsform ei-
nes erfindungsgemaflen Brand-oder Rauchschutzvor-
hangs 10, bei dem das elastische Befestigungsmittel 34
durch eine Mehrzahl an Faden gebildet ist, die eine Raf-
fung 38 des Brandschutztextils 16 halten. Die Faden sind
ebenfalls elastisch, so dass die etwaigen Montagefehler,
wie sie beispielhaft in Figur 2 gezeigt sind, ausgeglichen
werden kdnnen.

[0035] Wie in den Figuren 1 und 2 ist auch bei dem
Brand- oder Rauchschutzvorhang 10 gemaR Figur 3 das
Brandschutztextil 16 auch in der Elastizitdtszone 30
durchgéngig ausgebildet.

[0036] Figur 4 zeigt eine Ausfiihrungsform eines erfin-
dungsgemafien Brand- oder Rauchschutzvorhangs 10,
bei dem das Brandschutztextil 16 unterbrochen ist, wobei
das elastische Befestigungsmittel 34 die entstehende
Licke Uberbruckt.

[0037] In allen gezeigten Ausfuhrungsformen hat das
Brandschutzelement 14 eine Elastizitatszone 30, die ei-
ne Elastizitatszonenbreite EB besitzt. In Figur4 istzudem
eine Hohe H des Brandschutzelements 14 eingezeich-
net, die den Abstand zwischen dem obersten Teil des
Brandschutzelements 14, der insbesondere an der Wik-
kelrolle 26 befestigt ist und dem unteren Ende des Brand-
schutzelements 14, das an der Abschlussleiste 18 befe-
stigtist, entspricht. In der Regel ist die Elastizitatszonen-
breite EB deutlich kleiner als die Gréfie H, beispielsweise
betragt sie weniger als ein Drittel, insbesondere weniger
als ein Flnftel der Hohe H. Die Elastizitat €3 in der Ela-
stizitdtszone 30 ist deutlich gréRer als eine Elastizitat e54
auRerhalb der Elastizitdtszone 30, die als Normalzone
31 bezeichnet werden kann, und beispielsweise minde-
stens dreimal so groR.

[0038] Figur 5 zeigt einen Brand- oder Rauchschutz-
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vorhang 10, bei dem das elastische Befestigungsmittel
34 von einer Abdeckung 42 hitzegeschiitzt abgedeckt
ist. Die Abdeckung 42 ist im in Figur 5 gezeigten Fall
durch ein Stick Brandschutztextil 16 realisiert. Es hat
sich gezeigt, dass ein auf der brandabgewandten Seite
angebrachtes elastisches Befestigungsmittel 34 aus
Gummiauch nach 90 Minuten eines Brandtests kein Feu-
erfangt, dadas Gummilediglich schmilztundin die relativ
kalte Bodennahe tropft. Die Abdeckung 42 kann jedoch
einen zusatzlichen Schutz bieten.

[0039] Figur 6 zeigt einen Brand- oder Rauchschutz-
vorhang 10, bei dem das elastische Befestigungsmittel
34 von einer Abdeckung 42 hitzegeschutzt abgedeckt
ist, die ein Teil der Abschlussleiste 18 ist.

[0040] Figur 7 zeigt einen Brand- oder Rauchschutz-
vorhang 10 mit einen Keder 20, der mittels eines Befe-
stigungselements 44 mitder Abschlussleiste 18 starr ver-
bunden ist. Die Elastizitdtszone 30 verlauft zumindest
auch benachbart zum Keder 20. Beim Aufbringen einer
Zugkraft F auf das Brandschutzelement 14 langt sich das
Brandschutztextil 16 wie durch die Pfeile P angegeben
und gleicht so etwaige Montagefehler aus. Die Elastizi-
tatszone 30 ist bei dieser Ausfihrungsform von der Ab-
schlussleiste 18 verdeckt.

Bezugszeichenliste
[0041]

10  Brand- oder Rauchschutzvorhang
12  Gebdudedffnung

14 Brandschutzelement

16  Brandschutztextil

18  Abschlussleiste

20 Keder
22 Kopfteil
24  Fulteil

26  Wickelrolle

28 Anlage

29  Schacht

30 Elastizitatszone

31  Normalzone

32  Auswdlbung

34  elastisches Befestigungsmittel
36  Federelement

38  Fixierelement
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40 Raffung
42  Abdeckung

44  Befestigungselement

€ Elastizitat

P Pfeil

EB Elastizitatszonenbreite
H Hohe
Patentanspriiche

1. Brand- oder Rauchschutzvorhang (10) zum Ver-
schliefen einer Gebaudedffnung (12), mit

(a) einem flexiblen Brandschutzelement (14),
das ein Brandschutztextil (16) umfasst, und.
(b) einer das Brandschutzelement (14) abschlie-
fenden Abschlussleiste (18), dadurch ge-
kennzeichnet, dass

(c) das Brandschutzelement (14) benachbart
zur Abschlussleiste (18) eine sich entlang der
Abschlussleiste (18) erstreckende Elastizitats-
zone (30) aufweist,

in der eine Innerzonen-Elastizitdt (e3q) des
Brandschutzelements (14) groRer ist als eine
Aulierzonen-Elastizitat (e54) auerhalb der Ela-
stizitatszone (30).

2. Brand- oder Rauchschutzvorhang (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ela-
stizitdtszone (30) eine in senkrechter Richtung zur
Abschlussleiste (18) gemessene Elastizitdtszonen-
breite (EB) besitzt, wobei die Elastizitdtszonenbreite
(EB) héchstens ein Fiinftel einer vollen Hohe (H) des
Brandschutzelements (14) betragt.

3. Brand- oder Rauchschutzvorhang (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Inn-
erzonen-Elastizitat (e53), zumindest das Dreifache
der AuRerzonen-Elastizitat (e54) betragt.

4. Brand- oder Rauchschutzvorhang (10) nach einem
der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Elastizitdtszone (30) dadurch
gebildet ist, dass das Brandschutztextil (16) zumin-
dest eine entlang der Abschlussleiste (18) verlau-
fende Auswdlbung (32) bildet, die mittels eines ela-
stischen Befestigungsmittels (34) gehalten ist.

5. Brand- oder Rauchschutzvorhang (10) nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Brandschutzelement (14)
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- in eine Verschlussanordnung, in der das
Brandschutzelement (14) die Gebaudedffnung
12 verschlief3t, und

- in eine Lageranordnung, in der die das Brand-
schutzelement (14) die Geb&audeo6ffnung 12 of-
fen lasst, bringbar ist,

- wobei die Auswdlbungen (32) in der Verschlus-
sanordnung im Wesentlichen horizontal verlau-
fen.

Brand- oder Rauchschutzvorhang (10) nach An-
spruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das elastische Befestigungsmittel (34) zumindest
ein Federelement (36) umfasst.

Brand- oder Rauchschutzvorhang (10) nach An-
spruch 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
elastische Befestigungsmittel (34) unter Hitzeeinwir-
kung nicht bestandig ist.

Brand- oder Rauchschutzvorhang (10) nach einem
der vorstehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Elastizitatszone (30) dadurch
gebildet ist, dass das Brandschutztextil (16) in der
Elastizitdtszone (30) ein anderes Webmuster auf-
weist als auf3erhalb.

Brandschutzvorrichtung mit

- einem Brand- oder Rauchschutzvorhang (10)
nach einem der vorstehenden Anspriiche und
- einer Aufnahme zum Montieren der Brand-
schutzvorrichtung, insbesondere an einer Ge-
baudedecke (24) oder Gebaudewand,

- wobei die Aufnahme eine Anlage (28), insbe-
sondere eine Verblendung, besitzt,

- wobei in einer Lageranordnung, in der das
Brandschutzelement (14) in der Aufnahme an-
geordnetist, die Abschlussleiste (18) entlang ih-
rer Langserstreckung an der Anlage (28) anliegt
und eine etwaige Fehlposition der Abschlusslei-
ste (18) durch die Elastizitdtszone (30) ausge-
glichen wird.

10. Verfahren zum Montieren eines Brand- oder Rauch-

schutzvorhangs (10) an einer Gebaudedffnung (12),
mit den Schritten:

(i) Befestigen eines Brand- oder Rauchschutz-
vorhangs (10) mit

- einem flexiblen Brandschutzelement (14),
das ein Brandschutztextil (16) umfasst, und
- einer das Brandschutzelement (14) ab-
schlielenden Abschlussleiste (18),

- wobei das Brandschutzelement (14) be-
nachbart zur Abschlussleiste (18) eine sich
entlang der Abschlussleiste (18) erstrek-
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kende Elastizitatszone (30) aufweist, in der
eine Innerzonen-Elastizitdt des Brand-
schutzelements (14) gréRer ist als eine Au-
Rerzonen-Elastizitadt auerhalb der Elastizi-
tatszone (30),

an einer Wickelrolle (26) und

(ii) Aufwickeln des Brandschutzelements (14)
auf eine Wickelrolle (26), bis die Abschlussleiste
(18) biindig mit einer Anlage (28), insbesondere
der Gebaudedecke oder einer Verblendung, ab-
schlief3t, wobei etwaige Befestigungsfehler
durch in Richtung entlang der Abschlussleiste
(18) lokal unterschiedliche Dehnungen der Ela-
stizitdtszone (30) ausgeglichen werden.
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