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(57)  Die Erfindung betrifft einen Kanal umgeben von
mindestens einer Kanalwand, bei dem Material (8) ein-
gebautist, so dass bei Vorhandensein von ausgewahlten
Gasen eine Volumenerhdhung erfolgt und der Kanal-

Kanal mit Verschlussfunktion und Dammelement mit einem solchen Kanal

querschnitt sich verengt oder der Kanal (4) verschlossen
wird. Die Erfindung betrifft ferner ein Dammelement 1,
das einen solchen Kanal (4) enthalt.
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Beschreibung

[0001] Die Anmeldung betrifft einen Kanal mit einer
Verschlussfunktion.

Stand der Technik

[0002] BeiKanalen, etwa bei Liftungskanalen, sind in
vielen Fallen sogenannte Brandschutzklappen vorge-
schrieben oder zumindest technisch zu empfehlen. Da-
mit soll vor der Ausbreitung eines Brandes durch LUf-
tungskanale Schutz erreicht werden. Insbesondere soll
aber auch eine Ausbreitung von gefahrlichen Rauchga-
sen unterbunden werden. Die Brandschutzklappen sind
in den Kanalen untergebracht und verschlieRen die Ka-
nale bei Bedarf. Dies erfolgt haufig federbetrieben, wobei
zur Auslésung ein bei 72°C auslésendes Schmelzlot
dient. Damitkann allerdings beispielsweise eine Verbrei-
tung von Kaltrauch nicht unterbunden werden. Unter an-
derem deshalb sind auch motorisch betriebene Brand-
schutzklappen verbreitet, die eine elektrische Versor-
gung und entsprechende Versorgungsleitungen bendti-
gen.

[0003] Insbesondere fir den nachtraglichen Einbau
von Luftungskanalen ist es oft vorteilhaft den Liftungs-
kanal in einem Dammelement unterzubringen, wie aus
der WO 2008/145402 A2 bekannt. Der Anschluss elek-
trischer Versorgungsleitungen wére in einem solchen
Fall schwierig.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher eine alter-
native Brandschutzklappe zu entwickeln. Die Lésung fin-
detsich insbesondere in den unabhangigen Anspriichen.
Die Unteranspriiche lehren vorteilhafte Weiterbildungen.
[0005] Aus der DE 196 17 017 A1 ist eine Vorrichtung
zum VerschlieRen von Wandéffnungen, Rohren und
ahnlichen bekannt. Dabei ist der Strdmungsquerschnitt
von im Brandfall volumenvergréRernder Masse zu ver-
schliefen. Umdie Vorrichtung breit einsetzen zu kdnnen,
ist sie derart ausgebildet, dass eine Brandhitze erzeu-
gende Einrichtung vorhanden ist. So kann ein Sensor
vorhanden sein, der eine leichte Temperaturerhhung,
welche noch keine VolumenvergrofRerung der Masse be-
wirkt, detektiert. Davon ausgehend kann eine Hitze er-
zeugt werden, so dass das Volumen der Masse sich ver-
groRert.

[0006] Aus der DE 39 33 997 A1 ist eine
Brandabschlussmanschette flir Rohrleitungen bekannt.
Dazuist ein bei Hitzeeinwirkung stark quellbares Material
an der Innenseite einer stabilen Manschette angebracht.
Der mit dem quellbaren Material versehene Bereich ist
zur abzuschlieBenden Rohrleitung hin offen. Bei Hitze-
einwirkung wird der Kanal verschlossen.

[0007] AusderDE 7426299 U ist ein Luftungsrohr mit
Mitteln zur Abschottung im Brandfall bekannt. Dazu ist
im Liftungsrohr eine Schicht einer oberhalb einer be-
stimmten Temperatur aufschdumbaren, den Querschnitt
des Luftungsrohrs abschottenden, nicht brennbaren
Masse angeordnet.
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[0008] AusderDE 60125556 T2isteine flammwidrige
Zusammensetzung bekannt.

[0009] Aus der DE 44 36 429 A1 ist eine Leicht-
baustruktur fir Raumwéande mit Brandschutz bekannt.
Diese Leichtbaustruktur weist wenigstens auf der einer
Brandgeféhrdung ausgesetzten Raumseite eine in den
Krafte Ubertragenden Verband der Leichtbaustruktur ein-
gegliederte Schicht aus einem mit Brandschutzsubstan-
zen durchsetztem Epoxidharz auf.

Lésungsweg

[0010] Es wurde erkannt, dass ein Kanal bereitzustel-
len ist, der von mindestens einer Kanalwand umgeben
ist, bei dem Material eingebaut ist, so dass bei Vorhan-
densein von ausgewahlten Gasen eine Volumenerho-
hung erfolgt, so dass der Kanalquerschnitt sich verengt
oder der Kanal verschlossen wird. Auf diese Weise kann
durch eine passive Maflnahme die gewlinschte Schutz-
funktion erreicht werden. Durch das entsprechend aus-
gewahlte Material wird erreicht, dass die entsprechen-
den Gase nicht oder nur eingeschrankt durch den Kanal
gelangen kénnen. So wird man haufig Material wahlen,
das etwa bei einer Reaktion mit Rauchgas eine solche
Volumenerhéhung zeigt, dass der Kanal verschlossen
wird. In einzelnen Fallen wird es auch gentigen nur den
Kanalquerschnitt zu verengen, daher sollauch dieser As-
pekt erwahnt werden, wenngleich im Regelfall ein Ver-
schlielRen des Kanals erforderlich ist. Zumeist wird es
aber hinzunehmen sein, dass sehr geringe Mengen von
unerwiinschtem Rauchgas durch den Kanal strémen.
Dabei muss klar sein, dass Rauchgas nur als Beispiel
erwahnt worden ist, jedes andere Gas kdme genauso in
Betracht.

[0011] Im eingangs erwdhnten Stand der Technik ist
bekannt Material zu wéahlen, das bei Erreichen einer be-
stimmten Temperatur eine Volumenerhéhung zeigt und
damit den Kanal verschlie3t oder einengt. Es versteht
sich, dass auch Kombinationen mdglich sind, also eine
Reaktion bei einem bestimmten Gas und bei Gas mit
einer bestimmten Temperatur. Allein auf die Temperatur
zu setzen ist méglich, unterbindet aber nicht die Ausbrei-
tung von Kaltrauch.

[0012] Dabeiist nicht erforderlich, dass - um beim an-
schaulichen Beispiel Rauchgas zu bleiben - das Rauch-
gas selbst die Reaktion mit dem Material auslést. Das
Rauchgas kénnte auch eine Membran zerstéren, die das
Material vom Gasgemisch im Kanal trennt. Dabei ist ins-
besondere zu bedenken, dass Rauchgas, auch kaltes
Rauchgas regelmafig Schwefeldioxid, welches sehr re-
aktiv ist, enthalt. Auch Stickoxide sind oft enthalten. So-
bald das Rauchgas die Membran hinreichend zerstort
hat, kommt das Material mit dem Gasgemisch in Kontakt.
Ist nun ein Material gewahlt, welches mit anderen, regel-
maRig im Gasgemisch vorhandenen Komponenten rea-
giert und sich dabei ausdehnt, kann der erwiinschte Ef-
fekt den Kanal zu verschlieRen oder einzuengen eben-
falls auftreten. Eine weitere Mdglichkeit ist einen Stoff
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bereitzustellen, der mit Rauchgas exotherm reagiert. Die
dadurch erzeugte Warme kann zur Ausdehnung eines
Reaktionsschaums, der auf Temperatur reagiert, fihren.
[0013] Die Erfindung gestattet somit einfach und ver-
lasslich die Funktion einer Brandschutzklappe zu ver-
wirklichen. Dies gilt vor allem im Zusammenhang mit
Dammelementen, in denen ein Liftungskanal integriert
ist. Die Erfindung kann dort leicht eingebaut werden und
bietet somit besondere Vorteile.

[0014] In den obigen Ausfiihrungen wurde davon ge-
sprochen, dass das Material bei Reaktion mitausgewahl-
ten Gasen eine Volumenerhéhung zeigt. Freilich ist es
auch denkbar, dass die Reaktion nicht durch ein einzel-
nes Gas, sondern durch ein Gasgemisch ausgel6st wird.
[0015] In einer Ausfliihrungsform der Erfindung ist das
Material ein Reaktionsschaum. Dabei liegt das Material
zunachst in nicht aufgeschdumter Form vor. Strémt
durch den Kanal nun das ausgewahlte Gas oder Gasge-
misch, schdumt das Material auf und verschlielt den Ka-
nal oder engt ihn zumindest ein.

[0016] In einer Ausfliihrungsform der Erfindung ist das
Material an der Kanalwand angebracht und/oder ist ein
Bestandteil der Kanalwand. Dies gestattet im Regelfall
eine einfache Montage. Ferner &ndern sich die Stro-
mungsverhaltnisse im Vergleich zu einem Kanal ohne
entsprechendes Material damit nicht.

[0017] In einer Ausfiihrungsform der Erfindung ist das
Material zwischen den Kanalwanden, insbesondere in
einem mittigen Bereich des Kanals angeordnet. Man stel-
le sich etwa einen runden Kanal vor, bei dem in der Mitte
Material, welches aufschdumen kann, angeordnet ist.
Damit genligt es in der Mitte Material anzuordnen. Bei
der Anordnung des Materials an der Kanalwand wére es
entweder erforderlich, das Material an der Kanalwand in
weiten Bereichen anzubringen oder hinzunehmen, dass
groRere Zwischenrdume ausgefiillt werden missten.
Wirde man etwa nur an einer Stelle der Kanalwand Ma-
terial anbringen misste gleichsam eine Ausdehnung um
den ganzen Durchmesser erfolgen. Bei einer mittigen
Anordnung genligt eine Ausdehnung um den Radius.
[0018] In einer Ausflihrungsform der Erfindung ist das
Material als Einsatz gebildet, der als Bauteil in den Kanal
eingefligt werden kann. Damit kann eine Serienproduk-
tion der Einsatze erfolgen, die normalerweise mit Uber-
schaubarem Aufwand in den Kanal eingefligt werden
kénnen.

[0019] In einer Ausfiihrungsform grenzt der Einsatz im
eingefligten Zustand an die Kanalwand an und/oder um-
schlief3t den Kanal. So kdnnte der Einsatz dieselbe Form
wie die Kanalwand haben, wobei die AuRenmale des
Einsatzes den Innenmafen der Kanalwand entspre-
chen.

[0020] Die Erfindung betrifft auch ein Dd&mmelement,
das einen oben beschriebenen Kanal aufweist. In der
Praxis kann es sehr vorteilhaft sein, die Dadmmelemente
mit einem entsprechenden Kanal zu versehen und diese
Dammelemente an geeigneter Stelle zu verbauen. Dabei
kénnen die betroffenen Dammelemente deutlich ge-
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kennzeichnet werden, etwa durch eine Farbung, so dass
auch weniger geschultes Personal diese Dammelemen-
te an der richtigen Stelle einbauen kann. Insbesondere
bei nachtraglich eingebauten Dammelementen ist eine
passive Losung gegen die Ausbreitung von Rauchgas
sehr vorteilhaft, da der nachtragliche, mitunter aufwan-
dige, Einbau von Versorgungsleitungen fir motorisch be-
triebene Brandschutzklappen entfallt.

[0021] Anhand von Figuren soll die Erfindung noch an-
schaulicher dargestellt werden. Dabei zeigt

die schematische Schnittansicht eines Dam-
melements mit einem Kanal mit aufschaum-
baren Material in der Mitte und

Figur 1

eine Darstellung wie Figur 1, jedoch mit auf-
schaumbaren Material an der Kanalwand

Figur 2

Figur 3  eine bildliche Darstellung zweier durch einen
Stabilisierungssteg getrennter Kanale mit Re-
aktionsschaum an einer Kanalwand

Figur 4  eine bildliche Darstellung zweier benachbar-
ter Kanale, die rundum von Reaktionsschaum

umgeben sind

eine dreidimensional transparente Darstel-
lung eines Dammelements, welches in Figur
3 gezeigte Kanale enthalt

Figur 5

eine dreidimensional transparente Darstel-
lung eines Dammelements, welches in Figur
4 gezeigte Kanale enthalt

Figur 6

Figur 7  eine bildliche Darstellung eines Dammele-
ments, welches in Figur 3 gezeigte Kanale
enthalt

Figur 8 eine bildliche Darstellung eines Dammele-
ments, welches in Figur 4 gezeigte Kanale

enthalt

[0022] Das in Figur 1 gezeigte Dammelement 1 um-
fasst einen oberen Bereich 2 und einen unteren Bereich
3. Diese Bereiche bilden ein Stiick. In den Figuren ist ein
Schnitt des Dammelements 1 in der Ebene eines Kanals
4 gezeigt. Damit wirken die Bereiche 2 und 3 als getrenn-
te Sticke.

[0023] In Figur1 sind mittige Bereiche 5 aus Material
8 gezeigt, welches ab einer Temperatur von etwa 150
°C im Gas aufschaumt und den Kanal 4 verschlief3t. Als
Material wird hier ein Baustoff aus Graphitbasis verwen-
det. Ein derartiger Baustoff ist unter dem Markennamen
Exterdens®FD bekannt. Urspriinglicher Anwendungsbe-
reich von Exterdens® FD ist die Abdichtung von Bauteil-
randern, Fugen und Spalten im Brandfall. Aufgrund des
entstehenden Blahdrucks kann es auch verdeckt, z.B.
unter Furnier oder als Mittelschicht laminierter Werkstof-
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fe, eingesetzt werden. Die Wirkungsweise beruht darauf,
dass bei Feuer- und Hitzeeinwirkung sich eine warmei-
solierende Schaumschicht ausbildet. Weitere Details ge-
hen aus einem Technischen Merkblatt der Dr. Wolman
GmbH vom 13.01.2010 hervor.

[0024] Als Material 8 ebenfalls in Betracht kdme ein
ahnlicher Baustoff, der unter dem Markennamen Exter-
dens® F(B) bekannt ist, welches ab einer Temperatur
von etwa 200 °C im Gas aufschdumt. Weitere Details
gehen ebenfalls aus einem Technischen Merkblatt der
Dr. Wolman GmbH vom 19.05.2011 hervor.

[0025] Wahrend die obigen Beispiele auf die Tempe-
ratur abstellen, sind insbesondere relevant auch Stoffe,
die auf Rauchgase reagieren, so dass bereits Kaltrauch
zu einer Verengung oder einem Verschluss des Kanals
im Dammelement fihrt. Damit kann die Ausbreitung ge-
fahrlicher Rauchgase unterbunden werden.

[0026] In Figur 2 ist in Bereichen 6 an der Wand des
Kanals 4 Material 8 angeordnet, welches bei einem Tem-
peratur von etwa 150 °C im Gas ebenfalls aufschaumt
und den Kanal 4 verschlief3t.

[0027] Figur 3 zeigt bildlich deutlicher zwei benachbar-
te Kanale 4, die durch einen Stabilisierungssteg 7 ge-
trennt sind. An einer Seite der Kanale grenzt Reaktions-
schaum 8 an. Im oberen Bereich der Darstellung ist eine
Tragkonstruktion 9 zu erkennen.

[0028] Figur 4 zeigt wie Figur 3 zwei benachbarte Ka-
néle 4. Diese verlaufen im Reaktionsschaum 8, sind also
vollstdndig von Reaktionsschaum umgeben. Der zwi-
schen den Kanélen 4 liegende Reaktionsschaum dient
auch als Stabilisierungssteg.

[0029] Figur 5 zeigt eine dreidimensional transparente
Darstellung eines DAmmelements 1, in das wie in Figur
3 Kanéle 4 eingebracht sind, bei denen an eine Seite
Reaktionsschaum 8 grenzt.

[0030] Figur 6 zeigt eine dreidimensional transparente
Darstellung eines DAmmelements 1, in das wie in Figur
4 Kanale 4 eingebracht sind, die vollstandig von Reakti-
onsschaum 8 umgeben sind.

[0031] In Figur 7 ist bildlich ein DAmmelement gezeigt,
indas wie in Figur 3 Kanale 4 eingebracht sind, beidenen
an eine Seite Reaktionsschaum 8 grenzt. Durch die An-
sicht ist der Eintritt der Kanéle 4 ins Dammelement 1 gut
zu erkennen. An der Oberseite ist die Tragkonstruktion
9 zu erkennen.

[0032] Figur 8 entspricht Figur 7, wobei die Kanale 4
vollstdndig von Reaktionsschaum 8 umgeben sind, wie
beim Dammelement gemaR Figur 3.

Bezugszeichenliste
[0033]

1 Dadmmelement

2 oberer Bereich Dammelement
3 unterer Bereich Dammelement
4 Kanal

5 mittiger Bereich im Kanal
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6 Randbereich im Kanal
7 Stabilisierungssteg

8 Reaktionsschaum

9 Tragkonstruktion

Patentanspriiche

1.

Kanal umgeben von mindestens einer Kanalwand,
bei dem Material (8) eingebaut ist, so dass bei Vor-
handensein von ausgewahlten Gasen eine Volume-
nerh6éhung erfolgt, so dass der Kanalquerschnitt sich
verengt oder der Kanal (4) verschlossen wird.

Kanal (4) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Material (8) bei Reaktion mit ausge-
wahlten Gasgemischen eine Volumenerhéhung
zeigt.

Kanal (4) nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Material
ein Reaktionsschaum (8) ist.

Kanal (4) nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Material
(8) an der Kanalwand (6) angebracht ist und/oder
Bestandteil der Kanalwand ist.

Kanal (4) nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Material
zwischen den Kanalwanden, insbesondere in einem
mittigen Bereich (5) des Kanals (4) angeordnet ist.

Kanal (4) nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Material
(8) als Einsatz gebildet ist, der als Bauteil in den Ka-
nal (4) eingefligt werden kann.

Kanal (4) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Einsatz im eingefiigten Zustand an die
Kanalwand (6) angrenzt und/oder den Kanal (4) um-
schlieft.

Kanal (4) nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich
des Kanals (4) das Dammelement (1) aus Material
(8) gebildet ist.

Dammelement (1) aufweisend einen Kanal (4) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche.
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