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BRANDSCHUTZELEMENT

Ein Brandschutzelement (10) zum Abschotten

von durch Wande oder Decken hindurchfiihrende Off-
nungen, insbesondere von Leitungsdurchgéngen, mit ei-

10

~

nem Kern aus intumeszierendem Material (12) umfasst
ein Hillenelement (14) aus einem blickdichten Gewebe,
das fest mit dem Kern (12) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Brandschutzelement
zum Abschotten von durch Wande oder Decken hin-
durchfilhrenden (")ffnungen, miteinem Kern aus intumes-
zierendem Material und einem Hullenelement.

[0002] Brandschutzelemente, die Leitungsdurchgan-
ge mit nicht feuerfesten Rohren oder Kabeln in Decken
oder Wanden im Brandfall schlieRen kbnnen, um eine
Ausbreitung von Feuer und Rauch in Gebauden zu ver-
hindern, sind in verschiedensten Ausgestaltungen be-
kannt. Die Brandschutzelemente enthalten tblicherwei-
se ein intumeszierendes Material, das um die Leitungen
herum angeordnet wird, und eine Verstarkungseinlage,
die das intumeszierende Material stabilisiert und im
Brandfall den Verlust der schiitzenden Aschekruste ver-
hindert bzw. verzdgert.

[0003] In der EP 2 455 135 A2 ist ein solches Brand-
schutzelement aus einem intumeszierenden Material ge-
zeigt, das ein gitterférmiges Tragerbauteil als Verstar-
kungseinlage aufweist, um die im Brandfall entstehende
Aschekruste moglichst stabil am Brandschutzelement zu
halten.

[0004] Nachteilig bei den bekannten Brandschutzele-
menten ist, dass die Verstarkungseinlagen zwar zur Sta-
bilitdt der Aschekruste beitragen, jedoch sich das intu-
meszierende Material ungerichtet, d.h. inalle Richtungen
ausbreitet. Die hierbei entstehenden Driicke kdnnen die
Brandschutzvorrichtung verformen und zur Beeintrach-
tigung der Brandschutzeigenschaften flhren. Ferner
breitet sich das intumeszierende Material in Richtung des
geringsten Widerstands aus, wodurch das Material in un-
vorteilhafte Bereiche transportiert wird. Insbesondere
kann das intumeszierende Material auf der dem Brand
abgewandten Seite aus dem Brandschutzelement her-
ausgedriickt werden, selbst wenn dieses eine gitterfor-
mige Verstarkungseinlage aufweist. Dies hat eine Ver-
minderung der Brandschutzeigenschaften zur Folge, da
auf der dem Brand zugewandten Seite das herausge-
driickte intumeszierende Material nicht mehr zur Verfi-
gung steht.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Brandschutz-
element zu schaffen, bei dem die Expansion des intu-
meszierenden Materials gerichtet ablauft.

[0006] Zur Lésung der Aufgabe ist ein Brandschutze-
lement zum Abschotten von durch Wande oder Decken
hindurchflihrende (")ffnungen, insbesondere von Lei-
tungsdurchgangen, mit einem Kern aus intumeszieren-
dem Material und einem Hillenelement vorgesehen, wo-
bei das Hullenelement fest mit dem Kern verbunden ist
und ein blickdichtes Gewebe umfasst. Im Sinne der Er-
findung ist ein "blickdichtes Gewebe" ein Gewebe, des-
sen Struktur derart gestaltet ist, dass eine Expansion des
intumeszierenden Materials durch das Gewebe hindurch
im Wesentlichen vollstdndig verhindert ist. Der Begriff
"blickdicht" macht keine Aussagen uber die optischen
Eigenschaften des Gewebes, sodass auch ein transpa-
rentes Gewebe im Sinne der Erfindung als blickdicht gilt,
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solange es das intumeszierende Material zurlickhalt. Auf
diese Weise begrenzt das Hullenelement die Ausbrei-
tung des intumeszierenden Materials im Brandfall und
ermdglicht so, die Expansion des intumeszierenden Ma-
terials in eine gewlinschte Richtung zu lenken. Dadurch,
dass sich das intumeszierende Material nicht mehr un-
kontrolliertin alle Richtungen ausbreitet, kann die Menge
an intumeszierendem Material in dem Brandschutzele-
ment reduziert werden und somit ein Kostenvorteil erzielt
werden. Die Verwendung eines Gewebes bietet eine gu-
te Verbindung der Schicht aus intumeszierendem Mate-
rial mit dem Gewebe, und das Hillenelement behélt sei-
ne stabilisierenden Eigenschaften auch bei vereinzelten
strukturellen Schaden bei.

[0007] Es istvon Vorteil, wenn das Hillenelement auf
der Oberflache des Kerns aus intumeszierendem Mate-
rial angeordnet ist. Hierdurch schirmt das Hillenelement
senkrecht zu seiner Oberflaiche das intumeszierende
Material vollstdndig ab und kann eine Expansion des in-
tumeszierenden Materials in dieser Richtung verhindern.
[0008] GemaR einer bevorzugten Ausfihrungsformist
das Brandschutzelement im Wesentlichen quaderférmig
und weist insbesondere einen im Wesentlichen quader-
férmigen Kern aus intumeszierendem Material auf. Diese
Gestaltung bietet eine effiziente Raumnutzung und er-
moglichtin einfacher Weise den modularen Aufbau eines
Brandschotts aus mehreren erfindungsgemafen Brand-
schutzelementen.

[0009] Vorzugsweise sind zwei entgegengesetzte Sei-
ten des Kerns aus intumeszierendem Material im We-
sentlichen nicht von dem Hillenelement bedeckt. Auf
diese Weise kann das Brandschutzelement so in einer
(")ffnung angeordnet werden, dass die beiden offenen,
d.h. nicht von dem Hiillenelement bedeckten Seiten des
Brandschutzelements in Richtung der tragenden Struk-
tur weisen, die die (")ffnung umfasst. Somit sind die au-
Reren Seiten des Brandschotts von dem Hullenelement
bedeckt, wodurch sich die im Brandfall entstehende In-
tumeszenzasche nicht nach aulRen ausbreiten kann und
im Brandschott gehalten wird.

[0010] GemaR einer weiteren bevorzugten Ausfiih-
rungsform umgibt das Hillenelement den Kern aus intu-
meszierendem Material in einer Umfangsrichtung, wo-
durch eine einfache Herstellung des Brandschutzele-
ments maoglich ist.

[0011] Eine Seite des Kerns aus intumeszierendem
Material kann nur teilweise, insbesondere zwischen 35%
und 75%, vorzugsweise zwischen 50% und 67% durch
das Hillenelement bedeckt sein. Auf diese Weise sind
die Rander des Hullenelements auf dieser Seite mit dem
Kern aus intumeszierenden Material verbunden, sodass
diese nicht abstehen oder sich iberdecken und zusatz-
lich befestigt werden mussen. Ferner ist hierdurch eine
effiziente Materialnutzung gewahrleistet.

[0012] In einer vorteilhaften Ausfiihrungsform umfasst
das Hullenelement ein Material aus der folgenden Grup-
pe: Metall, Glasfasern, Basaltfasern, Kohlenstofffasern
oder Keramikfasern. Auch ein hybrider Aufbau des Hul-
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lenelements aus mehreren Materialien ist moglich. Diese
Materialien weisen im Vergleich zum intumeszierendem
Material eine hdhere Temperaturbestandigkeit auf. Die-
se ist vorteilhaft, da so das Hillenelement von der das
intumeszierende Material aktivierenden Temperatur
nicht beeintrachtigt wird und auf diese Weise seine sta-
bilisierende Funktion auch im Brandfall austiben kann.
[0013] Das Hillenelement ist vorzugsweise einsti-
ckig. Dies bietet den Vorteil, dass es nur wenige Uber-
gangsbereiche zwischen verschiedenen Abschnitten
des Hillenelements gibt, in denen das intumeszierende
Material im Brandfall austreten kann. Ferner stabilisieren
sich verschiedene Abschnitte des Hullenelements bei
der Expansion des intumeszierenden Materials gegen-
seitig, sodass durch diese Gestaltung die strukturelle In-
tegritét des Brandschutzelements verbessert ist.

[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungs-
form weist das Brandschutzelement eine Verstarkungs-
einlage auf, die insbesondere durch eine Matte, ein Gitter
oder ein Gewebe gebildet ist und vorzugsweise aus Me-
tall, Streckmetall, Glasfasern, Basaltfasern, Kohlenstoff-
fasern oder Keramikfasern besteht. Ein hybrider Aufbau
der Verstarkungseinlage aus mehreren Materialien ist
ebenfalls moéglich. Diese Gestaltung der Verstarkungs-
einlage gewabhrleistet eine gute Durchdringung des intu-
meszierenden Materials sowie eine hohe Temperatur-
bestandigkeit. Die Verstarkungseinlage dient zur Stabi-
lisierung der im Brandfall entstehenden Intumeszenz-
Kruste und hilft zu verhindern, dass diese in Teilen von
dem Brandschutzelement abfallt.

[0015] Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit
den beigefligten Zeichnungen. In diesen zeigen:

- Figur 1 in einer perspektivischen Ansicht ein erfin-
dungsgemafies Brandschutzelement, und

- Figur 2 in einer schematischen Darstellung ein er-
findungsgemaRes Brandschutzelement, dasin einer
Offnung eingebaut ist.

[0016] In Figur 1 ist ein erfindungsgemafRes quader-
férmiges Brandschutzelement 10 mit einem Kern aus in-
tumeszierendem Material 12 und einem Hullenelement
14 gezeigt.

[0017] DerKern aus intumeszierendem Material 12 ist
quaderférmig und umfasst eine Oberseite 16 und eine
Unterseite 17, die entgegengesetzt zur Oberseite 16 an-
geordnetist, zwei zueinander entgegengesetzt angeord-
nete Stirnseiten 18, 19 sowie eine Vorderseite 20 und
eine Rickseite 21, die entgegengesetzt zur Vorderseite
20 angeordnete ist.

[0018] Das Hillenelement 14 ist in Umfangsrichtung
U auf der Oberflache 22 des quaderférmigen Kerns aus
intumeszierendem Material 12 befestigt und bedeckt die
Unterseite 17 sowie Stirnseiten 18, 19 vollstandig. Die
Oberseite 16 ist nur etwa zu zwei Drittel von dem Huil-
lenelement 14 bedeckt, wobei die Rander 24, 25 des
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Hullenelements 14 einen Abschnitt 26 der Oberflache 22
des Kerns aus intumeszierendem Material 12 freilassen.
[0019] Die Rander 24, 25 bedecken die Oberseite 16
etwa zu gleichen Teilen, sodass der Abschnitt 26 unge-
fahr in der Mitte der Oberseite 16 angeordnet ist. Hier-
durch sind alle Kanten 28 in Umfangsrichtung U zu bei-
den Seiten der jeweiligen Kante 28 mit einem Abschnitt
des Hiullenelements 14 bedeckt, der mindestens 10%
der entsprechenden Seite bedeckt. Auf diese Weise sind
die durch einen Brand besonders gefahrdeten Kanten
geschitzt und eine besonders hohe Stabilitat des Brand-
schutzelementes ist gewahrleistet.

[0020] Die Vorderseite 20 und die Riickseite 21 sind
durch das Hillenelement 14 nicht bedeckt, wodurch eine
Expansion des intumeszierenden Materials im Brandfall
hauptsachlich zu diesen Seiten hin gerichtet ist.

[0021] DasHoullenelement 14 iststoffschliissig mitdem
Kern aus intumeszierenden Material 12 verbunden.
[0022] Das Hillenelement 14 ist ein einstickiges,
blickdichtes Gewebe und kann aus Metall, Glasfasern,
Basaltfasern, Kohlenstofffasern und/oder Keramikfasern
bestehen.

[0023] DasBrandschutzelement 10 weisteine Verstar-
kungseinlage 30 im Kern aus intumeszierendem Material
12 auf, die nahe der Unterseite 17 angeordnet ist und
parallel zur Unterseite 17 verlauft.

[0024] Die Verstarkungseinlage 30 kann eine Matte,
ein Gitter oder ein Gewebe sein und kann aus Metall,
Streckmetall, Glasfasern, Basaltfasern, Kohlenstofffa-
sern oder Keramikfasern bestehen.

[0025] In Figur 2 ist ein Ausschnitt einer Wand 40 mit
einer Offnung 42 gezeigt, in der ein Brandschutzelement
10 als Brandschott eingebaut ist.

[0026] Das Brandschutzelement 10 ist so angeordnet,
dass die Stirnseiten 18, 19 im Wesentlichen parallel zu
Wand 40 ausgerichtet sind und die Ubrigen Seiten in
Richtung der Wand 40 zeigen. Auf diese Weise breitet
sich das intumeszierende Material im Brandfall in Rich-
tung der Vorderseite 20 und der Riickseite 21 zur Wand
40 hin aus und verbleibt somit in der (")ffnung 42, in der
es weiterhin dem Brandschott zur Verfligung steht.
[0027] Das Brandschutzelement 10 kann auchim Ver-
bund mit weiteren Brandschutzelementen 10 verwendet
werden, um ein Brandschott flir (")ffnungen 42 zu bilden,
deren Querschnitt grofRer ist als die Stirnseite 18, 19 des
Brandschutzelements 10. Ein auf diese Weise modular
aufgebautes Brandschott kann beispielsweise wie eine
Mauer gestaltet sein, bei der die Brandschutzelemente
10 die Mauersteine bilden.

[0028] Hierbei werden die Stirnseiten 18, 19 ebenfalls
im Wesentlichen parallel zur Wand 40 angeordnet. Auf
diese Weise sind die nicht durch Hillenelemente 14 be-
deckten Vorderseiten 20 und Riickseiten 21 zur Wand
40 beziehungsweise zu benachbarten Brandschutzele-
menten 10 hin ausgerichtet und sorgen im Brandfall da-
fiir, dass der durch das expandierende intumeszierende
Material erzeugte Druck die Brandschutzelemente 10 si-
cher in der Offnung 42 halt.
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Patentanspriiche

1.

Brandschutzelement (10) zum Abschotten von
durch Wande (40) oder Decken hindurchfiihrende
Offnungen (42), insbesondere von Leitungsdurch-
gangen, mit einem Kern aus intumeszierendem Ma-
terial (12) und einem Hullenelement (14), dadurch
gekennzeichnet, dass das Hillenelement (14) fest
mit dem Kern (12) verbunden ist und ein blickdichtes
Gewebe umfasst.

Brandschutzelementnach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hullenelement (14) auf der
Oberflache (22) des Kerns aus intumeszierendem
Material (12) angeordnet ist.

Brandschutzelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Brandschutzelement (10) im Wesentlichen qua-
derférmig ist und insbesondere einen im Wesentli-
chen quaderférmigen Kern aus intumeszierendem
Material (12) aufweist.

Brandschutzelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei entgegengesetzte Seiten (20, 21) des Kerns
aus intumeszierendem Material (12) im Wesentli-
chen nicht von dem Hullenelement (14) bedeckt
sind.

Brandschutzelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Hillenelement (14) den Kern aus intumeszie-
rendem Material (12) in einer Umfangsrichtung (U)
umgibt.

Brandschutzelement nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Seite (16) des Kerns aus
intumeszierendem Material (12) nur teilweise, ins-
besondere zwischen 35% und 75%, vorzugsweise
zwischen 50% und 67% durch das Hullenelement
(14) bedeckt ist.

Brandschutzelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Hillenelement (14) ein Material aus der folgen-
den Gruppe umfasst: Metall, Glasfasern, Basaltfa-
sern, Kohlenstofffasern oder Keramikfasern.

Brandschutzelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Hiillenelement (14) einstiickig ist.

Brandschutzelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Brandschutzelement (10) eine Verstarkungsein-
lage (30) aufweist, die insbesondere durch eine Mat-
te, ein Gitter oder ein Gewebe gebildet ist und vor-
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zugsweise aus Metall, Streckmetall, Glasfasern, Ba-
saltfasern, Kohlenstofffasern oder Keramikfasern
besteht.
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