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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verbin-
dungselement sowie eine Verbindungsanordnungen
fir Betonkorper, insbesondere zur Fertigung und Her-
stellung eines Sandwich-Fertigbetonelement, welches
derartige Betonkérper aufweist und welches vorgefertigt
auf einer Baustelle mit mehreren gleichartigen oder ahn-
lichen Fertigbetonelementen etwa zur Bildung einer Ge-
baudegeschossstruktur verbindbar ist.

Hintergrund

[0002] Zunehmender Kostendruck und energetische
Anforderungen im Baugewerbe erfordern die Entwick-
lung neuartiger Fertigbetonelemente, die vorzugsweise
in grofRer Stlickzahl besonders effizient und fertigungs-
rationell herstellbar und auf einer Baustelle zur Errich-
tung eines Bauwerks moglichst einfach handhabbar als
auch zur Bildung einer Bauwerkstruktur oder Gebaude-
geschossstruktur moglichst einfach zusammengefligt
oder miteinander verbunden werden kdnnen.

[0003] Beton weist einen fiir Baumaterialien ver-
gleichsweise hohen thermischen Warmeleitkoeffizienten
auf. Zur Erzielung einer geforderten thermischen Ge-
baudeisolation oder Gebdudeddmmung werden massi-
ve Betonwande daher mitunter als nachteilig erachtet.
Massive Betonwande verleihen der Gebaudestruktur
jedoch ein hohes Mal an Festigkeit und Stabilitat. Fur
die Errichtung von Gebaudegeschossen ist es ferner
bekannt, Porenbeton oder dergleichen Baustoffe zu ver-
wenden. Zwar zeichnet sich dieser durch verbesserte
thermische Isolationseigenschaften aus. Er weist aber
auch ein geringeres Mal} an Stabilitat bzw. mechanischer
Belastbarkeit auf.

[0004] Gangige Doppelwand- oder Sandwich-Wan-
delemente in Betonbauweise zeichnen sich ferner da-
durch aus, dass im Wesentlichen Uberdeckend zueinan-
derangeordnete und ggf. miteiner dazwischenliegenden
Isolationsschicht versehene Betonschalen mit einer aus
Stahl oder dergleichen metallischen Materialien gebilde-
ten Verbindungsstruktur statisch bzw. strukturell mitei-
nander verbunden sind.

[0005] Solche Verbindungsstrukturen stellen typi-
scherweise eine das Fertigbetonelement durchsetzende
Kaltebriicke dar, sodass derartige Fertigbetonelemente
solche thermischen Leitfahigkeitswerte nicht erreichen,
die beispielsweise fir den sogenannten Passivhauss-
tandard gefordert sind. Mit herkdmmlichen Fertigbeto-
nelementen kdnnen flr den jeweiligen Einsatzzweck ge-
forderten thermischen Isolationswerte oftmals nur dann
erreicht werden, wenn das betreffende Fertigbetonele-
mente verhaltnismaRig dickwandig ausgebildet wird.
Letzteres fiihrt aber zu einer deutlichen Erhéhung des
Gewichts und des Platzbedarfs fiir das Fertigbetonele-
ment und ist somit nachteilig fiir eine effiziente und kos-
tenglnstige Errichtung eines Gebaudes.

[0006] Aus der DE 20 2020 103 919 U1 ist ein Fertig-
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betonelement mit erster und zweiter Betonschale sowie
mit einer Verbindungsstruktur bekannt, die in die erste
und in die zweite Betonschale eingebettet ist und die
einen Querverbinder aufweist, welcher einen thermi-
schen Warmeleitfahigkeitskoeffizienten aufweist, der
kleiner als 15 W/(m*K) ist. Der Querverbinder kann hier-
bei als Kunststoffkérper ausgestaltet sein.

[0007] Mittels solcher Kunststoffkorper kobnnen zwar
die thermischen Anforderungen zur Vermeidung von
Kaltebricken zwischen den beiden Betonkorper, respek-
tive Betonschalen zwar erfillt werden. Derartige Quer-
verbinder weisen aber eine womdglich nicht ausreichen-
de Stabilitat und Festigkeit zur lastiibertragenen Verbin-
dung der beiden Betonkérper auf.

[0008] Insoweit ist es eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein verbessertes Verbindungselement, bzw.
eine verbesserte Verbindungsanordnung zur strukturel-
len, d. h. lastlibertragenden Verbindung erster und zwei-
ter Betonkdrper bereitzustellen, die einerseits gute ther-
mische isolierende Eigenschaften und andererseits eine
ausreichende Festigkeit und Stabilitat fiir die Verbindung
der beiden Betonkdrper, respektive Betonschale auf-
weist.

Vorteilhafte Ausgestaltungen

[0009] Insoweit ist nach einem Aspekt der Erfindung
ein Verbindungselement zur lastibertragenden Verbin-
dung eines ersten Betonkorpers mit einem zweiten Be-
tonkoérper vorgesehen. Das Verbindungselement weist
einen langserstreckten Schaft mit einem ersten Langs-
ende und mit einem zweiten Langsende auf. Das erste
Langsende und das zweite Langsende sind in Langs-
richtung des Schafts voneinander beabstandet. Sie kon-
nen gegenuberliegende Langsenden des langserstreck-
ten Schafts bilden. Das erste Langsende ist zur Einbet-
tung in den ersten Betonkdrper vorgesehen und ausge-
bildet. Das zweite Langsende ist zur Einbettung in den
zweiten Betonkorper vorgesehen und ausgebildet.
[0010] Der langserstreckte Schaft weist ein sich vom
ersten Langsende bis zum zweiten Langsende erstre-
ckendes Verstarkungselement auf. Ferner weist der
langserstreckte Schaft eine das Verstarkungselement
zumindest abschnittsweise einhillende Ummantelung
aus einem Material auf, welches eine Warmeleitfahigkeit
Ay, bzw. einen Warmeleitfahigkeitskoeffizienten auf-
weist, der geringer als die Warmeleitfahigkeit A, bzw.
geringer als der Warmeleitfahigkeitskoeffizient des Ma-
terials des Verstarkungselements ist.

[0011] Insoweit kann die Ummantelung eine thermi-
sche Isolierung fiir das Verstarkungselement bilden. Das
Verstarkungselement tragt zur strukturellen Stabilitat
und Festigkeit des Verbindungselements bei. Mittels
des Verstarkungselements kann die Stabilitat und Fes-
tigkeit sowie Verwindungssteifigkeit des Verbindungse-
lements, insbesondere seines langserstreckten Schafts
gegenuber einer Ausgestaltung ohne ein solches Ver-
starkungselement gesteigert werden. Mittels oder dank
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des Verstarkungselements kann das Verbindungsele-
ment eine besonders gute, dauerhaltbare und stabile
lastlibertragende Verbindung zwischen dem ersten
und dem zweiten Betonkorper bereitstellen.

[0012] Ferner kann mittels der das Verstarkungsele-
ment zumindest bereichsweise oder abschnittsweise
einhullenden Ummantelung eine mdéglicherweise vom
Verstarkungselement ausgehende Kaltebriicke weitge-
hend vermieden oder beseitigt werden. Die Ummante-
lung bewirkt eine Art thermische Isolation des innen im
Schaft liegenden Verstarkungselements.

[0013] Aufdiese Artund Weise kann das Verbindungs-
element im Vergleich zu einem rein auf einem Metall-
bauteil basierenden Verbindungselement verbesserte
thermische Isolationseigenschaften aufweisen. Vergli-
chen miteinem Verbindungselement aus Kunststoff kann
das hier vorgesehene Verbindungselement verbesserte
statische, bzw. mechanische Eigenschaften, bzw. eine
erhéhte Stabilitat und Festigkeit aufweisen.

[0014] Insoweit ist das Verbindungselement als Hyb-
rid-Bauteil ausgestaltet. Es weist ein Verstarkungsele-
ment aus einem ersten Material und eine das Ver-
starkungselement zumindest bereichsweise einhillende
oder umschlieRende Ummantelung aus einem zweiten
Material auf. Das zweite Material bewirkt eine thermische
Isolierung. Das erste Material zeichnet sich durch eine
besonders hohe Festigkeit und Stabilitat, insbesondere
durch ein hohes MaR an Zugfestigkeit und Drucksteifig-
keit aus.

[0015] Nach einer weiteren Ausfiihrungsform weist
das Verstarkungselement einen langserstreckten Stab
mit einem ersten Langsende und mit einem gegeniber-
liegenden zweiten Langsende auf. Der langserstreckte
Stab, mithin des Verstarkungselement selbst kann in
etwa mittig im Querschnitt des langserstreckten Schafts
angeordnet sein.

[0016] Bei einigen Ausfiihrungsformen kann der
langserstreckte Schaft quasi aus dem Verstarkungsele-
mentund derdas Verstarkungselement umschliefenden
oder einhillenden Ummantelung bestehen.

[0017] Insbesondere kann das Verstarkungselement
einen in Langsrichtung kontinuierlichen Durchmesser
oder kontinuierlichen Querschnitt aufweisen. Ferner
kann sich das Verstarkungselement parallel bzw. kon-
zentrisch zur Langserstreckung des Schafts erstrecken.
Hierdurch kann der Schaft besonders hohe Zugkrafte
oder auch Druckkrafte als auch Scherkrafte im Einbauzu-
stand zwischen dem ersten und dem zweiten Betonkor-
per Ubernehmen und entsprechende Krafte zwischen
den beiden Betonkérper tbertragen.

[0018] Nach einer weiteren Ausfiihrungsform sind zu-
mindest das erste Langsende des Verstarkungselement
und das zweite Langsende des Verstarkungselements
vollstandig von der Ummantelung umschlossen. Auf
diese Art und Weise kann zumindest in Langsrichtung
des Schafts betrachtet eine formschlissige Verbindung
zwischen dem Verstarkungselement und der Ummante-
lung bereitgestellt werden. Bei einigen Ausfuhrungsfor-
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men kann sich die Ummantelung etwa durchgangig vom
ersten Langsende des Schafts bis zum zweiten Langs-
ende des Schafts erstrecken, sodass zumindest in
Langsrichtung betrachtet das Verstarkungselements
vollstdndig von der Ummantelung umschlossen, bzw.
von der Ummantelung umgeben ist.

[0019] Nach einer weiteren Ausfiihrungsform ist vor-
gesehen, dass das Verstarkungselement in der Einbau-
situation des Verbindungselements in, bzw. zwischen
den beiden Betonkdrpern keinerlei direkten Kontakt
zum Betonkorper hat. Auf diese Art und Weise kann eine
besonders gute thermische Isolation zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Betonkorper bereitgestellt werden.
[0020] Nach einer weiteren Ausflihrungsform weist
das Verstarkungselement einen Metallkorper auf oder
es ist von einem Metallkorper gebildet. Das Verstar-
kungselement kann insbesondere einen Metallkdrper
aus Stahl, Edelstahl oder Eisen aufweisen, welcher zu-
mindest bereichsweise oder abschnittsweise, gegebe-
nenfalls auch vollstdndig von der Ummantelung um-
schlossen ist. Der Metallkorper, bzw. das Verstarkungs-
element kdnnen dem Verbindungselement ein auf3eror-
dentlich hohes Mal} an Festigkeit und Steifigkeit verlei-
hen und somit eine besonders stabile lastiibertragende
Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Be-
tonkorper bereitstellen.

[0021] Nach einer weiteren Ausfiihrungsform sind der
Metallkérper und die Ummantelung stoffschlissig mit-
einander verbunden. Insbesondere kann die Ummante-
lung an den Metallkérper angeformt sein, sodass eine
Innenoberflaiche der Ummantelung miteiner AuRenober-
flache des Verstarkungselement unmittelbar in Kontakt
ist.

[0022] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Verbin-
dungselement weist das Verstarkungselement eine mit
der Ummantelung in Kontakt stehende AuRenoberflache
auf, die einen Mittenrauwert R, >3 um, R, >5 um, R, >
10 um, R, >15 um, R, > 20 um oder R, >25 um aufweist.
Bei weiteren Ausfiihrungsformen kann die Auf3enober-
flache des Verstarkungselements auch eine Riffelung
oder dergleichen Oberflachenstruktur aufweisen, wobei
die Riffelung geometrische Erhebungen und/oder Ver-
tiefungen mit einer Amplitude im Bereich mehrerer 100
wm oder sogar Millimeter aufweisen kann. Eine derart
raue Aulenoberflaiche des Verstarkungselements be-
glinstigt eine stoffschliissige Verbindung zwischen
dem Verstarkungselement und der Ummantelung. Auf
diese Art und Weise kann eine besonders feste wechsel-
seitige Verbindung zwischen dem Verstarkungselement
und der Ummantelung bereitgestellt werden, die es er-
moglicht, eine besonders gute Kraftlibertragung vom
Betonkdérper auf das Verstarkungselement und vom Ver-
starkungselement auf den jeweils anderen Betonkdrper
bereitzustellen.

[0023] Nach einer weiteren Ausgestaltung ist das Ver-
starkungselement stoffschlliissig mit der Ummantelung
verbunden. Hierbei kdnnen insbesondere die aneinan-
der angrenzenden Oberflachen oder Grenzflachen zwi-
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schen dem Verstarkungselement und der Ummantelung
kénnen quasi stoffschliissig miteinander verbunden
sein.

[0024] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Verbin-
dungselement ist der Quotient Q der Warmeleitfahigkeit
des Materials des Verstarkungselements und der War-
meleitfahigkeit des Materials der Ummantelung Q >80,
Q>100, Q>200 oder Q>300. Je groRer der Quotient Q,
d.h. je groRer der Unterschied zwischen den Warme-
leitfahigkeiten der Materialien fir das Verstarkungsele-
ment und der Ummantelung ist, desto besser ist die
thermische Isolation des Verstarkungselements, mithin
des gesamten Verbindungselements.

[0025] Bei einigen Ausfiihrungsbeispielen kann die
Warmeleitfahigkeit des Verstarkungselements A, groRer
als 15 W/(m*K), &y, > 20 W/(m*K), &y, > 40 W/(m*K), A, >
60 W/(m*K) oder A, > 75 W/(m*K) sein.

[0026] Die Ummantelung, d.h. das Material der Um-
mantelung kann hingegen eine Warmeleitfahigkeit 2,
aufweisen, die kleiner als 1 W/(m*K), kleiner als 0.5
W/(m*K), oder wobei A(; < 0.25 W/(m*K) ist.

[0027] Nach einer weiteren Ausfiihrungsform des Ver-
bindungselement ist die Querschnittsflache des Verstar-
kungselements im Bereich des langserstreckten Schafts
kleiner als die Querschnittsfliche der Ummantelung. Auf
diese Art und Weise kann eine thermische Isolation
nochmals begunstigt und verbessert werden. Bei einigen
Ausfiihrungsformen kann die Querschnittsflache der
Ummantelung grofRer als das 1,5-Fache, gréRer als
das 2,0 - Fache oder groRer als das 2.5-Fache oder
sogar groRer als das 3,0-Fache der Querschnittsflache
des Verstarkungselements sein. Je gréRer der Quer-
schnittsunterschied, desto besser kann das Verstar-
kungselement thermisch isoliert sein.

[0028] Nach einer weiteren Ausfiihrungsform des Ver-
bindungselement weist die Ummantelung einen Kunst-
stoff-Spritzgusskorper auf. Als Kunststoffmaterialien
kommen thermoplastische Kunststoffe, etwa Polypropy-
len, Polyethylen, Polyamid oder Polycarbonat sowie hie-
raus gebildeten Materialmischungen infrage.

[0029] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Verbin-
dungselements ragt am ersten Langsende des Schafts
ein als Standful fungierender Schenkel ab. Der Schen-
kel kann sich hierbei unter einem Winkel von etwa 90°
oder unter einem Winkel von gréfier 90° bis etwa 120°
erstrecken. Der als StandfuR fungierende Schenkel bil-
det zusammen mit dem langserstreckten Schaft etwa
eine L-formigen Grundgeometrie fiir das Verbindungs-
element. Der vom ersten Langsende abragende Schen-
kel kann dem Schaft abgewandt ein freies Ende auf-
weisen. Der Schenkel kann dem Schaft zugewandt eine
Oberseite und dem Schenkel abgewandt eine Unterseite
sowie sich zwischen den Ober- und Unterseiten erstre-
ckende Wangen aufweisen.

[0030] An der Oberseite kann der Schenkel beispiels-
weise eine Riffelung oder eine geriffelte Struktur aufwei-
sen, die zur Aufnahme oder zur Anlage einer Bewehrung,
typischerweise eines Bewehrungsstabs dienen kann.
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Der Schenkel kann insoweit eine besonders stabile Mon-
tage auf einer Schalungsflache zur Bildung des ersten
Betonkodrpers bereitstellen. Die Unterseite des Schafts
fungiert hierbei als Aufstandsflache auf einer Schalung
zur Bildung des ersten Betonkdrpers. Die Oberseite des
Schenkels kann als Auflage oder Stiitze fiir die in den
ersten Betonkodrper einzubettende Bewehrung bilden,
wobei die Bewehrung hierbei zum stabilen Stand des
Verbindungselements beitrégt bevor die entsprechende
Schalung mitflieRfahigem Beton zur Fertigung der ersten
Betonschale gefllt wird. Der langserstreckte Schaft er-
streckt sich typischerweise in etwa senkrecht zur Ebene
der Schalung, d.h. in etwa parallel zu einer Flachen-
normalen der Schalung und/oder des plattenférmigen
Betonkorpers.

[0031] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Verbin-
dungselements erstreckt sich am ersten Langsende des
Schafts ein sich in einer ersten Richtung quer oder senk-
recht zum Schaft nach aulen gerichteter Stutzfull mit
einem ersten Fuflabschnitt und mit einem zweiten Ful3-
abschnitt. Der erste und der zweite FuRabschnitt kdnnen
sich beispielsweise in einer Richtung senkrecht zu der-
jenigen Ebene erstrecken, die von der Langsrichtung des
Schafts und von der Langsrichtung des Schenkels auf-
gespannt wird.

[0032] Der erste FuRBabschnitt kann in Bezug auf eine
zweite Richtung quer oder senkrecht zum Schaft versetzt
zum zweiten FuRabschnitt angeordnet oder ausgebildet
sein. Die zweite Richtung quer oder senkrecht zum
Schaft kann sich in etwa parallel oder entlang der Langs-
erstreckung des Schenkels erstrecken oder mit der
Langserstreckung des Schenkels zusammenfallen oder
unter einem vergleichsweise kleinen geringen Winkel
(<30°) von der Langsrichtung des Schenkels abragen.
[0033] Die erste Richtung (y) kann im Wesentlichen
senkrecht zur Langserstreckung des Schafts und senk-
recht zur zweiten Richtung (x) ausgerichtet sein. Die
zweite Richtung (x) kann im Wesentlich senkrecht zur
ersten Richtung (x) und senkrecht zur Langserstreckung
des Schafts ausgerichtet sein.

[0034] Die versetzte Anordnung von erstem und zweit-
em FuBabschnitt ermdglicht eine Art geschuppte oder
ineinander geschaltete Uberlappende Anordnung meh-
rerer StutzfiRe, wenn etwa zwei baugleiche Verbin-
dungselemente nebeneinander angeordnet und optional
miteinander verbunden werden, um beispielsweise eine
nachfolgend noch beschriebene Verbindungsanordnung
zu bilden.

[0035] Nach einer weiteren Ausgestaltung weist das
Verbindungselement zumindest ein Verbindungsglied
auf, welches sich quer zur Langserstreckung des Schafts
und/oder quer zur Langserstreckung des Schenkels er-
streckt und welches an einem ersten Ende ein Steckteil
und an einem gegenulberliegenden zweiten Ende eine
komplementar zum Steckteil ausgebildete Buchse auf-
weist. Das Verbindungsglied kann eine geradlinige
langserstreckte Formgebung aufweisen. Es kann sich
in etwa senkrecht zur Langserstreckung des Schafts



7 EP 4 528 046 A1 8

erstrecken und an radial gegeniberliegenden Aufien-
seiten des Schafts vom Schaft hervorstehen, sodass
nebeneinander angeordnete Verbindungselemente Uber
entsprechende Verbindungsglieder mechanisch mitei-
nander verbunden werden koénnen, etwa indem das
Steckteil eines ersten Verbindungselements in eine kom-
plementar ausgestaltete Buchse eines zweiten Verbin-
dungselement eingesteckt wird. Auf diese Art und Weise
kann das Verbindungsglied eine Art Steckverbindung
zwischen baugleichen und nebeneinander anzuordnen-
den Verbindungselementen bereitstellen. Mittels des
Verbindungsglieds kdénnen mehrere Verbindungsele-
mente zur Bildung einer Verbindungsanordnung neben-
einander angeordnet und unmittelbar miteinander ver-
bunden werden. Auf diese Art und Weise kann auf unter-
schiedliche Lastanforderungen fir die Bildung einer last-
Ubertragenden Verbindung zwischen dem ersten und
dem zweiten Betonkdrper reagiert werden.

[0036] Die Festigkeit und Stabilitat einer Verbindungs-
anordnung, welche mehrere Verbindungselemente auf-
weist kann gegenlber einem einzelnen Verbindungsele-
ment gesteigert, quasi sogar verdoppelt werden. Ferner
ist es mdglich, nicht nur zwei, sondern auch drei oder
noch weitere, etwa sogar vier oder finf gleichartige Ver-
bindungselemente (iber ihre jeweiligen Verbindungsglie-
der unmittelbar miteinander zu verbindenden um eine
entsprechend dimensionierte Verbindungsanordnung zu
bilden.

[0037] Nach einer weiteren Ausgestaltung weist der
Schafteinen sich quer zur Langserstreckung des Schafts
erstreckenden flanschartigen Teller auf. Die Ebene des
Tellers, mithin eine Flachennormale des Tellers kann sich
in etwa parallel zur Langserstreckung des Schafts er-
strecken. Es koénnen insbesondere auch mehrere sol-
cher flanschartigen Teller, etwa an oder nahe dem ersten
Langsende sowie an oder nahe dem zweiten Ladngsende
des Schafts vorgesehen sein. Der flanschartige Teller ist
von Vorteil derart vom freien Ende des langserstreckten
Schafts beabstandet, dass er in Bezug auf die Langser-
streckung des Schafts in etwa mittig im jeweiligen Beton-
korper zu liegen kommt.

[0038] Der flanschartig vom AuRenumfang des
Schafts abragende Teller ermdglicht eine besonders
gute formschlissige Verbindung mit dem Betonkorper,
welcher den Teller entsprechend umschlieRt. Uber den
nach auen vom Schaft abragenden Teller kdnnen ins-
besondere Zug- und Druckkrafte zwischen den beiden
Betonkorper Ubertragen werden.

[0039] Nach einem weiteren Aspekt betrifft die vorlie-
gende Erfindung eine Verbindungsanordnung zur last-
Ubertragenden Verbindung eines ersten Betonkorpers
mit einem zweiten Betonkdrper. Die Verbindungsanord-
nung weist zumindest ein erstes zuvor beschriebenes
Verbindungselement und ein zweites zuvor beschriebe-
nes Verbindungselement auf, wobei das erste und das
zweite Verbindungselement im Wesentlichen baugleich
ausgestaltet sind. Die Verbindungselemente sind in einer
Richtung quer oder senkrecht zur Langserstreckung des
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Schafts des ersten Verbindungselements nebeneinan-
der angeordnet und miteinander verbunden. Eine wech-
selseitige Verbindung zwischen erstem und zweitem
Verbindungselement kann hierbei Uber die zuvor be-
schriebenen Verbindungsglieder von erstem und zweit-
em Verbindungselement erfolgen. Diese kénnen bei-
spielsweise nach Art einer Steckverbindung miteinander
verbunden werden. Bei einer weiteren Ausfiihrungsform
des Verbindungsanordnungist schlieRlich ein drittes Ver-
bindungselement vorgesehen, welches neben der be-
schriebenen Verbindungsanordnung angeordnet und
wie zuvor beschrieben etwa mittels des Verbindungsg-
lieds mit den beiden lbrigen Verbindungselementen ver-
bunden ist.

[0040] Die Verbindungselemente der Verbindungsan-
ordnung sind hierbei nebeneinander und sozusagen in
Reihe angeordnet. Bei etwa insgesamt drei Verbin-
dungselementen der Verbindungsanordnung bildet ein
erstes Verbindungselement ein etwa links liegendes au-
Reres Verbindungselement. Das zweite Verbindungsele-
ment bildet ein mittiges Verbindungselement und das
dritte Verbindungselement bildet z.B. eine rechts liegen-
des aulleres Verbindungselement. Das zweite Verbin-
dungselement befindet sich hierbei zwischen dem ersten
Verbindungselement und dem dritten Verbindungsele-
ment. Das erste Verbindungselement ist Gber das zweite
Verbindungselement mit dem dritten Verbindungsele-
ment verbunden. Es besteht insoweit zwischen dem
ersten und dem zweiten Verbindungselementen nur eine
mittelbare Verbindung Uber das zweite Verbindungsele-
ment, welches sich zwischen dem ersten und dem dritten
Verbindungselement befindet.

[0041] Die Verbindungsanordnung kann vorkonfektio-
niert und je nach mechanischer Lastanforderung fir die
Herstellung eines einen ersten und einen zweiten Beton-
kérpers aufweisenden Fertigbetonelements konfigurier-
te oder konfektioniert werden. Je nach Lastanforderung
kann die Verbindungsanordnung zwei, drei oder auch 4
einzelne Verbindungselemente aufweisen, die etwa tber
die zuvor beschriebenen Verbindungsglieder wechsel-
seitig miteinander verbunden werden kénnen. Die Ver-
bindungsanordnung fungiertinsoweit als eine eigenstan-
dige Baueinheit oder als eine eigenstandige Baugruppe,
welche die Handhabung mehrerer einzelner Verbin-
dungsanordnungen fir die Herstellung eines entsprech-
enden Fertigbetonelements vereinfacht.

[0042] Nach einem weiteren Aspekt betrifft die vorlie-
gende Erfindung schlieBlich ein Fertigbetonelement,
welches eine erste Betonschale mit einem ersten Beton-
korper und eine zweite Betonschale mit einem zweiten
Betonkdrper sowie zumindest ein zuvor beschriebenes
Verbindungselement oder zumindest eine zuvor be-
schriebene Verbindungsanordnung umfasst. Der Schaft
des Verbindungselements erstreckt sich hierbei quer
oder senkrecht zu einer Ebene der ersten Betonschale
und/oder quer oder senkrecht zu einer Ebene der zwei-
ten Betonschale. Das erste Langsende des Schafts des
Verbindungselements oder der Verbindungselemente ist
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im ersten Betonkorper eingebettet. Das zweite Langs-
ende des Schafts istim zweiten Betonkdrper eingebettet.
Das Verbindungselement oder die Verbindungselemen-
te bilden eine lastiibertragende Verbindung zwischen
dem ersten Betonkdrper und dem zweiten Betonkorper.
[0043] Eine lastibertragende Verbindung meint hier-
bei, dass die Verbindung derart stabil ist, dass etwa
zumindest die Gewichtskraft eines der beiden Betonkor-
per Uber das Verbindungselement, respektive tber meh-
rere in die Betonkdrper eingebettete Verbindungsele-
mente auf den jeweils anderen Betonkoérper Ubertragbar
ist.

[0044] Nach einer weiteren Ausfihrungsform sind die
Verbindungselemente oder die Verbindungsanordnung
derart konfiguriert, dass das von erstem und zweiten
Betonkorperund den Verbindungsanordnungen gebilde-
te Fertigbetonelement derart stabil ist, dass im Falle
eines mit Ortbeton zu verfullen Hohlraums zwischen
dem ersten und dem zweiten Betonkdrper die in die
Betonkorper eingebetteten Verbindungselemente eine
ausreichende Zugfestigkeit bereitstellen, die dem soge-
nannten Betonierdruck, d.h. dem nach aufl’en auf die
beiden Betonkdrper ausgehenden Druck flissigen und
in den Hohlraum zwischen erstem und zweitem Beton-
korper eingefligten Betons standhalt.

[0045] Typischerweise weist das Fertigbetonelement
eine Anzahl der zuvor beschriebenen Verbindungsele-
mente oder Verbindungsanordnungen auf, die in regel-
mafigen, unregelmalligen oder aquidistanten Abstan-
den Uber die Flache des ersten und des zweiten Beton-
korpers verteilt in die jeweiligen Betonkdrper eingebettet
und so eine mehrfache wechselseitige Verbindung zwi-
schen den Betonkdrpern bereitstellen. Die Verteilung der
Verbindungselemente oder Verbindungsanordnungen
Uber die Flache der Betonkorper oder Betonschalen
sowie die jeweilige Ausgestaltung der Verbindungsele-
mente oder Verbindungsanordnungen bestimmen sich
nach der GroRe und den Dimensionen der jeweiligen
Betonkorpers, des Fertigbetonelements als auch nach
dem jeweiligen Betonmaterial fiir den ersten und den
zweiten Betonkdrper.

[0046] Nach einer weiteren Ausfiihrungsform des Fer-
tigbetonelement sind Uber die Ebene der ersten Beton-
schale und/Uber die Ebene der zweiten Betonschale
mehrere Verbindungsanordnungen oder mehrere Ver-
bindungselemente verteilt angeordnet. Benachbart zu-
einander angeordnete Verbindungsanordnungen oder
Verbindungselemente sind dabeibezuglich einer entlang
des Schafts verlaufenden Drehachse in unterschiedli-
chen Drehrichtungen oder Ausrichtungen zueinander
ausgerichtet. Insbesondere kann der vom Schaft des
Verbindungselements abragende Schenkel dem Verbin-
dungselement eine L-férmigen Kontur verleihen. Be-
nachbart zueinander angeordnete und in die jeweiligen
Betonkorper eingebettete Verbindungselemente oder
Verbindungsanordnungen weisen hierbei unterschied-
liche Ausrichtungen des Schenkels auf. Der langserst-
reckte Schaft der Verbindungselemente erstreckt sich

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

typischerweise parallel zur Flachennormalen der Ebene
der plattenartigen Betonschalen oder Betonkdrper. Der
langserstreckte Schaft fungiert hierbei sozusagen als
Drehachse oder féllt mit einer Drehachse fur die unter-
schiedlichen Ausrichtungen der benachbart zueinander
angeordneten Verbindungsanordnungen oder Verbin-
dungselemente zusammen.

[0047] Ein erstes Verbindungselement kann beispiels-
weise einen in Bezug auf die Drehachse bei 0° ausge-
richteten Schenkel aufweisen. Ein benachbart hierzu
angeordnetes Verbindungselement kann einen um 90°
oder 180° hierzu gedrehten Schenkel aufweisen. Ein
weiteres Verbindungselement kann beispielsweise er-
neut um 90 oder um 180° gedreht sein. Ein weiteres
hierzu benachbart angeordnetes Verbindungselement
kann beispielsweise um 270° gedreht sein. Ferner ist
denkbar, dass benachbart zueinander angeordnete Ver-
bindungsanordnungen abwechselnd eine Ausrichtung
ihres Schenkels bei 0° und bei 90° aufweisen. Jene ge-
drehte oder in unterschiedlichen Ausrichtungen vorge-
sehene Anordnung benachbarter Verbindungselemente
oder Verbindungsanordnungen kann fiir die Lastiber-
tragung und Lasteinleitung in den jeweiligen Betonkér-
per, insbesondere in den ersten Betonkdrper von Vorteil
sein. Etwaige Zugkrafte, Druckkrafte oder auch Scher-
krafte kdnnen auf diese Art und Weise besonders homo-
gen zwischen dem ersten und dem zweiten Betonkorper
Ubertragen werden.

[0048] Nach einer weiteren Ausgestaltung ist das Fer-
tigbetonelement als Sandwichwand, als Nullwand oder
als kerngedammte Doppelwand ausgestaltet. Zwischen
der ersten und der zweiten Betonschale kann insbeson-
dere eine Zwischenschicht, etwa in Form einer thermi-
schen Isolationsschicht oderin Form einer Dammschicht
vorgesehen und ausgebildet sein. Diese kann als druck-
stabile thermische Isolationsschicht, beispielsweise ein
Polystyrol oder dergleichen druckstabile thermische Iso-
lationsmedien aufweisen. Ferner ist denkbar, dass die
Zwischenschicht Mineralwolle oder dergleichen Damm-
materialien aufweist oder enthalt. Ferner kann zwischen
der ersten Betonschale und der zweiten Betonschale ein
Hohlraum gebildet sein, sodass das Fertigbetonelement
als sogenanntes Betonhalbzeug ausgestaltet ist, wel-
ches mit seinem Hohlraum auf einer Baustelle montier-
bar oder anordenbar ist und wobei in einem nachfolgen-
den Schritt jener Hohlraum mit sog. Ortbeton ausbeto-
niert oder verfillt wird.

[0049] Nach einer weiteren Ausfiihrungsform ist der
erste Betonkodrper typischerweise als tragender Beton-
korper einer Doppelwand oder Sandwichwand ausge-
staltet und der zweite Betonkorper fungiert als Vorsatz-
schale oder Sichtschale.

[0050] Bei einigen Ausfihrungsformen kann der erste
Betonkdrper eine gréoRere Wandstéarke aufweisen als der
zweite Betonkorper.

[0051] Nach einem weiteren Aspekt ist ein Satz an
Verbindungselementen vorgesehen, wobei der Satz an
Verbindungselementen ein erstes zuvor beschriebenes
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Verbindungselement und ein zweites zuvor beschriebe-
nes Verbindungselement aufweist, wobei erste und zwei-
te Verbindungselemente jedoch unterschiedliche Di-
mensionen hinsichtlich der Lange ihres Schafts und
dementsprechend auch hinsichtlich der Léange ihres Ver-
starkungselements aufweisen. Insbesondere kann der
Satz Verbindungselemente eine Anzahl unterschiedlich
langer, bzw. unterschiedlich dimensionierter Verstar-
kungselemente umfassen, die fur die Herstellung und
Fertigung unterschiedlich dimensionierter Fertigbeton-
element jeweils vorgesehen und geeignet sind.

[0052] Mittels eines ganzen Satzes unterschiedlich
dimensionierter Verbindungselemente konnen unter-
schiedlich dimensionierte Fertigbetonelemente mit einer
ersten Betonschale und mit einer zweiten Betonschale
gefertigt werden. Fir unterschiedliche Starken oder Di-
cken der jeweiligen Betonkdrper oder Betonschalen als
auch fur unterschiedliche Abstande zwischen den fla-
chenmafig uberlappenden Betonschalen kdnnen als-
dann die jeweils infrage kommenden und entsprechend
dimensionierten Verbindungselemente aus dem bereit-
stehenden Satz an Verbindungselementen ausgewahlt
und fur die Fertigung des Fertigbetonelements verwen-
det werden.

[0053] Nach einer weiteren Ausflihrungsform kénnen
fur die Zwischenschicht, mithin die thermische Isolations-
schicht auch flissige oder beim Auftragen flieRfahige
Isolationsmedien Verwendung finden, die nach einem
Auftrag auf etwa die erste ausgehartete Betonschale
entsprechend aushartenden kénnen.

[0054] Dererste und/oder derzweite Betonkdrper kon-
nenim Wesentlichen plattenartig oder plattenférmig aus-
gebildet sein. Der erste und/oder der zweite Betonkdrper
kénnen zumindest auf einer Seite im Wesentlichen pla-
nar ausgebildet sein. Der erste und der zweite Beton-
korper sind typischerweise entlang der Fldchennormalen
einer Ebene des ersten oder des zweiten Betonkdrpers
voneinander beabstandet angeordnet. Der erste und der
zweite Betonkdrper kénnen flachenmafig ahnlich oder
identisch groR sein. Auch kénnen der erste und der
zweite Betonkorper quasi flachenlberdeckend zueinan-
der angeordnet und lediglich entlang einer Flachennor-
malen der Ebene des ersten Betonkorpers oder entlang
einer Flachennormalen einer Ebene des zweiten Beton-
koérpers aneinander angrenzend oder voneinander be-
abstandet angeordnet sein. Der erste und der zweite
Betonkorper kdnnen sich insbesondere parallel zueinan-
der erstrecken.

[0055] Derzweite Betonkdrperkanneinen Leichtbeton
aufweisen oder er besteht aus einem Leichtbeton. Auch
kann der erste Betonkorper einen Leichtbeton aufweisen
oder aus einem Leichtbeton bestehen. Bei weiteren Aus-
fihrungsformen kann zumindest einer der beiden Beton-
koérper aus einem herkdbmmlichen Schwerbeton gefertigt
oder gebildet sein.

[0056] Nach einer weiteren Ausgestaltung weist der
erste Betonkorper eine erste Rohdichte auf. Der zweite
Betonkorper weist eine zweite Rohdichte auf. Die erste
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und die zweite Rohdichte kdnnen im Wesentlichen iden-
tisch sein. Andere Ausgestaltungen sehen vor, dass die
erste und die zweite Rohdichte von erstem und zweitem
Betonkoérper unterschiedlich sind. Durch eine Verringe-
rung der Rohdichte kann typischerweise die thermische
Warmeleitfahigkeit des betreffenden Betonkdrpers he-
rabgesetzt werden, was fiir eine thermische Isolation von
Vorteil ist. Eine Erhohung der Rohdichte hat mitunter
zwar nachteilige Auswirkungen auf die Warmedammei-
genschaften des betreffenden Betonkdrpers. Allerdings
kénnen derartige Betonkdrper ein héheres Mal an stati-
scher Lastaufnahmekapazitat bereitstellen.

[0057] Der erste und der zweite Betonk&rper kénnen
sich nicht nur hinsichtlich ihrer (Trocken-) Rohdichte,
sondern auch hinsichtlich der Zusammensetzung ihrer
Betonmasse unterscheiden. So kdnnen dererste und der
zweite Betonkdrper grundsétzlich aus unterschiedlichen
oderauch aus ahnlichen, bzw. identischen Betonmassen
gefertigt sein.

[0058] So kann insbesondere der zweite Betonkorper
einen Leichtbeton, etwa in Form von Porenbeton, Sus-
pensionsbeton, und/oder nicht autoklavierten Porenbe-
ton aufweisen. Der Betonkdrper kann ferner im Wesent-
lichen aus Porenbeton, Suspensionsbeton, Leichtbeton
und/oder nicht autoklavierten Porenbeton bestehen.
[0059] Insbesondere nicht autoklavierter Porenbeton,
sogenannter  "non-autoclaved aerated concrete
(NAAC)"-Beton eignet sich flr eine besonders kosten-
glnstige Massenherstellung. Derartige Betonmateria-
lien kdnnen sich durch ein besonders niedriges spezifi-
sches Gewicht in einem Bereich von 500 kg/m3 bis 800
kg/m3 und durch eine geringe Warmeleitfahigkeit von
0,13 W/mK bis 0,5 W/mK auszeichnen. Ferner kann
das spezifische Gewicht in einem Bereich zwischen
350 kg/m3 bis 700 kg/m3 liegen. Die Warmeleitfahigkeit
kanninsbesondere auch in einem Bereich zwischen 0,08
W/mK bis 0,5 W/mK liegen. Insbesondere kann die War-
meleitfahigkeit des Leichtbetons weniger als 0,01 W/mK
betragen. Auch kdnnen derartige Porenbetonmaterialien
eine Druckfestigkeit im Bereich von 2,0 N/mm? bis 7,5
N/mm?2 aufweisen. Die Druckfestigkeit kann ferner in
einem Bereich von 1,5 N/mm2 bis 7,5 N/mm?2 liegen.
[0060] Bei Leichtbeton kann es sich um Betone mit
einem Raumgewicht zwischen 800 kg/m3 und 2000
kg/m3 handeln (gemaR der Deutschen Industrienorm
DIN 1045). Der Leichtbeton kann auch ein Raumgewicht
von weniger als 800 kg/m3, weniger als 700 kg/m3,
weniger als 500 kg/m3 oder weniger als 400 kg/m3 auf-
weisen. Leichtbeton kann eine Beimischung von Ge-
steinskérnungen mit hoher Porositat bzw. geringer Dich-
te aufweisen. Die Porositat der beigemischten Gesteins-
kérnung kann zwischen 60 Vol.-% und 90 Vol.-%, typi-
scherweise zwischen 70 Vol.-% und 85 Vol.-% betragen.
Die Gesteinskdrnung kann Blahton, Blahglas (recycel-
tes, gebranntes Glas), Blahschiefer, expandierte Perlite
oder Bimsstein oder hieraus gebildete Gemische auf-
weisen.

[0061] Nach einer weiteren Ausgestaltung kdnnen der
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erste Betonkorper und/oder der zweite Betonkorper eine
Faserverstarkung, etwain Form von dreidimensional und
homogen im Betonkdrper verteilt eingebetteten Stahl-
oder Polymerfasern aufweisen. Derartige Faserzusatze
kénnen die Nachrissbiegezugfestigkeit als auch die Duk-
tilitat des Betons, bzw. des Betonkdrpers verbessern.
Ferner kénnen Rostprobleme beseitigt und plastische
Schwindrisse im Beton reduziert werden.

[0062] Nach einer weiteren Ausgestaltung kann der
erste Betonkdrper und/oder der zweite Betonkodrper be-
wehrungsfrei, d.h. ohne eingebettete Bewehrungsmatte
oder Bewehrungsstabe ausgestaltet sein. Stattdessen
kann der betreffende erste und/oder zweite Betonkorper
eine Faserarmierung aufweisen. So kann zumindest ei-
ner von erstem und zweitem Betonkoérper einen soge-
nannten Stahlfaserbetonkérper oder Polymerfaserbe-
tonkérper aufweisen oder mittels sogenanntem Stahl-
faserbeton oder Polymerfaserbeton gefertigt sein. Durch
die Substitution von herkdmmlichen Bewehrungsmatten
oder Bewehrungsstaben mittels in die Betonmasse ein-
gebetteter Fasern kdnnen insbesondere das spezifische
Gewicht der jeweiligen Betonkorper als auch die Herstel-
lungskosten gegeniliber Betonkdrpern mit einer her-
kémmlichen Bewehrung umfassend Stahlmatten und/o-
der Stahlstabe reduziert werden.

[0063] Faserbetonkorper zeichnen sich ferner durch
eine Verbesserung ihres Widerstandes gegen das Ein-
dringen von Flussigkeiten, durch eine Erhéhung der
Schlagfestigkeit, durch eine Erhéhung des Verschleil-
widerstandes, ferner durch einen verbesserten Wider-
stand gegen StoRbeanspruchungen sowie durch ver-
bessertes Brandverhalten gegeniber herkémmlichen,
d.h. mit Bewehrungsmatten oder Bewehrungsstaben
versehenem Beton aus.

[0064] Bei anndhernd gleichbleibenden oder sogar
verbesserten mechanischen Eigenschaften kann z.B.
anstelle von 200 kg Bewehrung je Kubikmeter Beton
eine Beimischung von 3 - 6 kg , insbesondere etwa 4 -
5 kg Stahlfasern oder Polymerfasern je Kubikmeter Be-
ton vorgesehen sein.

[0065] Des Weiteren kdnnen auch oder insbesondere
die oben genannten Leichtbetone, die etwa mit einer
Gesteinskérnung umfassend Perlite und/oder Bims ver-
sehen sind, mit homogen im Betonkoérper verteilten
Stahlfasern oder Polymerfasern versetzt sein, wodurch
das spezifische Gewicht und auch die Herstellungskos-
ten derartiger Betonkdrper gegentiber Betonkdrpern mit
einer herkdmmlichen Bewehrung umfassend Stahimat-
ten und/oder Stahlstabe weiter reduziert werden kann.
[0066] Das hier vorgesehene Fertigbetonelement
kann vielseitig, insbesondere aber als Wandelement
oder auch als Dachelement implementiert sein. Weitere
Ausgestaltungen und Verwendungsformen etwa als Bo-
den- oder Deckenelement sind ebenfalls denkbar. Fir
die jeweiligen Warmedamm- und Lastanforderungen
kdénnen die erste Betonschale und die zweite Betonscha-
le je nach vorgesehenem Verwendungszweck des Fer-
tigbetonelements hinsichtlich ihrer jeweiligen Rohdichte
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designt oder angepasst sein.

[0067] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Fertig-
betonelements ist die erste Rohdichte des ersten Beton-
korpers groRer als die zweite Rohdichte des zweiten
Betonkoérpers. Mithin weist der zweite Betonkorper ein
geringeres spezifisches Gewicht als der erste Betonkor-
per auf. Hierbei ist insbesondere vorgesehen, dass der
erste Betonkdrper sozusagen als Tragstruktur fir das
Fertigbetonelement fungiert und tberwiegend die sta-
tisch an dem Fertigbetonelement anliegende Last tber-
tragt oder aufnimmt, wahrend der zweite Betonkdrper
vorwiegend thermischen Isolationszwecken dient und
beispielsweise als Vorsatzschale fir den ersten Beton-
korper fungiert.

[0068] Nach einer weiteren Ausgestaltung betragt die
erste Rohdichte des ersten Betonkdrpers 400 kg/m3 - 2
000 kg/m3, 800 kg/m3 - 1 500 kg/m3, 1 000 kg/m3 - 1 300
kg/m3 oder 1 150 kg/m3 -1 250 kg/m3. Von Vorteil weist
der erste Betonkdrper der ersten Betonschale eine Tro-
ckenrohdichte von etwa 1 200 kg/m3 auf. Ein solcher
Betonkdrper aus Leichtbeton kann die an das Fertig-
betonelement gestellten statischen Lastanforderungen
typischerweise vollends erfillen.

[0069] Nach einer weiteren Ausgestaltung betragt die
zweite Rohdichte des zweiten Betonkérpers 300 kg/ms3 -
1 400 kg/m3, 750 kg/m3 - 1 250 kg/m3, 300 kg/m3 - 600
kg/m3 oder 400 kg/m3 - 500 kg/m3. Insoweit ist die Tro-
ckenrohdichte des zweiten Betonkdrpers typischerweise
deutlich geringer als die Trockenrohdichte des Leicht-
betons des ersten Betonkdérpers. In einem Gebaude oder
in einer Gebaudegeschossstruktur kann das Fertigbe-
tonelement mit seinem zweiten Betonkdrper quasi als
Vorsatzschale oder als AuRenhaut fungieren, insbeson-
dere wenn das Fertigbetonelement als Auenwandele-
ment oder als Dachelement eines Gebaudes oder eines
Gebaudegeschosses implementiert sein sollte.

[0070] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Fertig-
betonelements weist der fir den ersten und/oder fur den
zweiten Betonkorper vorgesehene Leichtbeton pro Ku-
bikmeter zwischen 100 - 200 kg expandierte Perlite auf.
Perlite fungieren hierbei als Zuschlagstoff fiir den Leicht-
beton. Der Leichtbeton ist dabei typischerweise ohne
Sand oder Kieszusatz ausgebildet und kann ohne je-
glichen Sand- oder Kieszusatz hergestellt werden. Der
Leichtbeton kann als Perlitbeton auf einer flieRbaren,
sedimentstabilen Wasser-Bindemittel-Suspension mit
dem Leichtbeton-Zuschlagstoff Perlite hergestellt sein
Der Leichtbeton hat dabei vergleichbare Eigenschaften
wie ein Normalbeton C25/30. Er hat aber ein wesentlich
geringeres Gewicht, namlich eine Trockenrohdichte zwi-
schen 400 und 2 000 kg/m3. Nach einer weiteren Aus-
gestaltung des Fertigbetonelements weist der Leichtbe-
ton pro Kubikmeter zwischen 300 - 400 kg eines Stein-
mehls, insbesondere eines Kalksteinmehls auf.

[0071] Typischerweise weist der Leichtbeton sowohl
expandierte Perlite als auch ein Steinmehl, typischer-
weise ein Kalksteinmehl auf. Das Gewichtsverhaltnis von
Kalksteinmehl zu expandierten Perliten kann etwa 2 : 1
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betragen. Der Leichtbeton kann eine Druckfestigkeit zwi-
schen 30 und 40 N/mm?2 aufweisen.

[0072] DurchVerwendung von Perlitenin Kombination
mit einem Kalksteinmehl oder einem Steinmehl allge-
mein, kann eine deutliche Reduzierung von Zement im
Leichtbeton erreicht werden. Eine Reduzierung von Ze-
ment geht ferner mit einer deutlichen Reduzierung des
CO,-FuRabdrucks fir die Herstellung solcher Fertigbe-
tonelemente einher.

[0073] Nach einer weiteren Ausgestaltung wird der
Leichtbeton fur das Fertigbetonelement unter Verwen-
dung von Hochleistungsmischern und unter Durchflh-
rung einer kolloidalen Mischtechnik bei vergleichsweise
hohen Umdrehungsgeschwindigkeiten der Komponen-
ten Wasser, Additive, Zement, Kalksteinmehl und Perlite
homogen gemischt. Die kolloidale Mischtechnik kann
beispielsweise eine Hydration der so gebildeten Zement-
suspension beschleunigen bzw. in ihrem Ergebnis qua-
litativ verbessert werden.

[0074] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Fertig-
betonelements ist zwischen dem ersten Betonkorper und
dem zweiten Betonkdrper zur thermischen Isolation eine
Zwischenschicht angeordnet. Die Zwischenschicht kann
nach einer weiteren Ausgestaltung insbesondere als
thermische Isolationsschicht ausgestaltet sein. Die Zwi-
schenschicht kann bei einigen Ausfuhrungsformen des
Fertigbetonelements als Hohlraum ausgestaltet sein,
welcher von der Verbindungsstruktur durchsetzt wird.
[0075] Nach einer weiteren Ausgestaltung weist die
Zwischenschicht eine Mineralwolle und/oder eine druck-
stabile thermische Isolationsschicht auf. Druckstabile
thermische Isolationsschichten kdnnen insbesondere
ein druckstabiles Material, wie zum Beispiel Polystyrol
oder dergleichen Dammstoffe aufweisen. Ist eine isolie-
rende Zwischenschicht zwischen dem ersten und dem
zweiten Betonkdrper vorgesehen, so durchsetzt die Ver-
bindungsstruktur jene isolierende Zwischenschicht.
[0076] Das Fertigbetonelement kann bei Ausgestal-
tung einer isolierenden Zwischenschicht zwischen der
ersten Betonschale und der zweiten Betonschale als ein
sogenanntes Sandwich-Fertigbetonelement ausgebildet
sein.

[0077] Nach einer weiteren Ausgestaltung weist der
erste Betonkorper senkrecht zur Ebene der ersten Be-
tonschale eine erste Wandstarke auf. Der zweite Beton-
korper weist senkrecht zur Ebene der zweiten Beton-
schale eine zweite Wandstarke auf. Die erste Wandstar-
ke ist typischerweise groRer als die zweite Wandstarke.
[0078] Die Wandstarke des ersten Betonk&rpers, mit-
hin die Wandstarke der ersten Betonschale kann typi-
scherweise zwischen 100 mm und 280 mm betragen.
Von Vorteil betragt sie 115 mm bis 250 mm. Die Wand-
starke kann je nach Einsatzzweck des Fertigbetonele-
ments variieren. Das heiRt, fur verschiedene Einsatz-
zwecke kann das Fertigbetonelement hinsichtlich der
Wandstarke des ersten Betonkorpers und/oder des zwei-
ten Betonkdrpers individuell an die jeweiligen statischen
und thermischen Anforderungen angepasst sein.
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[0079] Dadurch dass die erste Wandstarke groRer ist
als die zweite Wandstarke kann der erste Betonkdrper
selbst bei Implementierung identischer Betonzusam-
mensetzungen fur den ersten und den zweiten Beton-
korper ein héheres Mal an statischer Lastaufnahme-
kapazitat als der zweite Betonkdrper bereitstellen. Inso-
weit fungiert der erste Betonkdrper als derjenige Teil des
Fertigbetonelements, (iber welchen eine statische Last-
aufnahme oder Lastubertragung im Einbauzustand im
Bauwerk tberwiegend erfolgt.

[0080] Insbesondere bei einer Implementierung als
Sandwich-Wandelement weist der erste Betonkorper
typischerweise eine Wandstarke von 100 mm - 180
mm, vorzugsweise von 115 mm - 160 mm auf. Die Tro-
ckenrohdichte des Leichtbetons des ersten Betonkdr-
pers kann in einem Bereich von 1 200 kg/m3 liegen.
Als thermische Isolationsschicht kommt insbesondere
eine Isolierung aus Mineralwolle infrage. Die Dicke jener
Schicht kann zwischen 50 mm und 250 mm, oder zwi-
schen 150 mm und 250 mm betragen. Die Schichtdicke
derthermischen Isolationsschicht kann auch 200 mm bis
220 mm betragen.

[0081] Derzweite Betonkdrper kann einen Leichtbeton
mit einer Rohdichte zwischen 400 kg/m3 und 500 kg/m3
aufweisen. Die Wandstarke des zweiten Betonkorpers
kann typischerweise 50 mm bis 90 mm oder 60 mm bis 90
mm, ggf. auch 70 mm bis 80 mm betragen.

[0082] Die hier beschriebenen Fertigbetonelemente
kénnen insbesondere die energetischen Anforderungen
fur energieeffizientes Bauen nach den vorgegebenen
Standards und Normen der Kreditanstalt fir Wiederauf-
bau (KfW) bzw. der in der Bundesrepublik Deutschland
geltenden Energieeinsparverordnung EnEvinderzum1.
Juli 2020 gltigen Form erfiillen.

[0083] Die hierin beschriebenen Fertigbetonelemente,
kénnen, insbesondere wenn sie als Aulenwand oder als
Geschossdecke ausgestaltet sind z.B. einen Warme-
durchgangskoeffizienten U von weniger als 0.20
W(/m2K) aufweisen.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0084] Weitere Ziele, Merkmale sowie vorteilhafte
Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung werden in
der nachfolgenden Beschreibung diverser Ausfiihrungs-
beispiele anhand der Zeichnungen erlautert. Hierbei zei-
gen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Aus-
fuhrungsbeispiels eines Verbindungsele-
ment,

Fig. 2 eine weitere perspektivische Darstellung des
Verbindungselement gemaf Fig. 1,

Fig. 3 eine Frontalansicht des Verbindungsele-
ments,

Fig. 4 einen Querschnitt A-A durch das Verbin-
dungselement gemal Fig. 3,

Fig. 5 einen Querschnitt B-B durch den Schaft des
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Verbindungselements,

ein weiteres Ausflhrungsbeispiel eines Ver-
bindungselements, welches eine groRere Er-
streckung in Langsrichtung als das Verbin-
dungselement gemaR der Figuren 1 bis 5 auf-
weist,

ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel eines ver-
gleichsweise kurz, bzw. klein ausgestalteten
Verbindungselements,

ein Ausfliihrungsbeispiel einer insgesamt drei
Verbindungselemente aufweisenden Verbin-
dungsanordnung in perspektivischer Darstel-
lung,

eine weitere perspektivische Darstellung der
Verbindungsanordnung gemaRg Fig. 8,

einen Querschnitt durch ein Fertigbetonele-
ment mit erstem und zweitem Betonkérper,
welche mittels mehrerer Verbindungsele-
mente, bzw. mehrerer Verbindungsanord-
nungen strukturell miteinander verbunden
sind,

einen weiteren Querschnitt durch das Fertig-
betonelement geman Fig. 10 und

eine Draufsicht auf das Fertigbetonelement
mit darin angedeuteten Verbindungselemen-
ten, respektive Verbindungsanordnungen.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Detaillierte Beschreibung

[0085] Das in den Figuren 1 bis 5 in unterschiedlichen
Darstellungen gezeigte Verbindungselement 40 weist
einen langserstreckten Schaft41 und einen hiervon unter
einem vorgegebenen Winkel abragenden Schenkel 80
auf. Der langserstreckte Schaft 41 weist ein untenlie-
gendes erstes Langsende 42 und ein gegenuberliegen-
des oberes Langsende 43 auf. Der langserstreckte
Schaft 41 weist eine geradlinige Geometrie auf. Wie
insbesondere in den Figuren 4 und 5 gezeigt weist das
Verbindungselement 40 im Bereich des Schafts 41 ein
Verstarkungselement 50 in Form eines langserstreckten
Stabs 51 auf. Ein erstes Langsende 52 des Stabs 51
befindet sich hierbei an oder nahe dem ersten Langs-
ende 42 des Schafts 41. Das gegeniiberliegende Langs-
ende 53 des Stabs 51 kommt in etwa im Bereich des
zweiten Langsendes 43 des Schafts 41 zu liegen.

[0086] Mithin kann der Stab 51 nahezu vollstandig von
einer Ummantelung 60 umschlossen sein, welche im
Wesentlichen die AuRenkontur zumindest des langserst-
reckten Schafts 41 bildet. Die Ummantelung 60 weist ein
Material auf, welches eine Warmeleitfahigkeit A, auf-
weist, die geringer ist als die Warmeleitfahigkeit A,, des
Verstarkungselements 50. Bei dem Verstarkungsele-
ments 50 kann es sich um einen Metallkérper 54 handeln.
Der Metallstab 51 kann insbesondere aus Stahl oder
Eisen gefertigt sein oder hieraus bestehen. Insoweit
kann das Verstarkungselement 50 dem gesamten Schaft
41 und damit auch dem gesamten Verbindungselement
40 ein erhdhtes MalR an Festigkeit und Steifigkeit ver-
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leihen.

[0087] Die Ummantelung 60 weistinsbesondere einen
Spritzgusskorper 61 aus einem spritzgussfahigen Kunst-
stoff, etwa Polyamid, Polypropylen, Polyethylen, Poly-
carbonat oder hieraus gebildete Materialmischungen,
ggf. auch mit einer Faserverstarkung auf. Der Spritz-
gusskorper 51, mithin die Ummantelung 60 fungiert so-
zusagen als thermische Isolation fiir das Verstarkungs-
element 50. Der Querschnitt des Schafts 41 kann insge-
samt vier etwa kreuzartig zueinander ausgerichtete Ste-
gabschnitte 62, 63, 67, 68 aufweisen, die sich radial nach
aulRen von der Langserstreckung des innenliegenden
Verstarkungselements 50 erstrecken. Die Stegabschnit-
te 62, 63, 67, 68 kdnnen jeweils radial nach auRen vom
Zentrum des Schafts 41 abragen. Die Stegabschnitte 62,
63, 67, 68 kdonnen eine im Wesentlichen identische Kon-
tur aufweisen und in Umfangsrichtung betrachtet in etwa
aquidistant in einem Abstand von etwa 90° zueinander
angeordnet und ausgerichtet sein. Innenliegend und dort
wo die Stegabschnitte radial nach innen aneinander an-
grenzen kénnen einzelne Querstreben 69 zwischen den
aneinander angrenzenden Stegabschnitten 62, 63, 67,
68 vorgesehen sein, die die Stabilitat der Stegabschnitt
62, 63, 67, 68 und somit des gesamten Schafts 41 ver-
starken kénnen.

[0088] Ferner kénnen im Bereich einzelner Stegab-
schnitte 62, 63, 67, 68 auch vereinzelt Durchgangsoff-
nungen 58 ausgebildet sein, die in einer Einbausituation
in einem jeweiligen Betonkérper 11, 21 oder in einer
entsprechenden Betonschale 10, 20 von zunachst flie3-
fahigem und sodann aushéartbarem Beton durchsetzt
oder umschlossen werden kénnen, wodurch die Haftung
und wechselseitige Verbindung zwischen der Ummante-
lung 60 und dem umschlieBenden Betonkorper 11, 21
nochmals verbessert werden kann.

[0089] In einem vorgegebenen Abstand zum freien
Ende des ersten Langsendes 42 und des zweiten Langs-
endes 43 weist der Schaft 41 radial nach auf3en abra-
gende flanschartig ausgestaltete Teller 64, 66 auf. Jene
nach auRen abragende Struktur der Teller 64, 66 ver-
bessert die Verankerung des Verbindungselements 40
im jeweiligen Betonkérper 11, 21. Radial auf3en liegend
und den jeweiligen Teller quasi zentrisch und radial
durchsetzend weisen die beiden Teller 64, 66 jeweils
ein Verbindungsglied 70, 71 auf, welches an einem ers-
ten Langsende 73 ein Steckteil 75 und an einem gegen-
Uberliegenden Langsende 74 eine hierzu komplementar
ausgestaltete Buchse 76 aufweist.

[0090] Der Teller 66, bzw. dessen Verbindungsglied 71
ist hierzu entsprechend ausgestaltet. Die Verbindungs-
glieder 70, 71 ermdglichen die Bildung einer Steckver-
bindung, wenn gleichartige bzw. baugleiche Verbin-
dungselemente 40, 40°, 40", wie in den Figuren 8 und
9 dargestellt, zur Bildung einer mehrere Verbindungs-
elemente 40, 40’, 40" aufweisenden Verbindungsanord-
nung 1 miteinander zu verbinden sind.

[0091] Verwendungstechnisch ist vorgesehen, dass
das erste Langsende 42 des Schafts 41 in einen ersten
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Betonkorper 11 einer ersten Betonschale 10 eingebettet
wird und dass das gegenulberliegende Langsende 43,
mithin das zweite Langsende 43 des Schafts 41 in den
zweiten Betonkdrper 21 einer zweiten Betonschale 20
eingebettet wird, wie dies besondere in den Figuren 10
und 11 gezeigt wird. Die Lange des Schafts 41 insbe-
sondere aber auch der Abstand der Teller 64, 66 zu den
jeweiligen Langsenden 42, 43 des Schafts 41 ist derart
gewahlt, dass etwa der Teller 64 bezogen auf die Wand-
starke des zweiten Betonkorpers 21 in etwa mittig im
zweiten Betonkorper 21 verankert oder eingebettet ist.
Die Wandstarke des ersten Betonkorpers 11 und/oder
des zweiten Betonkorpers 21 kann hierbei weniger als 80
mm, weniger als 70 mm oder weniger als 60 mm be-
tragen. Sie kann bei einigen Ausflihrungsformen in etwa
50 mm betragen.

[0092] Auf diese Art und Weise kann eine besonders
gute Verankerung des Schafts 41, mithin seines zweiten
Langsendes 43 im zweiten Betonkérper 21 erreicht wer-
den. Gleichermafen kann mittels des Tellers 66 eine
besonders gute Verankerung im ersten Betonkdrper 11
einer ersten Betonschale 10 erzielt werden.

[0093] Es sind vielfaltigste Ausgestaltungen von Be-
tonfertigteilen 100 etwa in Form einer kerngeddmmten
Doppelwand, etwa in Form einer sogenannten Nullwand
oderin Form eines Betonhalbszeugs als Hohlwand denk-
bar und vorgesehen. Fertigungstechnisch werden die
zur Bildung des Betonfertigteils 100 vorgesehenen Ver-
bindungselemente 40 und/oder Verbindungsanordnun-
gen 1 mit dem Standfufd 81 aufrecht auf die Innenseite
einer Schalung zur Bildung des ersten Betonkorpers 11,
mithin zur Bildung der ersten Betonschale 10 gestellt
oder einem vorgegebenen Raster entsprechend positio-
niert. Die entsprechende Schalung wird alsdann mit flief3-
fahigem Beton vergossen. Der iberwiegende Teil des
Schafts 41 ragt alsdann von einer Oberseite der ersten
Betonschale 10 hervor. Sodann kann eine Zwischen-
schicht 30, welche als thermische Isolationsschicht 31
fungieren kann, und beispielsweise Mineralwolle 32 auf-
weist, auf den Schaft 41 gesteckt oder um den Schaft
herum angeordnet werden. Mittels einer Wendeeinrich-
tung kann alsdann die erste Betonschale 10 um 180°
gedreht und kopfliber in eine noch nicht ausgehartete
Betonmasse zur Bildung der zweiten Betonschale 20
eingetaucht oder eingefiihrt werden. Das zweite Langs-
ende 43 des Schafts 41 kann hierbei an der Innenseite
der entsprechenden Schalung fur die zweite Betonscha-
le 20 oder fir den zweiten Betonkdrper 21 zur Anlage
gelangen. Das Verbindungselement 40 kann insoweit
auch als Abstandshalter fungieren, sodass die Verwen-
dung zusatzlicher oder gesonderter Abstandshalter nicht
mehr erforderlich ist und diese insoweit eingespart wer-
den kénnen.

[0094] Optional und wie z.B. in Fig. 11 gezeigt, kann
zwischen der Zwischenschicht 30 und einer Innenseite
von erster und zweiter Betonschale 10, 20 ein Hohlraum
35 gebildet sein, welcher zum Beispiel nach Installation
des Doppelwandelements mit Ortbeton zu verfiillen ist.
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Etwaige durch das Einfuhren von Ortbeton auf die Ver-
bindungselemente 40 einwirkende Zugkrafte kdnnen
insbesondere durch die Verstarkungselemente 50 der
jeweiligen Verbindungselemente 40 aufgenommen oder
kompensiert werden. Dank der Verstarkungselemente
sind die Verbindungselemente 40 fir diesen Verwen-
dungszweck ausreichend zugstabil.

[0095] Wie insbesondere in den Figuren 1 und 2 ge-
zeigt kann das Verbindungselement 40 einen unter ei-
nem vorgegebenen Winkel vom Schaft 41 abragenden
Schenkel 80 aufweisen. Der Schenkel 80 ist insbeson-
dere zur Bildung eines Standfu3es 81 vorgesehen und
ausgebildet, mittels welchem das Verbindungselement
40 fertigungstechnisch auf die Innenseite einer ersten
Schalung (nicht gezeigt) gestellt werden kann, in welche
Schalung der erste Betonkdrper 11 hingegossen wird.
[0096] Eine dem Schaft 41 abgewandte Unterseite 87
des Schenkels 80 kann sich in etwa unter einem Winkel
von 90° zur Langserstreckung des Schafts 41 erstre-
cken. Eine gegenuberliegende Oberseite 88 des Schen-
kels 80 kann sich unter einem vorgegebenen Winkel
erstrecken, wobei die Bauhdhe der Oberseite in Richtung
zum Schaft 41 zunimmt und quasi zum freien Ende 85
des Schenkels 80 abnimmt. Die Oberseite 88 kann ferner
mit einer Riffelung 89, mithin mit geeigneten Vertiefun-
gen oder Aufnahmen etwa fiir eine Bewehrung 90 oder
einen Bewehrungsstab 91 versehen sein. Insoweit kann
die Oberseite 88 des Schenkels 80 als Auflage fiir einen
Bewehrungsstab 91 oder fiir eine Bewehrungsmatte in-
nerhalb des ersten Betonkérpers 11 fungieren.

[0097] Zwischen der Oberseite 88 und der Unterseite
87 erstrecken sich gegenuberliegende in etwa eben aus-
gestaltete Seitenwangen 78, 79. Von den Seitenwangen
wegerstreckend kann, wie insbesondere in den Figuren 1
und 2 gezeigt, ein weiteres Verbindungsglied 72 ausge-
staltet sein, welches sich im Wesentlichen senkrecht zu
den Wangen, bzw. parallel zur Flachennormalen der
Wangen 78, 79 und im Wesentlichen parallel zur Langs-
erstreckung der ubrigen Verbindungsglieder 70, 71 nach
aufden erstrecken kann. Auch das Verbindungsglied 72
ist an einem Langsende mit einer Buchse 76 und an
einem gegentberliegenden Langsende mit einem kom-
plementar hierzu ausgestalteten Steckteil 75 versehen.
[0098] Der als Standfu® 81 fungierende Schenkel 80
kann insbesondere an den beiden Langsenden des
Schenkels 80 jeweils einen Stlitzful® 82, 86 aufweisen.
Der StutzfuR 82 befindet sich in etwa in Verlangerung des
Schafts 41 oder bildet das erste Langsende 42 des
Schafts 41. Ein weiterer Stutzfuld 86 befindet sich typi-
scherweise am freien Ende 85 des Schenkels 80.
[0099] Wie insbesondere in den Figuren 1 und 2 ge-
zeigt kann der Stitzful® 82 einen ersten und einen zwei-
ten FuRabschnitt 83, 84 aufweisen, die sich entlang einer
ersten Richtung (y) quer oder senkrecht von der Langs-
erstreckung des Schafts 41 nach aufRen und in gegen-
Uberliegende Richtungen voneinander weg erstrecken.
Die FuRabschnitt 83, 84 sind hierbei bezlglich einer
zweiten Richtung (x) quer oder senkrecht zum Schaft
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41 versetzt zueinander angeordnet oder ausgebildet. In
gleicher Artund Weise kann auch der weitere Stiitzful} 86
mit entsprechenden ersten und zweiten Fulabschnitt 83,
84 ausgestattet sein, die sich in etwa senkrecht oder
parallel zu einer Flachennormalen der Wangen 78, 79
von den jeweiligen Wangen 78, 79 nach auflen weg
erstrecken.

[0100] Jene versetzte Anordnung der FuRabschnitte
83, 84 ermdglicht eine geschuppte oder zumindest be-
reichsweise Uberlappende Anordnung entsprechender
FuRabschnitte 83, 84 wenn etwa baugleiche Verbin-
dungselemente 40 zur Bildung einer Verbindungsanord-
nung 1, wie in Fig. 8 und 9 gezeigt, eng nebeneinander
anzuordnenden sind. Die entlang der zweiten Richtung
(x) versetzte Anordnung erster und zweiter FuRabschnit-
te 83, 84 ermdglicht es, die FuRabschnitte 83, 84 in
Bezug auf die erste Richtung (y) etwas breiter auszuge-
stalten als die miteinander in Eingriff bringbaren oder
miteinander in Eingriff stehenden Verbindungsglieder
70, 71, 72 der einzelnen Verbindungselemente 40, 40’,
40". Hierdurch kann die Standfestigkeit der Verbindungs-
elemente auf einer Schalungsinnenseite weiter erhoht
werden.

[0101] Die Verbindungsanordnung 1, welche in den
Figuren 8 und 9 gezeigt ist, weist drei einzelne Verbin-
dungselemente 40, 40, 40" auf, die mittels jeweiliger
Verbindungsglieder 70, 70’, 70" sowie 71, 71’, 71" und
mittels den Verbindungsgliedern 72, 72’, 72" nebenei-
nander angeordnet und miteinander verbunden sind.
[0102] AusderZusammenschauderFiguren1,6und?7
ergibt sich ferner ein Satz von mindestens drei unter-
schiedlichen Verbindungselementen 40, welche fir sich
genommen jeweils die hier beschriebenen Eigenschaf-
ten aufweisen, wobei sich die Verbindungselemente je-
doch hinsichtlich ihrer Geometrie, insbesondere hin-
sichtlich der Lange des Schafts 41 voneinander unter-
scheiden. Jedes der unterschiedlich ausgestalteten Ver-
bindungselemente kann fiir einen gesonderten Einsatz-
zweck, etwa zur Bildung unterschiedlich dicker Betonfer-
tigteile oder unterschiedlich konfektionierter oder konfi-
gurierter Betonfertigteile verwendet werden.

[0103] Die in etwa L-férmige Formgebung des Verbin-
dungselements 40, mithin auch der Verbindungsanord-
nung 1, welche mehrere solcher Verbindungselemente
40, 40’, 40" aufweist gibt im Hinblick auf die im Quer-
schnitt symmetrische Ausgestaltung des Schafts 41 eine
Art Symmetriebruch vor oder stellt einen entsprechen-
den Symmetriebruch dar. Bei einer Bildung eines Fertig-
betonelement 100, wie dies etwa in den Figuren 10 bis 12
gezeigt ist, kdnnen uber die Ebene der ersten und zwei-
ten Betonkdrper 11, 21 verteilt angeordnete und zueinan-
der benachbarte Verbindungselemente 40, 40’ oder Ver-
bindungsanordnungen 1, 1’ in unterschiedlichen Aus-
richtungen A im Fertigbetonelement 100 angeordnet
oder eingebettet sein.

[0104] In Fig. 12 ist beispielsweise eine regelmalige
Anordnung und Verteilung mehrerer Verbindungsanord-
nungen 1 Uber die Flache des ersten Betonkdrpers 11,
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mithin der ersten Betonschale 10 gezeigt. Es ist hier eine
reihen- und zeilenartige Anordnung mehrerer Verbin-
dungsanordnungen 1, 1’, 1", 1", 1"” vorgesehen. Eine
erste Verbindungsanordnung 1 ist hierbei in einer ersten
Ausrichtung A angeordnet, wobei der in Fig. 12 gezeigte
Richtungspfeil A in etwa der Langserstreckung des je-
weiligen Schenkels 80 entspricht. Eine hierzu benach-
bart angeordnete Verbindungsanordnung 1’, 1” kann
beispielsweise um 90° gedreht sein, was durch den
Richtungspfeil A" gekennzeichnet ist. Weitere Verbin-
dungsanordnungen 1", 1", welche wiederum benach-
bart zu den Verbindungsanordnungen 1’ oder 1” vorge-
sehen sind kdnnen wieder parallel oder antiparallel zur
Ausrichtung der ersten Verbindungsanordnung 1 in Be-
zug auf den als Drehachse fungierenden Schaft 41 aus-
gerichtet oder dementsprechend in der Betonschale 10
angeordnet sein. Durch die abwechselnde unterschied-
liche Ausrichtung der Verbindungsanordnungen 1, 1°, 1",
1” oder 1"” und der Verbindungselemente 40 in der
ersten Betonschale 10 oder im ersten Betonkoérper 11
kann eine etwaige, von der symmetriebrechenden Aus-
gestaltung des Schenkels ausgehende Anisotropie hin-
sichtlich der Lastverteilung und Lastibertragung tber die
Gesamtflache des Betonkorpers 11, bzw. der Betonscha-
le 10 kompensiert oder egalisiert werden.

Bezugszeichenliste

[0105]

1 Verbindungsanordnung
10 Betonschale

11 Betonkorper

20 Betonschale

21 Betonkorper

30 Zwischenschicht

31 thermische Isolationsschicht
32 Mineralwolle

35 Hohlraum

40 Verbindungselement
41 Schaft

42 Langsende

43 Langsende

50 Verstarkungselement
51 Stab

52 Langsende

53 Langsende

54 Metallkdrper

55 Auflenoberflache
58 Durchgangsoffnung
60 Ummantelung
61 Spritzgusskorper
62 Stegabschnitt

63 Stegabschnitt

64 Teller

66 Teller

67 Stegabschnitt

68 Stegabschnitt
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69 Strebe

70 Verbindungsglied
7 Verbindungsglied
72 Verbindungsglied
73 Ende

74 Ende

75 Stecktell

76 Buchse

78 Wange

79 Wange

80 Schenkel

81 Standfu®

82 Stutzful

83 FuRabschnitt

84 FuRabschnitt
85 freies Ende

86 Stutzfuly

87 Unterseite

88 Oberseite

89 Riffelung

90 Bewehrung

91 Bewehrungsstab
100 Fertigbetonelement
Patentanspriiche

1. Verbindungselement (40) zur lastibertragenden

Verbindung eines ersten Betonkoérpers (11) mit ei-
nem zweiten Betonkdrper (21), wobei das Verbin-
dungselement (40) einen langserstreckten Schaft
(41) mit einem ersten Langsende (42) und mit einem
gegeniberliegenden zweiten Langsende (43) auf-
weist, wobei das erste Langsende (42) zur Einbet-
tung in den ersten Betonkdrper (11) und das zweite
Langsende (43) zur Einbettung in den zweiten Be-
tonkorper (21) ausgebildet ist und wobei der langs-
erstreckte Schaft (41) ein sich vom ersten Langs-
ende (42) bis zum zweiten Langsende (43) erstre-
ckendes Verstarkungselement (50) und eine das
Verstarkungselement (50) zumindest abschnittswei-
se einhillende Ummantelung (60) aus einem Mate-
rial aufweist, welches eine Warmeleitfahigkeit A
aufweist, die geringer als die Warmeleitfahigkeit
Ly des Materials des Verstarkungselements (50) ist.

Verbindungselement (40) nach Anspruch 1, wobei
das Verstarkungselement (50) einen langserstreck-
ten Stab (51) mit einem ersten Langsende (52) und
mit einem gegenuberliegenden zweiten Ladngsende
(53) aufweist.

Verbindungselement nach Anspruch 2, wobei zu-
mindest das erste Langsende (52) des Verstar-
kungselements (50) und das zweite Langsende
(53) des Verstarkungselements (50) vollstandig
von der Ummantelung (60) umschlossen sind.

Verbindungselement (40) nach einem der vorher-
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gehenden Anspriiche, wobei das Verstarkungsele-
ment (50) einen Metallkdrper (54) aufweist.

Verbindungselement (40) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dass Verstarkungselements
(50) eine mit der Ummantelung (60) in Kontakt ste-
hende AuBenoberflache (55) aufweist, die einen
Mittenrauwert R, gréfer als 3 pum, gréRer als 5
pm, groRer als 10 wm, groRer als 15 wm, groRer
als 20 wm oder grofRer als 25 pm aufweist.

Verbindungselement (40) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei das Verstarkungsele-
ment (50) stoffschliissig mit der Ummantelung (60)
verbunden ist.

Verbindungselement (40) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei der Quotient Q = Ay, /
Ay der Warmeleitfahigkeit A, des Materials des Ver-
starkungselements (50) und der Warmeleitfahigkeit
Ay des Materials der Ummantelung (60) gréfer als
80, groRer als 100, gréRer als 200 oder grofer als
300 ist.

Verbindungselement (40) nach einem der vorher-
gehenden Anspriche, wobei die Ummantelung
(60) einen Kunststoff-Spritzgusskorper (61) auf-
weist.

Verbindungselement (40) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei am ersten Langsende
(42) des Schafts (41) ein als Standful® (81) fungier-
ender Schenkel (80) abragt.

Verbindungselement (40) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei am ersten Langsende
(42) des Schafts (41) ein sich in einer ersten Rich-
tung (y) quer oder senkrecht zum Schaft (41) nach
auRen gerichteter Stiitzful® (82) mit einem ersten
FuRabschnitt (83) und mit einem zweiten Fuliab-
schnitt (84) erstreckt, wobei der erste FuRabschnitt
(83) in Bezug auf eine zweite Richtung (x) quer oder
senkrecht zum Schaft (41) versetzt zum zweiten
Fufabschnitt (84) angeordnet oder ausgebildet ist.

Verbindungselement (40) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei das Verbindungsele-
ment (40) zumindest ein Verbindungsglied (70, 71,
72) aufweist, welches sich quer zur Langserstre-
ckung des Schafts (41) erstreckt und welches an
einem ersten Ende (73) ein Steckteil (75) und an
einem gegenlberliegenden zweiten Ende (74) eine
komplementar zum Steckteil (75) ausgebildete
Buchse (76) aufweist.

Verbindungselement (40) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei der Schaft (41) einen
sich quer zur Langserstreckung des Schafts (41)
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erstreckenden flanschartigen Teller (64, 66) auf-
weist.

Verbindungsanordnung (1) zur lastiibertragenden
Verbindung eines ersten Betonkdrpers (11) mit ei-
nem zweiten Betonkdrper (21), wobei die Verbin-
dungsanordnung (1) zumindest ein erstes Verbin-
dungselement (40) nach einem der vorhergehenden
Anspriche und ein zweites Verbindungselement
(40°) nach einem der vorhergehenden Anspriiche
aufweist, die in einer Richtung quer oder senkrecht
zur Langserstreckung des Schafts (41) des ersten
Verbindungselements (40) nebeneinander angeord-
net und miteinander verbunden sind.

Fertigbetonelement (100) umfassend:

- eine erste Betonschale (10) mit einem ersten
Betonkorper (11),

- eine zweite Betonschale (20) mit einem zwei-
ten Betonkorper (21), und

- zumindest ein Verbindungselement (40) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 12
oder zumindest eine Verbindungsanordnung (1)
nach Anspruch 13 deren Schaft (41) sich quer
oder senkrecht zu einer Ebene der erste Beton-
schale (10) und/oder quer oder senkrecht zu
einer Ebene der zweiten Betonschale (20) er-
streckt und wobei das erste Langsende (42) des
Schafts (41) des Verbindungselements (40)
oder der Verbindungselemente (40, 40°) im ers-
ten Betonkorper (11) eingebettet ist und wobei
das zweite Langsende (43) des Schafts (41) im
zweiten Betonkoérper (21) eingebettet ist und
wobei das Verbindungselement (40) oder die
Verbindungselemente (40, 40°) eine lastiber-
tragende Verbindung zwischen dem ersten Be-
tonkorper (11) und dem zweiten Betonkorper
(21) bildet, bzw. bilden.

15. Fertigbetonelement (100) nach Anspruch 14, wobei

Uiber die Ebene der ersten Betonschale (10) und/o-
der der zweiten Betonschale (20) mehrere Verbin-
dungsanordnungen (1) oder mehrere Verbindungs-
elemente (40) verteilt angeordnet sind, wobei be-
nachbart zueinander angeordnete Verbindungsa-
nordnungen (1) oder Verbindungselemente (40) be-
zuglich einer entlang des Schafts (41) verlaufenden
Drehachse in unterschiedlichen Drehrichtungen zu-
einander ausgerichtet sind.
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